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A. Introducao

A.

Essa introducdo vale para todas as especialidades, a separacao em cadernos por especialidade se deu para facili-
tar o entendimento. A fim de ndo repetir a introducdo, esta sé aparece no caderno A, mas vale para todas as es-
pecialidades e especificacdes do projeto.

1. Conceitos

1.1. Contratante

Entende-se por CONTRATANTE o SERPRO.

1.2. Contratada

Entende-se por CONTRATADA a empresa executora dos servigos relativos a obra do objeto.

1.3. Fiscalizacao

Entende-se por Fiscalizagdo o agente do SERPRO responsavel pela verificagdo do cumprimento dos projetos, normas
e especificagOes gerais dos servigos a serem executados.

1.4. Critério de Similaridade

Nas especificacoes técnicas de materiais/produtos/equipamentos deste Memorial, o que foi colocado em termos de
marca/fabricante, como referéncia, o foi devido a atender plenamente aos requisitos especificos do sistema projeta-
do e ao padrao de qualidade requerido.

Para utilizacdo de materiais/produtos/equipamentos de outros fabricantes ou modelos, somente com autorizagao do
SERPRO. Neste caso, podera a CONTRATANTE solicitar da CONTRATADA laudos técnicos de ensaios/testes de labo-
ratorio credenciado pelo INMETRO, que comprovem a integral equivaléncia de materiais/produtos a serem forneci-
dos, em relacdo aos especificados neste Memorial, sem que com isso seja alterado o prazo estabelecido em contrato
e sem Onus para o0 CONTRATANTE.

1.5. Normas Gerais e Exigéncias

A planilha orcamentaria que acompanha esta especificagdo € basica, para efeito de estimativa. As LICITANTES de-
verdo fazer criterioso estudo dos itens indicados na planilha, devendo conferir qualquer quantitativo indicado nos
desenhos e demais documentos. A planilha orcamentaria apresentada pela contratada é de sua inteira responsabili-
dade.

As LICITANTES deverao realizar, caso solicitado pelo CONTRATANTE, levantamento no local, ndo se admitindo da
CONTRATADA, posteriormente, desconhecimento das atuais condigdes e das medidas necessarias a execucdo da
obra. Apos a visita, as LICITANTES deverdo comunicar discrepancias que possam trazer embaragos ao perfeito fun-
cionamento dos trabalhos.

Os projetos apresentados pela CONTRATANTE deverdo, caso necessario, sofrer corregles e conlplementagées para
se adaptarem as normas existentes no local, sempre com o acompanhamento da FISCALIZACAO para as aprova-
¢oes.

A CONTRATADA sera responsavel por todas as despesas e providéncias necessarias a aprovacao da obra, tais como,
licengas, alvaras e habite-se.
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Cabe as LICITANTES fazer, com a devida atencdo, minucioso estudo, verificacdo e comparagdo de todos os projetos
fornecidos, detalhes, especificacbes e demais componentes integrantes da documentacdo técnica fornecida pelo
CONTRATANTE para a execugao da obra.

Ap0s este estudo, a LICITANTE devera comunicar, por escrito, quaisquer discrepancias, duvidas e/ou irregularida-
des, transgressdes as normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados os
erros ou omissdes que possam trazer embaragos ao perfeito desenvolvimento dos trabalhos. Dessa forma, o CON-
TRATANTE ndo aceitara “a posteriori” que a CONTRATADA venha a considerar como servigos extraordinarios aque-
les resultantes da interpretacdo dos projetos e normas em vigor. Apos a assinatura do CONTRATO ficara pressupos-
ta a concordancia tacita de todos aqueles documentos constantes do projeto, ndo cabendo qualquer alegagdo pos-
terior sobre divergéncias entre os mesmos.

Todas as medidas indicadas em projeto deverdo ser conferidas no local. Havendo divergéncias entre as medidas, a
FISCALIZACAO devera ser imediatamente comunicada.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracdo aos servicos que sobrevierem durante a execucdo das
obras e que sejam necessarios para a perfeita execugdo dos projetos apresentados pela CONTRATANTE. Os custos
respectivos por todos os servicos necessarios a perfeita execucdao dos projetos deverdo estar incluidos nos pregos
constantes da proposta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos desenhos de todas as partes da obra,
bem como das instalagGes do canteiro. Esses desenhos estardo prontos para serem examinados a qualquer momen-
to pela CONTRATANTE e por toda e qualquer pessoa autorizada pelo mesmo.

A CONTRATADA devera providenciar a atualizacdo de todos os desenhos que sofram alteragbes em relacao ao pro-
jeto original e, ao final da obra, entregar a CONTRATANTE conjunto completo de plantas de “as built” em formato
DWG — em meio eletronico (CD) para AUTOCAD 2004.

A execucdo das obras contratadas sera planejada e controlada através do cronograma fisico-financeiro, elaborado
pela CONTRATADA e submetido a CONTRATANTE, dentro do prazo previsto no Edital. Prazo de conclusdo dos servi-
cos: 12 meses (entrega completa do empreendimento com a conclusdo de todas as especialidades, ou seja, o prazo
nao é sé para a parte de instalacdes civis, mas sim de todo o empreendimento e instalagbes contratados com a
construtora). A CONTRATADA devera tomar todas as precaucoes e zelar permanentemente para que suas opera-
¢OGes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o trafego nas vias
publicas que utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da obra. A CONTRATADA se responsabilizara por
todos os danos causados as instalacdes existentes, aos mdveis, a terceiros e aos bens publicos.

A CONTRATADA devera recompor todos os elementos que forem danificados durante a execucdo da obra (pavimen-
tacdes, forros, instalagGes, etc.), usando materiais e acabamentos idénticos aos existentes no local. Os detritos re-
sultantes das operagbes de transporte ao longo de qualquer via publica deverdo ser removidos imediatamente pela
CONTRATADA, sob suas expensas.

A CONTRATADA se obriga a retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pela FISCALI-
ZACAO.

Todas as taxas, despesas, impostos, demais obrigagles fiscais e providéncias necessarias a obtencdo de licencas,
aprovacoes, franquias e alvaras necessarias aos servigos serao encargo da CONTRATADA, inclusive o pagamento de
emolumentos referentes a obra e a seguranca publica, bem assim atender ao pagamento de seguro de pessoal,
despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de agua, luz, forca, que digam respeito as obras
e servigos contratados.

A CONTRATADA deverd providenciar, com a urgéncia possivel:
® As Anotacbes de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, nos termos da Lei 6496/77;
@ O alvara de Construcao, na forma das disposicbes em vigor;

@ Toda a documentagdo necessaria junto ao INSS, Delegacia Regional do Trabalho, concessionarias de servigos
publicos e demais érgaos pertinentes;

Os materiais a serem empregados, bem como as obras e 0s servicos a serem executados, deverao obedecer rigoro-
samente:

® as normas e especificagdes constantes deste caderno e desenhos;

® as normas da ABNT;
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® aos regulamentos das Empresas Concessionarias;
® as prescricOes e recomendacoOes dos fabricantes;
® as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
® as normas do MARE publicadas no Diario Oficial da Unido de 31.07.97, denominadas Praticas de Projeto, cons-

trucdo e Manutencao de Edificios Publicos Federais.

Q. A CONTRATADA devera abrir DIARIO DE OBRA para acompanhamento dos servigos assinado pelo engenheiro res-
ponsavel e todo e qualquer acontecimento devera ser anotado no mesmo em 3 (trés) vias. Deverdo constar, dentre
outros:

® as condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

as consultas & FISCALIZAGAO;

as datas de conclusdo das etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
os acidentes ocorridos na execugao da obra ou servico;

as respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execucdo da obra e/ou servico;

medicOes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;
® outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

R. A CONTRATADA devera manter no escritério da obra, em ordem, cdpias de todos os projetos, especificagdes, alvara
de construgdo e o presente Caderno de Especificagdes.

S. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execucao
das obras, bem como as indenizacOes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra,
ainda que ocorridos fora do canteiro.

T. A CONTRATADA ndo podera subempreitar o total das obras a ela adjudicado, salvo quanto a itens que, por sua es-
pecializagdo, requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente habilitados e, neste caso, mediante
prévia autorizagdo da FISCALIZACAO. A responsabilidade sobre esses servicos ndo sera transmitida aos subcontra-
dos perante a CONTRATANTE. A CONTRATADA devera sempre responder direta e exclusivamente pela fiel obser-
vancia das obrigacOes contratuais.

U. A obra sé se dara por concluida apds o término de todas as etapas especificadas, retirada dos entulhos, completa
limpeza de todas as areas trabalhadas, teste de todos os equipamentos e pontos e entrega do HABITE-SE.

V. Antes do recebimento final da obra, as galerias, as coberturas, os arruamentos, as calgadas e demais areas ocupa-
das pela CONTRATADA, relacionadas com a obra, deverdo ser limpas de todo o lixo, excesso de material, estruturas
temporarias e equipamentos. As tubulacdes, valetas e a drenagem deverdo ser limpas de quaisquer depositos resul-
tantes dos servigos da CONTRATADA e conservadas até que a inspegdo final tenha sido feita.

W. Até que seja notificada pela CONTRATANTE sobre a aceitacdo final dos servicos, a CONTRATADA sera responsavel
pela conservagdo dos mesmos, e devera tomar precauges para evitar prejuizos ou danos a quaisquer de suas par-
tes, provocados pela acdo de elementos estranhos ou qualquer outra causa, quer surjam da execucdo dos servigos,
quer de sua ndo execucao.

X. Ao dar por encerrado o seu trabalho, a CONTRATADA oficiara a FISCALIZACAO solicitacdo de vistoria para entrega
da obra. Apds a realizagdo desta vistoria, a FISCALIZACAO lavrara TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO onde as-
sinalara as falhas que porventura ainda tenham ficado pendentes de solucdo. Estas falhas deverdo estar sanadas
quando da lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, nos termos do Cddigo Civil Brasileiro. A CONTRA-
TADA corrigira os vicios redibitdrios a medida que se tornarem aparentes.

Y. A FISCALIZACAO tera prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apés a solicitagdo de vistoria para entrega da obra, para elabo-
rar o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO.

Z. A lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garan-
tias concebidas e das responsabilidades assumidas em Contrato e por forga das disposicdes legais em vigor (Lei
3071 - Cddigo Civil ), que definem um prazo de 05 anos como garantia da obra.

AA. Os servicos que poderdo causar transtornos ao trabalho nas demais areas do edificio s6 poderdo ser executados
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fora do horario comercial. A contratada devera manter funcionarios (engenheiro e mestre de obras) residentes, com
0 cargo comprovado na carteira profissional e que faca parte do quadro de funcionarios, durante todo o periodo da
obra.

AB. Copia da carteira de trabalho, comprovando a funcdo, devera ser entregue a Fiscalizagdo num prazo maximo de 5
(cinco) dias ap0s a assinatura do contrato.

AC. A Fiscalizacdo podera solicitar o afastamento ou substituigdo do funcionario, caso julgue necessario.

AD. Caso a auséncia do funcionario durante visita da Fiscalizagdo ndo seja julgada procedente, havera glosa do valor
correspondente ao dia na fatura.

AE. Caso haja afastamento justificavel do funcionario (férias, licenca médica, etc.) a Contratada devera providenciar
substituto.

AF. O engenheiro responsavel devera estar presente sempre que a Fiscalizagdo solicitar.
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B. Memorial de Especificacoes de Materiais
e Equipamentos

1. Servicos Preliminares e Gerais

1.1. Taxas e Emolumentos

A. A CONTRATADA sera responsavel por todas as taxas e despesas administrativas e legais referente a obra.

1.2. Administracao da Obra

1.2.1. Tipo: Engenheiro Sénior e Mestre de Obras

1.2.1.1. Aplicacgao:

A. Mao de obra necessaria para Administragdo da obra, formada por Engenheiro Civil e Mestre de Obras.

1.2.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:

A. A contratada devera manter funcionarios (engenheiro e mestre de obras) residentes, com o cargo comprovado na
carteira profissional e que faga parte do quadro de funcionarios da CONTRATADA, durante todo o periodo da obra.

B. Devera ser comprovada pela CONTRATADA a experiéncia profissional do Engenheiro Sénior Residente, o qual deve-
ra possuir obrigatoriamente experiéncia minima de 10 (dez) anos, adquirida no exercicio de idénticas fungGes em
obras de caracteristicas semelhantes.

C. Copia da carteira de trabalho, comprovando a fungdo, devera ser entregue & FISCALIZACAO num prazo méaximo de
5 (cinco) dias apos a assinatura do contrato.

D. A FISCALIZAGAO podera solicitar o afastamento ou substituicdio do funcionario, caso julgue necessario.

E. Caso a auséncia do funcionario durante visita da FISCALIZACAO ndo seja julgada procedente, havera glosa do valor
correspondente ao dia na fatura.

F. Caso haja afastamento justificavel do funcionario (férias, licenca médica, etc.) a Contratada devera providenciar
substituto durante o periodo.

G. O engenheiro responsavel devera estar presente sempre que a FISCALIZAGAO solicitar.

1.2.1.3. Observacoes:

A. Nao sera justificativa de aditivo financeiro a prorrogacao do prazo da obra em virtude do descumprimento do crono-
grama da obra.

1.2.2. Tipo: Demais Funcionarios Administrativos e Técnicos

1.2.2.1. Aplicagao:

A. Mao de obra necessaria para Administragdo da obra, além do engenheiro e mestre de obras supra citados. Inclui
também visitas pontuais de engenheiros especialistas para determinadas especificidades.
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1.2.2.2, Caracteristicas Técnicas / Especificagao:

O corpo administrativo sera formado por equipe a ser dimensionada pela CONTRATADA, podendo possuir almoxari-
fes, apontadores, estagiarios, vigilantes e todo aquele profissional que julgar necessario.

Todos os funcionarios da equipe deverdo fazer parte do corpo funcional da CONTRATADA, comprovado por carteira
de trabalho.

A CONTRATADA devera prever visitas periddicas de profissionais técnicos gabaritados e especialistas nas diversas
areas da obras (estrutura, elétrica, ldgica, etc.) de forma a dirimir dividas de execugdo bem como garantir a quali-
dade da execugdo dos servigos.

A CONTRATANTE ou a FISCALIZACAO também poderdo solicitar tais visitas, sempre que julgarem necessarias.

1.2.2.3. Observacoes:

N&o ha.

1.3. Equipamentos e Ferramentaria

\1.3.1. Tipo: Uniforme

1.3.1.1. Aplicacgdo:
Todos os funcionarios deverdo utilizar uniforme composto por calca comprida, camisa com identificagdo da CON-
TRATADA e calgado adequado.

1.3.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:
Tais pecas deverdo ser sempre repostas de forma que sejam mantidas sua caracteristicas de seguranga, de prote-
¢do e estética.

1.3.1.3. Observacgoes:
Nao ha

1.3.2. Tipo: Equipamentos de Protecao Individual

1.3.2.1. Aplicacgdo:

Todos os funcionarios deverdo utilizar os equipamentos de protecdo individual adequados as atividades e conforme
as normas pertinentes.

1.3.2.2. Normas Especificas:

Norma Regulamentadora NR-6

1.3.2.3. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:
Todos os equipamentos de protegao individual deverdo possuir selo de garantia do Inmetro.

Serao de uso obrigatdrio, conforme disposto na Norma Regulamentadora NR-6, os seguintes equipamentos:

I. Capacete de Seguranga

Para trabalhos em que haja risco de lesGes decorrentes de queda ou projecao de objetos, impactos contra estrutu-
ras e de outros acidentes que ponham em risco a cabeca do funcionario.

II. Protetores Faciais
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Para trabalhos que oferecam perigo de lesdo por projecdo de fragmentos e respingos de liquidos, bem como por ra-
diagOes nocivas.

III. Oculos de Seguranca Contra Impactos

Para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

IV. Oculos de Seguranca Contra Radiacoes

Para trabalhos que possam causar irritagdo nos olhos e outras lesdes decorrentes da acdo de radiagdes.

V. Oculos de Seguranca Contra Respingos

Para trabalhos que possam causar irritagdes nos olhos e outras lesdes decorrentes da acdo de liquidos agressivos.

VI. Luvas e Mangas de Protegao

Para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substancias corrosivas ou tdxicas, materiais abrasivos ou
cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiagoes perigosas.

Conforme o caso, as luvas serao de couro, lona plastificada, de borracha ou de neoprene.

VII. Botas de Borracha ou de PVC

Para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente quando na presenca de substancias
toxicas.

VIII.Calcados de Couro

Para trabalho em locais que apresentem riscos de lesdo dos pés.

IX. Cinto de Seguranca

Para trabalhos em que haja risco de queda

X. Protetores auriculares

Para trabalhos realizados em locais em que o nivel do ruido seja superior ao estabelecido na NR-15, “Atividades e
Operagdes Insalubres”.

XI. Respiradores Contra Poeira

Para trabalhos que impliquem producdo de poeira.

XII. Mascaras para jato de Areia

Para trabalhos de limpeza por abrasdo, através de jato de areia.

XIII.Respiradores e Mascaras de Filtro Quimico
Para trabalhos que oferecam riscos provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentragbes preju-
diciais a salde.

XIV. Avental de Raspa

Para trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armagao de ferros.

1.3.2.4. Observacoes:

A CONTRATADA deverd manter minimo capacetes, na cor branca, para atender as visitas da FISCALIZACAO bem
como da CONTRATANTE.
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\1.3.3. Tipo: Protecao Coletiva

1.3.3.1. Aplicacao:

A. As protegGes coletivas deverdo estar devidamente instaladas conforme as normas pertinentes.
1.3.3.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

I. Telamento

A. Telas de polietileno deverao ser instaladas no perimetro da edificagdo, em todos os pavimentos com altura de que-
da igual ou superior a 2m.

B. A tela devera ter altura minima de 1,20m.

1.4. Outros

1.4.1. Tipo: As Built

1.4.1.1. Aplicacao:

A. Elaboracdo de revisdo dos projetos seguindo as modificacdes necessarias ocorridas posteriormente.

1.4.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:

A. As pranchas deverdo seguir tamanhos normatizados e seu carimbo devera seguir modelo padrdo a ser fornecido
pela FISCALIZACAO.

B. Todos os desenhos/projetos deverao ser elaborados em software CAD e seus arquivos deverao ser no formato .dwg
para Auto CAD 2004 ou outra versao solicitada pela FISCALIZACAO.

C. Deverdo ser entregues a FISCALIZAGCAO 1 (uma) copia impressa de cada prancha em papel sulfite, gramatura 90,
plotadas em preto, bem como CD contendo os arquivos magnéticos.
1.4.1.3. Observacgoes:

A. O material devera ser fornecido antes do Recebimento Provisorio da obra.

1.4.2. Tipo: Consumos

1.4.2.1. Aplicacgao:

A. Todos os consumos tais como materiais de escritorio, telefone, agua, energia e demais consumos relativos
a obra.

1.4.2.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

A. A CONTRATADA devera apresentar & FISCALIZACAO mensalmente comprovantes de quitacdo dos
débitos junto as concessionarias para que possa haver sua remuneragao nas medig¢oes.
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2. Instalacoes do Canteiro de Obra

2.1. Abrigos Provisorios
A. Os abrigos deverdo ser dimensionados adequadamente para satisfazer todas as necessidades da obra, bem como
atender as exigéncias legais.

B. A CONTRATADA sera responsélvel pelo estudo de distribuicdo e compartimentagdo dentro do canteiro, que devera
ser aprovado pela FISCALIZACAO.

C. E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das exigéncias legais referentes ao assunto.

Devera ser previsto ambiente apropriado para FISCALIZAGCAO, que acordo com as orientacdes especificas.

2.1.1. Tipo: Container para Obras

2.1.1.1. Aplicagao:

A. Container de Obra para atender a toda demanda da CONTRATADA, inclusive prevendo ambiente (sala) exclusivo
para a FISCALIZACAO.

B. Devera ser previsto neste item todos o equipamentos de escritdrio (computadores, calculadoras, reldgio de ponto,
etc.) bem como o mobiliario necessario.

2.1.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:

A. Devera atender as Normas Reguladoras.

2.1.1.3. Observacoes:
A. Devera ser previsto ambiente para a FISCALIZA(;AO com area minima de 60m2 composto de:
1 sala exclusiva para FISCALIZAGAOQ (cerca de 20m?2)
+ 1 sala exclusiva para o SERPRO (cerca de 20m2)

« 1 sala de reunides (minimo de 10 pessoas)

« 1 sanitario (atendendo todas as salas acima)

2.2. Tapumes e Placas de Obra

\2.2.1. Tipo: Tapume de obra

2.2.1.1. Aplicacdo:

A. Para todo o entorno da obra de forma a garantir que toda a area sob intervencao esteja devidamente resguardada
e protegida.

2.2.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:

A. Altura do tapume sera de 2,20m, acabada. Em caso do terreno inclinado o tapume devera seguir a inclinacdo do
terreno na parte inferior e na parte superior devera ser alinhado e nivelado. A altura de 2.20m devera ser respeita-
da e seguida pelo nivel mais alto do terreno, conforme figura abaixo.

B. Devera ter afastamento de 5cm do piso, para a passagem de aguas e para protecdo contra a umidade.
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Os montantes principais — pegas inteiras e macigas com 75x75mm de secdo transversal, espacado de 1,60m, serdo
em Peroba-Rosa ou madeira equivalente, solidamente fixado no solo, com fixacdo minima de 60cm.

Travessas — pegas inteiras e macicas com 50x50mm de secdo transversal, serdo de pinho do Parana ou madeira
equivalente e obrigatoriamente deverdo esta fixadas, nas duas extremidades da chapa de compensado e no centro.

As chapas de vedagdo serdo de madeira compensada laminada, de 15mm de espessura, com acabamento lixado em
ambas as faces, sua superficie devera ser completamente reta e bem fixada, em hipotese nenhuma podera apre-
sentar descontinuidade, emendas ou “barriga”.

As placas de compensado deverdo ter dimensdes de 1.60 x 2.20m, a madeira compensada laminada devera ser
constituida por um numero impar de laminas, 3, 5 ou 7, colocadas sobre pressdo, com as fibras em sentido ortogo-
nal, de forma que o movimento higroscopico transversal de uma lamina é compensado pelas fibras ortogonais da la-
mina adjacentes, considerando que no sentido longitudinal é praticamente nula a deformacdo de madeira.

A unido das laminas de uma mesma camada sera perfeita, para evitar defeitos ou ondulacdes nas chapas exteriores.

No caso de emprego de placas em locais sujeitos a molhaduras freqiientes, o adesivo empregado sera do tipo a
prova d'agua e o material sera caracterizado com a designacdo de “compensado naval”.

Portdes, alcapdes e portas, para descarga de materiais e acesso de operarios, respectivamente, terdo as mesmas
caracteristicas do tapume, com esquadrias de Peroba-Rosa, devidamente contraventadas, ferragens robustas, de
ferro, com trancas de seguranca.

Todo o tapume, inclusive os montantes, portdo e porta, serdo imunizados com produto a base de naftenato de zinco
e penta clorofenol, aplicado com pistola ou pincel.

A superficie deve estar perfeitamente preparada e lixada, para a aplicagdo da pintura, nos encontros das placas de
compensado devera ser aplicada fita de poliéster 10cm, em todo o tapume deve ser aplicado massa acrilica, duas
demaos, para posterior aplicagdo de tinta acrilica, cor branco gelo, da Suvinil ou equivalente.

A construcao do tapume, de acordo com as especificacdes acima, sera executada em todo o perimetro do terreno,
exceto quando ja houver muros limitrofes.

Fica a cargo da CONTRATADA a revisdo e manutengdo do tapume, para que permaneca com suas caracteristicas
iniciais, até o termino da Obra.

2.2.1.3. Observagoes:

A CONTRATADA devera apresentar croquis do canteiro de obras, com a indicagdo dos locais de instalagdo do tapu-
me e dos barracGes para aprovacao da FISCALIZACAO.

2.2.2. Tipo: Placa de obra em Chapa Galvanizada

2.2.2.1. Aplicagao:

Instalacdo de placa para identificacao da obra.

2.2.2.2, Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Executar placa de obra, nas dimensdes minimas de 300x200cm.

Deverdo constar os seguintes dados: descricao da obra, nome da CONTRATADA, de acordo com o seu registro no
Conselho Regional; nome do Autor e Co-Autores do projeto ou projetos, de acordo com o seu registro no Conselho
Regional; nome dos Responsaveis Técnicos pela execugdo da obra, instalagdes e servigos, de acordo com o seu re-
gistro no Conselho Regional; atividades especificas pelas quais os profissionais sdo responsaveis; Titulo, nimero da
Carteira Profissional e regido do registro dos profissionais.

A placa devera esta instalada, no maximo, 5 (cinco) dias apds o inicio das obras.

Sera em chapa galvanizada n° 24, estruturadas em cantoneiras de ferro e pintura em esmalte sintético, de base al-
quidica ou aplicacdo de Vinil em Recorte Eletronico. Cantoneiras de ferro, de abas iguais, de 25,40 mm (1”) x 3,17
mm (1/8"), no requadro do perimetro e, também, internamente em travessas dispostas em cruz.
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2.2.2.3. Observagoes:

A. Antes de sua execucdo, a CONTRATADA devera entrar em contato com a CONTRATANTE para verificar a necessida-
de de se seguir algum modelo padrdo para a placa.

2.2.3. Tipo: Gabarito e Marcacao da Obra

2.2.3.1. Aplicacdo:

A. Gabarito necessario para a marcagdo perfeita da obra.

2.2.3.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:
A. A locagdo devera ser executada com instrumento que garanta sua precisdo.

B. A CONTRATADA devera aferir dimensGes alinhamentos, angulos e quaisquer outras indicagGes constantes no proje-
to.

C. Havendo discrepancia entre o levantamento elaborado pela CONTRATANTE e a afericdo da CONTRATADA, a mesma
deverd comunicar a ocorréncia por escrito para a FISCALIZAGAO.

D. A CONTRATADA deverd manter em perfeitas condigdes a referéncia de Nivel (RN) durante todo o periodo da obra,
para futuras afericoes.

2.2.3.3. Observacgoes:

A. A ocorréncia de erro na locacdo da obra implicara, para a CONTRATADA, a obrigacdo de proceder as modificagGes,
demoligGes e reposicdes que se tornarem necessarias, por sua conta e risco.
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3. Movimento de Terra

3.1. Escavacoes

A. Deverdo ser executados de acordo com as indicagdes constantes nos projetos de fundagdes e demais projetos da
obra, natureza do terreno encontrado e volume de material a ser deslocado.

B. As escavacOes deverdo estar devidamente escoradas e esgotadas, se for o caso, de forma a permitir a execugao, a
céu aberto, dos elementos estruturais e impermeabilizagGes.

C. Deverdo ser protegidas contra a acdo de agua superficial ou profunda, através de drenagem, esgotamento ou rebai-
xamento do lengol fredtico.

D. O deslocamento do material removido devera ser executado por empresa autorizada e seguir as normas municipais,
estaduais e federais sobre o assunto.

E. Esta prevista a utilizagdo de caminhdo basculante de 6m3, em via pavimentada, com raio de percurso de 50 km
para o bota-fora. Caso o percurso seja menor, os valores proporcionais a esta diminuicdo deverdo ser glosados.
Para situacOes onde este percurso seja maior, devera ser apresentado estudo, por parte da CONTRATADA, compro-
vando que no raio da distancia estimada ndo consta nenhum local especifico para o bota-fora.

F. Todos os veiculos, ao deixarem o canteiro, deverdo ser devidamente limpos de forma a ndo permitir acimulo de
terra nas vias publicas e demais vias internas do Complexo do SERPRO.

Para escavagao o critério de medigdo sera o volume escavado, conforme projeto.

H. Para a carga e transporte sera feita medigdo com base no volume escavado multiplicando-se pelo coeficiente de
empolamento, conforme projeto.

3.2. Compactacao Mecanica

A. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA deverd submeter a FISCALIZAGAO, o plano de lancamento e método
de compactagdo. Deverdo ser informados o nimero de camadas, o material a ser utilizado, o tipo de controle, etc.

B. A umidade do solo devera estar proxima do nivel étimo, por método manual, admitindo-se variacdo de, no maximo,
3%.

As camadas serdo homogéneas, no que se refere ao tipo de material e umidade.
O material apresentaré Indice de Suporte Califérnia (CBR) na ordem de 30%.

Devera atingir grau de compactacdo na ordem de 95%, no minimo (NBR 7182).

mm o 0O

Deverdo ser executados os seguintes ensaios:

«  Granulometria por peneiramento: NBR 7181;

«  Limite de liquidez: NBR 6459;

«  Limite de plasticidade: NBR 7180;

«  Compactacdo: NBR 7182;

. Indice de Suporte Califérnia (CBR): método DNER-DPTM-49-64

»  Densidade “in situ”: método DNER-DPTM-92-64

G. Ao final da terraplanagem, eventuais diferencas de nivel devem ser preenchidas com concreto pobre ou com mistu-
ra adensada de cimento-areia no trago 1:20.

H. O transporte para preparo do terreno, escavagao e aterro serdao de responsabilidade da CONTRATADA.
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I. A compactagdo mecanica devera ocorrer em toda drea das vias externas (inclusive calgadas e passarelas) bem como
nas areas de piso do subsolo da edificacdo.

J. O nivelamento devera ser submetido a apreciacdo e aprovacdo da fiscalizagdo.

K. Devera ser executada a compactagdo mecanica utilizando, no minimo, motoniveladora de 140 HP e rolo compressor
vibratério de 80 HP.

L. A compactacdo das vias devera ocorrer somente depois de fixadas as guias pré-fabricadas de concreto que delimi-
tam os espacos. Depois de compactado, o solo devera apresentar desnivel suficiente com o topo da guia, para que,
apos assentado, o bloco intertravado esteja perfeitamente nivelado com o topo da guia pré-fabricada de concreto.
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4. Fundacoes

A execugdo das fundagBes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto, especialmente as NBR-6122
(NB-51) e NBR-6118 (NB-1), a estas Especificagbes e aos Cddigos e Posturas dos Orgdos Oficiais que jurisdicionem
a localidade onde sera executada a obra.

Cabera a CONTRATADA o estudo apurado de todos os elementos das fundagGes e suas ligagbes com a estrutura.
Qualquer modiflcagéo ou alteracdo que se faca necessaria nas fundagdes s6 podera ser executada apds a aprovagao
da FISCALIZACAO.

No caso de divergéncia entre a sondagem apresentada e o solo encontrado, as adequagbes do projeto caberdo a
CONTRATADA.

Para uma perfeita verificacdo do comportamento das fundagdes, poderdo ser exigidas provas de carga. Na impossi-
bilidade de serem efetivadas, face ao andamento da obra, serdo efetuadas medidas de recalques. Em qualquer caso
as despesas correspondentes serdo da responsabilidade da CONTRATADA,;

Cabera a CONTRATADA, mais o seguinte:

« A responsabilidade integral pela execucao dos servigos segundo o projeto aprovado e em perfeita consonancia
com os elementos planialtimétricos da locagao;

«  Tomar cuidados especiais visando a seguranca e a estabilidade dos solos e edificios existentes.

«  As responsabilidades técnica e financeira por qualquer deficiéncia na execugdo das fundagdes, ou por danos e
prejuizos que venham produzir em edificagdes existentes;

4.1. Trabalhos Preparatorios

4.1.1. Tipo: Escoramentos

As paredes das cavas deverao ser escoradas quando a coesdo do terreno for insuficiente para manter os cortes
aprumados.

O tipo de escoramento sera de acordo com as condigGes peculiares em cada caso.

Nos terrenos pouco coesos (areia, argila mole, aterro recente) devera ser prevista uma protecdo resistente as pres-
sOes laterais do solo, fundagGes vizinhas, pressdo d'agua e impermedvel. Este escoramento devera ser objeto de
projeto a ser apresentado pela CONTRATADA.

4.1.2. Tipo: Esgotamento

O esgotamento sera obrigatério quando a escavacdo atingir terrenos embebidos pelo lengol d’agua ou as cavas acu-
mularem aguas da chuva, impedindo o prosseguimento dos servicos.

4.1.3. Tipo: Rebaixamento do Lencol D'agua

0 lencol d’agua devera ser rebaixado quando o nivel das fundagoes diretas for inferior ao mesmo. O rebaixamento
devera ser efetuado com emprego de equipamento adequado, obedecendo ao projeto previamente elaborado.
4.1.4. Tipo: Responsabilidade

A execucdo das fundagGes implicara na responsabilidade integral da CONTRATADA pela resisténcia das mesmas e
pela estabilidade da obra.
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4.1.5. Tipo: Projeto

O projeto sera fornecido pelo CONTRATANTE, e devera ser verificado pela CONTRATADA.

Na hipdtese do projeto vir a ser MODIFICADO pela CONTRATADA, a ele competira fornecer, ao CONTRATANTE, os
documentos comprobatérios de que foram realizados todos os ensaios preconizados pela Mecéanica dos Solos, de
forma a permitir uma analise criteriosa do projeto apresentado, de acordo com o prescrito no Capitulo 4 da NBR-
6122 (NB-51);

4.1.6. Tipo: Modificacoes e Acréscimos

Apesar de caracterizado pelos ensaios, podera ocorrer que durante a execugao dos servigos, a natureza ou compor-
tamento do terreno imponha modificacdes no tipo de fundagdo adotada. Nesta hipotese, devera a CONTRATADA
submeter ao CONTRATANTE as alternativas possiveis para solugdo do problema.

Aprovada pelo CONTRATANTE a solucao mais conveniente, cabera a CONTRATADA todas as providéncias concer-
nentes as modificagdes do respectivo projeto.

Quer pelo previsto no item precedente, quer por alteracdo do préprio projeto arquitetonico, as diferencas serao cal-
culadas com base no disposto a respeito na legislagdo em vigor.

Qualquer modificagdo que no decorrer dos trabalhos se faca necessaria nas fundagdes, s6 podera ser executada de-
pois de autorizada pelo CONTRATANTE, sem prejuizo para o disposto no item “Responsabilidade”, retro.

4.2. Fundacoes Profundas

Quando os solos proximos a superficie do terreno sdo dotados de baixa capacidade de carga e compressiveis, nao
permitindo o emprego de fundagdes em superficie, as cargas estruturais sdo transferidas para os solos de maior ca-
pacidade de suporte situados em maiores profundidades, por meio de fundacgdes ditas profundas.

Para o projeto adotamos as fundacdes do tipo: ESTACAS ESCAVADAS.

4.2.1. Tipo: Estacas Escavadas

No projeto temos estacas com diametro de 40, 60 e 80 cm.

Maior parte das estacas estdo com profundidade média de 10,00 metros (definida a partir do subsolo escavado),
contudo, estas profundidades podem aumentar caso ndo se encontre solo de resisténcia satisfatoria para as cargas
atuantes.

O método de perfuragdo das estacas é o mecanico pela agilidade que permite.

Apds a perfuracdo o engenheiro encarregado tera que liberar a fundacao para a concretagem, que devera ocorrer
no maximo 24h apds a liberagdo da mesma. Caso este tempo seja extrapolado o engenheiro deve conferir nova-
mente a perfuragdo e fazer nova liberacao.

Deve-se tomar cuidado nas escavagdes para que o centro de carga das estacas coincida com o centro de carga dos
pilares, sendo de responsabilidade do responsavel técnico da obra a locacdo, bem como a definigao da cota de arra-
samento. Caso a estaca ndo seja concretada no mesmo dia de sua abertura devera providenciar protegdo contra
aguas pluviais e queda de materiais para garantir a integridade das estacas.

O concreto utilizado para as fundagoes do tipo estaca é o de Fck=20MPa, bombeado com brita 0 (zero), com consu-
mo minimo de cimento de 300Kg/m3 e fator agua cimento igual a 0,65L/Kg;

Aplicar-se-a as fundagGes em profundidade o disposto na NE-04/01;
A escavacgdo adotada para obra é do tipo mecanica para as estacas;

E necessario inspecionar se ha presenca de gas gerada por matéria organica em decomposicdo e que pode causar a
morte do operario, antes e durante a execugdo das fundacdes;

Sob qualquer elemento de concreto em contato com o solo (vigas, lajes, cintas) sera estendida uma camada de bri-
ta de aproximadamente 3 cm e posteriormente uma camada de concreto magro de pelo menos 5 cm;
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K. Caso a execugdo das fundagdes seja subempreitada a firma especializada, devera a CONTRATADA submeter a apre-
ciacdo prévia do CONTRATANTE, todas as credenciais da firma e somente ap0s a autorizagdo do CONTRATANTE os
servicos poderao ser iniciados.

L. Ao efetuar a fundacdo em profundidade, ndo devera a CONTRATADA cingir-se as profundidades preestabelecidas
em projeto, mas prosseguir na cravacao e/ou escavacao até onde a camada de base apresentar resisténcia compa-
tivel com as cargas previstas para as fundagoes;

M. Qualquer modificagdo que, durante a execucdo dos trabalhos, se faca necessaria nas fundagdes, so podera ser exe-
cutada depois de autenticada pelo CONTRATANTE, sem que tal autenticacdo prejudique de qualquer modo o dispos-
to quanto a responsabilidade da CONTRATADA;

N. Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas necessarias com escoramentos de construcdes vizinhas e
sustentagdo de taludes, ou quaisquer outros julgados necessarios para a perfeita execucdo e estabilizagdo da obra.
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5. Superestrutura

Os servicos em concreto armado serdo executados em estrita observancia as disposigGes do projeto estrutural.
Para cada caso, deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edigdo mais recente.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a prévia e minuciosa verificagdo, por parte
da CONTRATADA e da FISCALIZACAO, das formas e armaduras, bem como do exame da correta colocacao de tubu-
lagGes elétricas, hidraulicas e outras que, sejam embutidas na massa de concreto.

As passagens das tubulacGes através de vigas e outros elementos estruturais deverdo obedecer ao projeto, ndo
sendo permitidas mudangas em suas posicoes, a ndo ser com autorizacdo do Autor do Projeto. Devera ser verificada
a calafetacdo nas juntas dos elementos embutidos.

Sempre que a FISCALIZAGAOQ tiver divida a respeito da estabilidade dos elementos da estruturas, podera solicitar
provas de cargas para avaliar a qualidade da resisténcia das pecas.

O concreto a ser utilizado nas pecas tera resisténcia (fck) indicada no projeto.

A execucdo de servigos de estrutura de concreto devera atender as seguintes normas:
»  Normas do INMETRO.

«  NBR-6118 - Célculo e execucdo de obras de concreto armado - Procedimento;

«  NBR-5732 - Cimento Portland comum - Especificacao;

«  NBR-5733 - Cimento Portland de alta resisténcia inicial Especificacdo;

«  NBR-6152 - Ensaio de tragdo de materiais metalicos - Método de Ensaio;

«  NBR-6153 - Ensaio de dobramento de materiais metdlicos - Método de Ensaio;

+  NBR-7480 - Barras e Fios de aco destinados a armaduras para concreto armado;

«  NBR-7211 - Agregados para concreto.

5.1. Estrutura de Concreto Armado
5.1.1. Tipo: Armadura

As barras de ago utilizadas para as armaduras das pegas de concreto armado, bem como sua montagem, deverdo
atender as prescricoes das Normas Brasileiras que regem o assunto, a saber: NBR-7187 e NBR-7480.

De modo geral, as barras de ago deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas geo-
métricas e ndo apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliagdes e corrosao.

Para efeito de aceitacdo de cada lote de ago a CONTRATADA providenciara a realizagdo dos correspondentes en-
saios de dobramento e tracdo, através de laboratorio idoneo, de acordo com as NBR-6152 e NBR-6153. Os lotes se-
rdo aceitos ou rejeitados de acordo com a conformidade dos resultados dos ensaios as exigéncias da NBR-7480.

Os acos deverao ser depositados em patios cobertos com pedrisco, colocados sobre travessas de madeira.

Deverdo ser agrupadas por categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem deve permitir a utilizacdo em
fungdo da ordem cronoldgica de entrada.

Na estocagem do ago, estes deverao ser guardados em lugar seco, nao sendo permitido o seu contato com o solo.

A CONTRATADA devera fornecer, armar e colocar todas as armaduras de aco, incluindo estribos, fixadores, arames,
amarracoes de barras de ancoragem, travas, emendas por superposicao ou solda, e tudo o mais que for necessario
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a execugdo desses servigos, de acordo com as indicacdes do projeto ou determinagdes da FISCALIZAGAO.

Qualquer armadura tera recobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no projeto e na NBR-
6118.

Para garantia do recobrimento minimo preconizado em projeto, serdo confeccionadas pastilhas de concreto com es-
pessuras iguais ao recobrimento previsto. As pastilhas serdo providas de arames de fixacdo nas armaduras.

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a aderéncia, retirando as
camadas eventualmente destacadas por oxidacao.

A limpeza da armacao devera ser feita fora das respectivas formas. Quando feita em armaduras ja montadas em
formas, sera executada de modo a garantir que os materiais provenientes desta limpeza ndo permanecam retidos
nas formas.

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com os raios de curvatura previstos no projeto,
respeitados os minimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da NBR-6118.

As barras de aco serdo sempre dobradas a frio. As barras ndo poderao ser dobradas junto as emendas com solda.
As emendas por traspasse deverdo ser executadas conforme o projeto executivo.
As emendas por solda, ou outro tipo, deverao ser executadas de acordo com as recomendagOes da NBR-6118.

Em qualquer caso, o processo devera ser também aprovado através de ensaios executivos de acordo com a NBR-
6152.

Para manter o posicionamento da armadura as operagoes de montagem, langamento e adensamento de concreto,
deverdo ser utilizados fixadores e espacgadores, desde que fique garantido o recobrimento minimo preconizado no
projeto e que essas pegas sejam totalmente envolvidas pelos concretos, de modo a ndo provocarem manchas ou
deterioracao nas superficies externas.

Para a montagem das armaduras deverao ser obedecidas as prescricdes da NBR-6118.

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigos deverdo estar dispostas de modo a ndo acar-
retar deslocamento das armaduras.

As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidagdo, através de pintura com nata de cimento e, ao ser re-
tomada a concretagem, serdo limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

5.1.2. Tipo: Formas

Os materiais de execucdo das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e indicado no projeto.

Partes da estrutura ndo visiveis poderdo ser executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes,
sera exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metalica
ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme indicacdo no projeto e conveniéncia da execugdo, desde que
sua utilizagdo seja previamente aprovada pela FISCALIZA(;AO.

Armazenar as madeiras em locais abrigados, com suficiente espacamento entre as pilhas, visando a prevencdo de
incéndios. O material proveniente de desforma, quando ndo mais aproveitavel, sera retirado das areas de trabalho.

A execucdo das formas devera atender as prescricoes da NBR-6118, atinentes ao assunto.

Sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a elaboragdo do projeto de formas, de seus escoramentos e da
necessaria estrutura de sustentacdo.

As formas e seus escoramentos deverdo ter resisténcia suficiente para que as deformages, devido a agdo das car-
gas, das variagOes de temperatura e umidade, sejam despreziveis.

As formas serdo construidas para reproduzir os contornos, as linhas e dimensdes requeridas no projeto.

No caso de concretos aparentes, as formas deverdo ser executadas de modo a que o concreto apresente a textura e
a marcagdo das juntas exigidas pelo projeto arquitetdnico adequado ao plano de concretagem. Os painéis serao
perfeitamente limpos e deverao receber aplicacao de desmoldante, ndo sendo permitido o emprego de 6leo.

Garantir a estanqueidade das formas de modo a ndo permitir as fugas de nata de cimento. Toda vedacdo das for-
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mas sera garantida por meio de justaposicdo das pegcas, evitando o artificio da calafetagem com papéis, estopas e
outros. A manutengdo das estanqueidade sera garantida, evitando longa exposicdo das formas antes das respecti-
vas concretagens. Os cantos e arestas vivas deverao ser executados com juntas de topo.

J. A amarracdo e o espagamento das formas deverdo ser feitos por meio de tensor passando por tubo plastico rigido
de didmetro adequado, colocado com espacamento uniforme. Apds a desforma, deverdo ser retirados os tubos plas-
ticos.

K. A ferragem sera mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto.
Os pregos serdo usados de modo a nunca permanecerem encravados no concreto apo6s a desforma.

M. As férmas deverao ser providas de escoramento e travamento, convenientemente dimensionados e dispostos de
modo a evitar deformacGes superiores a 6mm. Obedecer as prescricoes contidas na NBR-6118.

N. Antes do lancamento do concreto, conferir as medidas e as posicdes das formas, a fim de assegurar que a geome-
tria da estrutura corresponda ao projeto, com as tolerancias previstas na NBR-6118.

0. As superficies que ficardo em contato com o concreto serao limpas, livres de incrustacoes de nata ou outros mate-
riais estranhos, e convenientemente molhadas e calafetadas, tomando-se ainda as demais precaugbes constantes
no item 9.5 da NBR-6118.

P. Os concretos deverdo ser lancados imediatamente apds o amassamento e ndao poderdo ser utilizado depois de ini-
ciada a pega. Os concretos amassados deverdo ser lancados sem interrupgdo e trabalho. O concreto devera ser lan-
cado o mais perto possivel de sua posicdo final, evitando-se incrustacdo de argamassa nas paredes das formas e
nas armaduras.

Q. Deverao ser tomadas precaucdes para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre nao podera ul-
trapassar 2m. Para pecas estreitas e altas, o concreto devera ser lancado por janelas abertas na parte lateral, ou
por meio de funis ou trombas.

R. As formas serdo mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para suportar com seguranga seu
peso préprio, e as demais cargas atuantes. As superficies tenham suficiente dureza para nao sofrer danos quando
da desforma.

S. A CONTRATADA providenciara a retirada das formas, obedecendo ao artigo 14.2 da NBR-6118, de maneira a ndo
prejudicar as pecas executadas.

T. As pequenas cavidades, falhas ou imperfeicoes que eventualmente aparecerem nas superficies serdo reparadas de
maneira a se obter as mesmas caracteristicas do concreto. As rebarbas e saliéncias maiores, que eventualmente
ocorrerem, serao reparadas.

U. Todos os servicos de reparos serdo previamente aprovados pela FISCALIZAGAO, que inspecionard a execucao.

5.1.3. Tipo: Cimento

A. O cimento empregado no preparo do concreto devera satisfazer as especificacdes e os métodos de ensaios brasilei-
ros. O cimento Portland comum atendera a NBR-5732 e o de alta resisténcia inicial a NBR 5733.

B. No caso de concreto aparente, ndo sera permitido o emprego de cimento de mais de uma marca ou procedéncia.

O armazenamento do cimento na obra sera feito em depdsitos secos, a prova d'agua, adequadamente ventilados e
providos de assoalho, isolados do solo, de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou
ainda misturas de cimento de diversas procedéncias. No caso, observar as prescricdes da NBR-5732 e da NBR-6118,
atinentes ao assunto.

D. O controle de estocagem devera permitir a utilizacdo conforme a ordem cronoldgica de entrada no depdsito.

5.1.4. Tipo: Agregados

A. Sera utilizado o pedregulho natural ou a pedra brita proveniente do britamento de rochas estaveis, isentas de subs-
tancias nocivas ao seu emprego, tais como torrSes de argila, material pulverulento, gravetos e outros, com diametro
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maximo superior a 4,8mm.

O agregado graldo sera uniforme, com pequena incidéncia de fragmentos de forma lamelar; sua composicao gra-
nulométrica enquadrar-se-a ao especificado pela NBR-7211.

O armazenamento da areia sera feito em plataformas apropriadas protegidas por valetas, para evitar a contamina-
¢do do material pelo escoamento das aguas pluviais.

5.1.5. Tipo: Agua

A 4gua usada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de siltes, sais, alcalis, acidos, 6leo, matéria organica
ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura. Em principio, a agua potavel devera ser utilizada.

Sempre que se suspeitar que a agua local ou a disponivel possa conter substancias prejudiciais, analises fisico-qui-
micas deverao ser providenciadas.

Observar as prescricdes do item 8.1.3 da NBR-6118, atinentes ao assunto.

5.1.6. Tipo: Processo Executivo

Sera exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilizacdo dos agregados gratdos e miludos, de
acordo com as dimensdes das pecas a serem concretadas; fixacao do fator agua-cimento, tendo em vista a resistén-
cia e a trabalhabilidade do concreto, compativel com as dimensdes e acabamento das pecas. No caso do concreto
aparente, este fator devera ser o minimo possivel, garantido a plasticidade suficiente para o adensamento, através
da utilizagdo de aditivos plastificantes aprovados pela FISCALIZAGCAO, sem que haja segrega¢do dos componentes.

O cimento, a areia e a pedra, a serem empregados no preparo do concreto aparente, deverao ser sempre da mes-
ma procedéncia, atestada pelas notas fisicas dos fornecedores e comprovadas por inspegdo visuais, antes do recebi-
mento, complementadas pelos testes que se fizerem necessarios, a critério da FISCALIZACAO.

A proporgdo na qual os varios ingredientes serdo usados na composicdo da mistura sera determinada pela CONTRA-
TADA, em funcdo de pesquisa dos agregados, da granulometria mais adequada e da correta relacdo agua-cimento,
de modo a assegurar uma mistura plastica e trabalhavel. Observar o disposto nos itens 8.2. e 8.4. da NBR-6118.

A quantidade de agua usada no concreto sera regulada para se ajustar as variagdes de umidade nos agregados, no
momento de sua utilizacdo na execugdo dos servigos.

No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e impermeabilizantes, esses
serdo prescritos pela FISCALIZACAO em consonancia com o projeto estrutural. Vedar-se-a o uso de aditivos que
contenham cloreto de clcio.

Cimentos especiais, tais como os de alta resisténcia inicial, s6 poderdo ser utilizados com autorizagdo da FISCALIZA-
CAO, cabendo a CONTRATADA apresentar toda a documentagao em apoio e justificativa da utilizagao pretendida.
Exigir testes no caso de emprego de cimento de alto-forno.

A CONTRATADA efetuard, as suas expensas, e por meio de laboratdrio idoneo, os ensaios de controle do concreto e
seus componentes de acordo com as Normas Brasileiras relativas ao assunto e segundo as solicitagdes da FISCALI-
ZAGAO, antes e durante a execugdo das pegas estruturais.

O controle da resisténcia do concreto obedecera ao disposto no item 15 da NBR-6118.
O controle estrutural utilizado tera resisténcia (fck) indicada no projeto.

O concreto preparado no canteiro de servicos devera ser misturado com equipamento apropriado e conveniente-
mente dimensionado em funcdo das quantidades e prazos estabelecidos para a obra.

O amassamento mecanico em canteiro ndo podera ter interrupgdes, e o tempo sera aquele necessario para permitir
a homogeneizacdo da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.

O tempo minimo para 0 amassamento devera ser o que prescreve o item 12.4 da NBR-6118; a adigdo da agua sera
efetuada sob o controle da FISCALIZACAO.

No caso da mistura do concreto em usina, devera ser acompanhada no local por técnicos especialmente designados
pela CONTRATADA e pela FISCALIZACAO.
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5.1.7. Tipo: Transporte

A. O concreto sera transportado até as formas no menor intervalo de tempo possivel: Os meios de transporte serdo
tais que fique assegurado o minimo tempo gasto no percurso e que se evite a segregagdo dos agregados ou uma
variacdo na trabalhabilidade da mistura, o trafego de pessoas e equipamento no local da concretagem devera ser
disciplinado através de tébuas e passarelas.

B. Seguir o disposto no item 13.1 da NBR-6118.

5.1.8. Tipo: Lancamento

A. O lancamento do concreto obedecera a plano prévio especifico e aprovado pela FISCALIZAGCAO, ndo se
tolerando juntas de concretagem ndo previstas no referido plano. No caso de concreto aparente, devera
ser compatibilizado o plano de concretagem com o projeto de modulagdo das formas, de modo que to-
das as juntas de concretagem coincidam em emendas ou frisos propositalmente marcados por conveni-
éncia arquitetonica.

B. A CONTRATADA comunicara previamente a FISCALIZACAO, em tempo hdbil, o inicio de toda e qualquer operacdo
de concretagem, a qual somente podera ser iniciada apds sua correspondente liberagdo.

C. O inicio de cada operagdo de lancamento esta condicionado a realizagdo dos ensaios de abatimento (“Slump Test”)
pela CONTRATADA, na presenca da FISCALIZACAO, em cada betonada ou caminhdo betoneira.

D. O concreto s6 sera lancado depois que todo o trabalho de férmas, instalagdo de pegas embutidas e preparagdo das
superficies esteja inteiramente concluido e aprovado.

E. Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem
serdo limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja langado.

F. O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto possivel praticavel, diretamente em sua posicao final, e
ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregagao.

A queda vertical livre além de 2,0 metros ndo é permitida.

H. O lancamento sera continuo e conduzido de forma a nao haver interrupgoes superiores ao tempo de pega de con-
creto.

I. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operacdo devera ser continua e somente terminada nas juntas de
concretagem pré-estabelecidas. De outro lado, a operacdo de lancamento devera ser tal que o efeito de retracao
inicial do concreto seja 0 minimo possivel.

J.  Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticavel em termos de densidade; deverdo ser
evitados vazios ou ninhos, de tal maneira que o concreto seja perfeitamente confinado junto as formas e pegas em-
butidas.

K. A utilizagdo de bombeamento para concreto somente sera liberada caso a CONTRATADA comprove previamente a
disponibilidade de equipamentos e mao-de-obra suficientes para que haja perfeita compatibilidade e sincronizagdo
entre os tempos de langamento, espalhamento e vibragao do concreto. O langamento por meio de bomba somente
podera ser efetuado em obediéncia ao plano de concretagem de modo a que ndo seja retardada a operacao de lan-
¢amento, com o acimulo de depdsitos de concreto em pontos localizados, nem apressada ou atrasada a operacao
de adensamento.

5.1.9. Tipo: Adensamento

A. Durante e imediatamente ap6s o langamento, o concreto devera ser vibrado ou socado continuamente
com equipamento adequado a sua trabalhabilidade.

B. O adensamento sera executado de modo a que o concreto preencha todos os vazios em formas.
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Durante o adensamento, tomar as precaugGes necessarias para que nao se formem ninhos ou haja segregacdo dos
materiais; evitar a vibragdo de armadura para que ndo se formem vazios em seu redor, com prejuizo de aderéncia.

O adensamento de concreto se fara por meio de equipamentos mecanicos , através de vibradores de imersdo, de
configuracdo e dimensdes adequadas as varias pegas a serem preenchidas. Para as lajes, poderdo ser utilizados vi-
bradores de placa.

A utilizagdo de vibradores de forma estara condicionada a autorizagdio da FISCALIZAGAO e as medidas especiais, vi-
sando assegurar a indeslocabilidade e indeformabilidade de moldes.

Os vibradores de imersdo serdo operados contra formas, pegas embutidas e armaduras.

Observar as prescricoes do item 13.2.2 da NBR-6118.

5.1.10. Tipo: Juntas de Concretagem

Nos locais onde foram previstas juntas de concretagem, estando o concreto existente em processo de
pega, fazer a lavagem da superficie da junta por meio de jato de agua e ar sob pressdo, com a finalida-
de de remover todo o material solto e toda a nata de cimento que tenha ficado sobre a mesma, tornan-
do-a mais aspera possivel. Se recomendado pela FISCALIZACAO ou previsto no projeto, utilizar adesivo
a base de epdxi, para garantir perfeita aderéncia e consequentemente, monoliticidade.

Se, eventualmente, a operacao s6 podera processar-se apos o endurecimento do cimento, a limpeza da junta se
fara mediante o emprego de jato de ar comprimido, apds o apicoamento da superficie. Executar a colagem com re-
sinas epoxi, se recomendado pela FISCALIZACAO ou indicacdo em projeto.

Seguir o disposto no item 13.2.3 da NBR-6118.

5.1.11. Tipo: Cura

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas com o objetivo de impedir a
perda de agua destinada a hidratacdo do cimento.

Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser protegidas contra chuvas, secagem,
mudancas bruscas de temperatura, choques e vibracoes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia
com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo abundantemente umedecidas com agua duran-
te pelo menos 7 dias apods o lancamento. Como alternativa, podera ser aplicado agente quimico de cura, de modo a
que a superficie seja protegida pela formagdo de uma pelicula impermeavel.

5.1.12. Tipo: Reparos

No caso de falhas nas pecas concretadas, serdo providenciadas medidas corretivas, compreendendo de-
molicdo, remocao do material demolido e recomposicao com emprego de materiais adequados, a serem
aprovados pela FISCALIZACAO, a vista de cada caso. Registrando-se graves defeitos, serd ouvido o Au-
tor do Projeto.
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6. Demolicoes e Remocoes

\6.1.1. Tipo: Demolicoes e Remogoes Convencionais

6.1.1.1. Aplicacao:

A. DemoligGes indicadas em projeto.

6.1.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificagdo:

A. Deverao seguir as normas relativas ao assunto, em especial a NR-18, do Ministério do Trabalho, e a NB-598/77, da
ABNT.

Devera ser previsto o transporte do material removido para bota-fora.

A CONTRATADA sera responsavel por examinar prévia e periodicamente as edificacdes vizinhas de forma a verificar
e garantir a estabilidade de suas estruturas.

D. A remocdo de materiais por gravidade devera ser executada por calhas ou dutos fechados, apropriados e dimensio-
nados para o servico.

E. Com a finalidade de reduzir a poeira, os materiais deverao ser previamente umedecidos.

F. A remocao e transporte do entulho e demais detritos provenientes da demolicdo / remocao deverao ser executados
pela CONTRATADA, seguindo as exigéncias legais.

G. Materiais demolidos, passiveis de reaproveitamento, deverao ser transportados pela CONTRATADA para local indica-
do pela CONTRATANTE.

H. Os materiais passiveis de reaproveitamento ndo poderdo sofrer danos durante sua retirada de forma a manter sua
integridade.

I. Desde que ndo haja outras instrucdes, para ambientes que mantiverem suas atividades durante a execucdo da
obra, os servigos de demolicdo s6 poderdo ocorrer fora do horario comercial ou de suas atividades.

J. A CONTRATADA devera seguir as normas contidas na Resolugao 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, assu-
mindo a responsabilidade pela sobras da obra.

K. A CONTRATADA devera certificar o credenciamento do transportador bem como se certificar de que o material de
sobra fora depositado em area licenciada pela Prefeitura (ou Administragdo Publica).
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7. Paredes e Painéis

7.1. Paredes de Alvenaria de Tijolo Ceramico

7.1.1. Tipo: Alvenaria 1/2 vez com Tijolo Ceramico

7.1.1.1. Aplicacao:
Nas paredes internas e demais com indicacao no projeto de arquitetura de 15cm de espessura final.

7.1.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificagdo:
Executar conforme NBR 8545.
Deverdo seguir as dimensdes e alinhamentos constantes nos projetos de arquitetura.

As espessuras indicadas no projeto de arquitetura referem-se a parede acabada, com seu revestimento. E admitida
variacdo maxima de 2cm.

As pegas ceramicas deverdo ser abundantemente molhadas antes de sua colocagdo.

As fiadas serdo perfeitamente de nivel, alinhadas e aprumadas.

Os blocos deverao ser assentados de forma que os furos ndo estejam no sentido da espessura da parede.
Para o assentamento dos blocos, devera ser utilizada argamassa pré-fabricada apropriada.

As juntas deverdo ter, no maximo, 10mm de espessura.

Executar pilaretes de concreto a cada 5 metros de comprimento por pano de alvenaria.

Executar cintas de amarragao a cada 3 metros de altura por pano de alvenaria.

Prever execucao de verga e contraverga de concreto, altura 10cm, para aberturas (portas, janelas, etc.) com arma-
dura (3 barras de @ 8mm) ultrapassando 60cm para cada lado. Vergas maiores que 240cm serdo calculadas como
vigas.

Para situacOes especificas a CONTRATADA devera dimensionar os pilaretes, vergas e contravergas.

O travamento das paredes em vigas ou lajes de concreto sera executado apds sete dias da execucdo dos painéis
.Este travamento devera ser feito com tijolos macicos, dispostos obliquamente, com altura de 150mm. Outras for-
mas de travamento poderdo ser executadas, desde que aprovadas pela FISCALIZACAO.

Prever chapisco com argamassa trago 1:3 para aderéncia a superficies de concreto.

Na ligagdo com pilares, prever a utilizacdo de barras de ago com didametro de 5 a 10mm, distanciadas cerca de
60cm e engastadas no pilar e na alvenaria.

Prever execucdo de juntas de movimento (largura=10mm) nas paredes compridas longitudinalmente a uma distan-
cia equivalente a uma vez e meia a sua altura.

As tubulacdes elétricas e hidraulicas devem estar embutidas nas paredes, deixando cobrimento minimo de 1,5cm,
nao considerando o revestimento.

Para fixacdo de rodapés, prateleiras, batentes e esquadrias, recortar os blocos onde se encaixarao os chumbadores.
Para esta situagdo, deverdo ser utilizados blocos cerdmicos macigos.

Alvenarias sobre baldrames s6 poderdo ser executadas 24 horas ap06s sua impermeabilizagdo. Deverdo ser tomados
todos os cuidados com tal impermeabilizagdo de forma a evitar o surgimento de umidade ascendente.

I.  Aperto

A alvenaria sera interrompida abaixo das vigas/ lajes. Esse espaco sera preenchido apés 7 dias, de modo a garantir
o perfeito travamento entre a alvenaria e a estrutura.
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B. O preenchimento do espago podera ser executado pelo seguinte processo construtivo: tijolos macigos dispostos ob-
liquamente, com altura de 150 mm.

C. O travamento sera executado apds terem sido levantadas as paredes do andar imediatamente superior.

O assentamento sera executado com argamassa pré fabricada.
7.1.2. Tipo: Alvenaria 1 vez com Tijolo Ceramico
7.1.2.1. Aplicacao:

A. Nas paredes externas e demais com indicacao no projeto de arquitetura de 20cm ou mais de espessura final.

7.1.2.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:
Executar conforme NBR 8545.
Deverdo seguir as dimensoes e alinhamentos constantes nos projetos de arquitetura.
As espessuras indicadas no projeto de arquitetura referem-se a parede acabada, com seu revestimento. E admitida
variacdo maxima de 2cm.

D. As fiadas serdo perfeitamente de nivel, alinhadas e aprumadas.

E. Para o assentamento dos tijolos macigos, devera ser utilizada argamassa pré-fabricada apropriada.

F. As juntas deverdo ter, no maximo, 10mm de espessura.

G. Executar pilaretes de concreto a cada 5 metros de comprimento por pano de alvenaria.

H. Executar cintas de amarragdo a cada 3 metros de altura por pano de alvenaria.

I.  Prever execugdo de verga e contraverga de concreto, altura 10cm, para aberturas (portas, janelas, etc.) com arma-
dura (3 barras de @ 8mm) ultrapassando 60cm para cada lado. Vergas maiores que 240cm serdo calculadas como
vigas.

J. Para situacGes especificas a CONTRATADA devera dimensionar os pilaretes, vergas e contravergas.

K. O travamento das paredes em vigas ou lajes de concreto serd executado apés sete dias da execugdo dos painéis.
Este travamento devera ser feito com tijolos macigos, dispostos obliquamente, com altura de 150mm. Outras formas
de travamento poderdo ser executadas, desde que aprovadas pela FISCALIZACAO.

L. Prever chapisco com argamassa trago 1:3 para aderéncia a superficies de concreto.

M. Na ligacdo com pilares, prever a utilizagdo de barras de aco com didmetro de 5 a 10mm, distanciadas cerca de
60cm e engastadas no pilar e na alvenaria.

N. Prever execucdo de juntas de movimento (largura=10mm) nas paredes compridas longitudinalmente a uma distan-
Cia equivalente a uma vez e meia a sua altura.

0. As tubulagdes elétricas e hidraulicas devem estar embutidas nas paredes, deixando cobrimento minimo de 1,5cm,
nao considerando o revestimento.

P. Para fixacdo de rodapés, prateleiras, batentes e esquadrias, recortar os tijolos macicos onde se encaixarao os chum-
badores. Para esta situagdo, deverdo ser utilizados tijolos macigos macigos.

Q. Alvenarias sobre baldrames sé poderdo ser executadas 24 horas apds sua impermeabilizacdo. Deverdo ser tomados
todos os cuidados com tal impermeabilizacdo de forma a evitar o surgimento de umidade ascendente.

I. Aperto

A. A alvenaria sera interrompida abaixo das vigas/ lajes. Esse espago sera preenchido apos 7 dias, de modo a garantir
o perfeito travamento entre a alvenaria e a estrutura.

B. O preenchimento do espaco podera ser executado pelo seguinte processo construtivo: tijolos macicos dispostos ob-

liquamente, com altura de 150 mm.
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C. O travamento sera executado apds terem sido levantadas as paredes do andar imediatamente superior.

D. O assentamento sera executado com argamassa pré fabricada.

]
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8. Cobertura

8.1. Telha Metalica

\8.1.1. Tipo: Telha metalica termoaciustica zipada

8.1.1.1. Aplicagao:
A. Nas coberturas com telha indicadas em projeto.

8.1.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificagdo:
Telha termoacustica, zipada, modelo TermoZip, da Danica ou equivalente.
Os rufos, cumeeiras e demais acessorios seguirdo os modelos recomendados pelo fabricante.

O preenchimento termo-acustico sera em PUR (poliuretano)/PIR (poliisocianurato), espessura de 30mm e acaba-
mento em pds pintura epdxi 50 micra cor branca.

D. Os painéis ndo deverdo ter emendas no sentido transversal, e a jungdo dos painéis, no sentido longitudinal, devera
ser executada na obra com equipamento de zipagem.

E. As fixagGes deverdo ser embutidas, feitas com suporte metdlico com dilatagdo, ndo havendo furages no lado exter-
no.

F. A face superior e inferior deverdo ser revestidas com ago pré-pintado, na cor branca.

G. Todos os acessorios tais como cumeeiras, rufos e pingadeiras deverdo ser do mesmo fabricante, de forma a garantir
a eficacia total do sistema.

H. Outras caracteristicas:
«  Espessura: 30mm
»  Coeficiente Global de Transmissdo de Calor: 0,591 Watts/m2.k
»  Espessura da chapa: 0,50mm

*  Peso: 10,10 kg/m2

________________________________________________________________________________________________________|
Fox Engenharia e Consultoria Ltda.
SIA Sul e Quadra 4C e Bloco D e Loja 37 e Brasilia-DF e CEP 71.200-045
Tel. (61)2103-9555 o Fax: (61)3234-9757 e www.foxengenharia.com.br e fox@foxengenharia.com.br



v Memorial de Especificagdes — Civil - Caderno A (CV)
Rev. 01 (04/06/2012)

Engenharia e Consultoria Pag. 31

9. Impermeabilizacao

9.1. Preparo da Superficie para Impermeabilizacao

O sistema impermeavel deve possuir caracteristicas adequadas, de forma a suportar as solicitagdes impostas. No
entanto, muitas vezes verificamos erros construtivos a serem corrigidos antes da impermeabilizacdo, tais como:

» Inadequado recobrimento das armaduras.

«  Ralos, tubulagdes, etc. indevidamente chumbados.
« Juntas de concretagem mal executadas.

«  Concreto segregado com ninhos, bicheiras, etc.

«  Regularizacdo da laje executada com trago inadequado, sem cura, sob substrato sujo, destacado, com fissuras,
etc.

«  Utilizacdo de materiais inadequados para construcao de jardineiras, espelhos d'agua, etc. (tijolos furados).
«  Execucdo de enchimentos com entulho, antes da execucao da impermeabilizagdo.
«  N&o respeitar a natureza das dilatagGes térmicas distintas entre os diversos materiais de construgao.

+  Presenca de elementos contaminantes como dleos, graxas, desmoldantes e agentes de cura inadequados ao
sistema impermeabilizante.

9.1.1. Tipo: Superficies em concreto que receberao impermeabilizante
diretamente sobre o substrato

9.1.1.1. Aplicacgao:
Cortinas, Reservatorios, Subsolos e outros indicados em projeto.
B. Caracteristicas Técnicas / Especificagdo:
I. Condicoes gerais para o inicio dos servigos:

Concreto desformado e curado por no minimo 28 dias com cobrimento de armadura minimo de 3,0 cm.

@

Restos de madeira, pontas de ferro, concreto desagregado ou quaisquer outros elementos ndo pertencentes a es-
trutura removidos.

Furagdes, ralos, tubos passantes de instalagGes executadas e liberadas.
Esperas para postes, gradis, e demais elementos fixados na estrutura, concluidos e liberados.

Chumbadores para escadas marinheiro, guias, para-raios, etc, rigidamente fixados.

mm o 0O

Area desimpedida, limpa e interditada para o inicio dos trabalhos.
I1. Metodologia executiva:

A. Detectar todas as falhas de concretagem, ninhos etc, retirando-se o agregado solto, até a obtencao de concreto fir-
me e homogéneo.

B. Durante a retirada do concreto, deve-se tentar obter uma cavidade concava , com borda superior inclinada, de for-
ma a facilitar a aderéncia do reparo.

C. Pontas de ferro de amarracdo de formas devem ser cortadas a uma profundidade minima de 3 cm para o interior do
concreto
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Existindo o sistema de travamento de férmas, através de parafusos ou travas recuperadas, retirar o tubo de PVC e
escarear a superficie lisa deixada pelo tubo, utilizando-se furadeira elétrica, com broca de diametro igual ao do orifi-
cio.

A recomposicdo das falhas de concretagem e o preenchimento dos furos e reparos necessarios ndo devem ser exe-
cutados com argamassa comum. Para espessuras até 7 cm devem ser executadas preferencialmente com argamas-
sa modificada com polimeros acrilicos industrializada, DENVERTEC 700 ou equivalente (espessuras de 30mm a
70mm) ou com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, amassada com agua e emulsdo adesiva acrilica, DEN-
VERFIX ACRILICO ou equivalente no trago (2:1) conforme abaixo:

Executar a limpeza do substrato através de lavagem com agua limpa.

Umedecer o substrato e pincelar a superficie de contato, com pasta de cimento amassada com solugdo de agua e
emulsdo adesiva acrilica, DENVERFIX ACRILICO ou equivalente trago (1:1) e imediatamente apds executar o reparo.

Para reparos com espessuras maiores que 7 cm, executar o reparo com DENVERGROUT ou equivalente na consis-
téncia shim pelo sistema Dry Pack, ou executar concretagem do tipo cachimbo.

Cumprir os cuidados relativos a cura do reparo.

III1. Dry-pack:

Limpar a superficie em contato com o reparo com o auxilio de jato d’ 4gua, para a retirada de particulas soltas e pd.
Molhar a cavidade até a saturacao do substrato, eliminando em seguida, eventuais empocamentos de agua.

Executar os reparos com DENVERGROUT ou equivalente na consisténcia plastica (shim) utilizando fator agua/ DEN-
VERGROUT em peso 0,10 (2,5 | de agua para cada saco de 25kg).

Ou para realizar o mesmo trabalho com argamassa, preparar uma mistura de cimento e areia média, na proporcao
1:2, em massa.

Adicionar agua aos poucos, até que se note um umedecimento da argamassa.

E importante que esta argamassa esteja apenas Umida, ndo tendo consisténcia de argamassa convencional. Sua
execucao podera ser controlada durante a homogeneizacao da mistura, com as maos, sem que estas fiquem molha-
das.

Socar a argamassa na cavidade, com o auxilio de um soquete de madeira, com ponta de aproximadamente 3 x 3
cm, em camadas com espessuras nao superiores a 1 cm, até o preenchimento total da cavidade.

Retirar o excesso, com colher de pedreiro e executar 0 acabamento com desempenadeira de madeira ou feltro.
Apds o endurecimento superficial do reparo, efetuar a cura com agua, durante no minimo 7 dias.

IV. Concretagem tipo “cachimbo”:

Retirar, por meio manual ou mecanico, todo o concreto segregado, até se atingir concreto, firme e homogéneo.

Durante a retirada do concreto segregado, deve-se tentar obter faces retas , para facilitar a confecgao e amarracao
das formas.

Os cantos devem ser arredondados, as bordas em esquadros e as faces superiores da regido a ser reparada, devem
ser inclinadas, numa proporcado de 1:3 em relacdo a espessura do reparo.

No caso de falha que atravesse toda a pega, colocar em um dos lados da regido a ser reparada, uma forma fixa,
com dimens0es superiores a area do reparo. Caso contrario, o proprio concreto homogéneo servira de suporte para
0 reparo.

No lado utilizado para a execucao do reparo, colocar a forma fixa na parte inferior da area a ser reparada, deixan-
do-se um vao, que permita a entrada de um vibrador de imersao.

Coloca-se na parte superior , uma forma inclinada em forma de “cachimbo”, com uma altura de aproximadamente
10 cm, acima da falha. Esse cachimbo visa garantir o contato e a aderéncia na face superior, na ligacdo concreto
velho e concreto novo.

Limpar a superficie a ser tratada, deixando-a isenta de particulas soltas e po.

Saturar o substrato de concreto, eliminando-se em seguida eventuais empogamentos.
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I.  Efetuar o langamento do concreto ou graute.
J.  Apos cerca de 18 horas do término da concretagem, retira-se o “cachimbo” e corta-se o concreto saliente.
K. As formas poderao ser retiradas apos 24 horas do término da concretagem.
L. A cura do concreto ou graute utilizado no reparo, devera ser cuidadosa, podendo-se optar por cura com agua, du-
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rante no minimo 7 dias, ou utilizacao de um produto de cura que ndo interfira na aderéncia da impermeabilizacao a
ser executada.

Executar a limpeza da superficie antes do inicio da impermeabilizagdo.

9.1.2. Tipo: Superficies de alvenaria e concreto a serem regularizadas

9.1.2.1. Aplicagdo:

Lajes, Rodapé, Alvenaria e outros indicados em projeto.

9.1.2.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:
1. CondigOes gerais para o inicio dos servigos:
Alvenarias concluidas.
TubulacOes de instalagdes rigidamente fixadas.
Reparos estruturais executados conforme item 1.
Esperas para postes, gradis, e demais elementos fixados na estrutura, executados.

Chumbadores para antenas, para-raios, ganchos de espera para balancins de manutencdo, etc., rigidamente fixa-
dos.

Bases de alcapdes, domus, etc. prontas.

Area desimpedida, limpa e interditada para inicio dos trabalhos.
II. Metodologia Executiva:

Execucdo de argamassa de regularizacdo horizontal

Marcar as cotas de niveis de escoamento de agua, locagdo de ralos, juntas estruturais e todos os pontos necessarios
para elaborar o diagrama de escoamento, observando os caimentos de no minimo 1%, ou conforme especificado
em projeto.

Reservatodrios ndo necessitam caimentos.
III1. Taliscamento:

Apds a elaboracao do diagrama de escoamento de agua, confeccionar taliscas de argamassa, com o objetivo de ga-
baritar a execucdo das mestras.

IV. Argamassa:

Executar mestras com espacamento maximo de 2,0 m e regularizacdo com argamassa de cimento e areia traco 1:3
ou 1:4, com espessura minima de 2,0 cm.

Sarrafear e desempenar esta argamassa com auxilio de desempenadeira de madeira, promovendo um acabamento
aveludado sem queimar.

Arredondar cantos vivos e arestas todas as vezes que o sistema impermeabilizante exigir.
Execucdo de argamassa de regularizagdo vertical:

Em alvenaria: Sarrafear e desempenar a argamassa de regularizacdo, com espessura maxima de 1,5 cm, promoven-
do um acabamento desempenado.

Em concreto: Executar apenas correges onde for necessario seguindo os procedimentos descritos no item.
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9.1.3. Tipo: Lajes onde nao é necessaria a execucao de caimentos

9.1.3.1. Aplicagao:
Rampas, Lajes de fundo de Reservatdrio e outros especificados em projeto.

9.1.3.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:

Executar estas lajes com maiores cuidados, proporcionando acabamento desempenado com desempenadeira de
madeira.

Caso haja depressGes ou saliéncias significativas, acima de 5 mm, providenciar inicialmente o corte das saliéncias e
0 acerto das depressées, com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, aditivada com adesivo de base acrilica,
DENVERFIX ACRILICO ou equivalente, na espessura minima de 2 cm.

A superficie a receber a impermeabilizagdo devera estar limpa e isenta de poeira, elementos soltos, dleos, graxas,
desmoldantes ou de quaisquer elementos impregnantes que possam prejudicar a aderéncia do sistema.

O grau de umidade da superficie devera obedecer as necessidades do tipo de impermeabilizagdo a ser utilizada.

Excecdo se faz as aplicagbes de mantas diretamente sobre solo, pois trata-se de um sistema onde s6 ha colagem
nas emendas e a ancoragem € executada de forma mecanica.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instrugdes constantes nos
manuais de aplicacdo disponibilizados pelo fabricante.

9.1.4. Tipo: Teste de Carga D'agua

Antes da preparacdo da superficie, executar teste de carga d'agua por no minimo 72 horas, de modo a propiciar o
aparecimento de eventuais vazamentos que venham a ocorrer na estrutura quando da carga total e possibilitar a
preparacao adequada para a superficie a ser impermeabilizada.

9.2. Mantas e Materiais Asfalticos

9.2.1. Tipo: Solucdo asfaltica (Denvermanta primer ou equivalente)

9.2.1.1. Aplicagdo:

Devera ser utilizada em composicdo com as mantas conforme especificagdo do fabricante.

9.2.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificagdo:
Marca de referéncia: Denver Manta Primer

Solucao asfaltica de alta performance, a base de asfalto oxidado diluido em solventes apropriados, para aplicacdo a
frio. Devera ser aplicado como primer para a aderéncia de mantas asfalticas em diversos substratos.

Normas: Deverd atender a NBR 9686 — solugdo asfaltica empregada como material de imprimagdo na impermeabili-
zagao.

Consumo: 0,3 a 0,5 I/m2/demao

O substrato a ser imprimado deve estar limpo, seco, isento de 6leos, graxas ou particulas soltas de qualquer nature-
za.

Aplicar com temperatura ambiente entre 10° C e 50° C, utilizando rolo de Id de carneiro, vassoura de pélo macio,
pincel ou pistola.

Aguardar o periodo de secagem minimo de 6 horas, dependendo das condigGes ambientais.
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H. A limpeza de equipamentos e ferramentas devera ser efetuada com tiner ou produto especial especificado pelo fa-
bricante. Caso haja excesso de alfalto nas ferramentas, promover seu aquecimento com chama de macarico para
auxiliar a remogao.

9.2.1.3. Observacoes:
O produto deve ser homogeneizado antes do uso.

A solugdo asfaltica é inflamavel, portanto é recomendavel sua utilizagdo em dareas ventiladas.

9.2.2. Tipo: Manta asfaltica elastomérica (Denvermanta Elastic — tipo III ou
equivalente)

9.2.2.1. Aplicagdo:

A. Devera ser utilizada em composicao com as mantas conforme especificacdo do fabricante.

9.2.2.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:
Marca de referéncia: Denvermanta Elastic — tipo III

B. Manta impermeabilizante, a base de asfalto modificado com elastébmeros, estruturada com uma armadura ndo teci-
da de filamentos de poliéster.

C. Devera atender a NBR 9952
D. Consumo: 1,15 m2/m2
1. Preparacao da superficie:
A superficie deve estar limpa, seca, isenta de 6leos, graxas e particulas soltas de qualquer natureza.

B. Executar a regularizagdo da superficie com argamassa desempenada de cimento e areia, no trago 1:3 com caimento
minimo de 1% em direcdo aos ralos.

C. Arredondar cantos vivos e arestas.

Tubulagdes emergentes e ralos deverdo estar rigidamente fixados, garantindo assim a perfeita execucao dos arre-
mates.

E. Recomenda-se executar um rebaixamento de 1cm de profundidade ao redor dos ralos, com didametro de 50cm. A
impermeabilizacdo devera ser executada nos rodapés a uma altura minima de 30cm do piso.

II. Aplicagdo:
Aplicar uma demdo da solucdo asfaltica sobre a superficie regularizada e seca, aguardando sua secagem.

B. Para colagem com magcarico, direcionar a chama de maneira a aquecer simultaneamente a parte inferior da bobina
e a superficie imprimada. Para colagem com asfalto a quente, aplicar uma demao de Denverasfalto OX ou equiva-
lente a temperatura de 180°. a 2200°.C e 160° a 180°C respectivamente, com auxilio de um espalhador.

C. Imediatamente apds, desenrolar a manta sobre a superficie, tendo o cuidado de permitir um excesso de asfalto a
frente da bobina. Nas colagens, deve-se pressionar a Mata, no sentido do centro as bordas evitando a formacao de
bolhas de ar.

D. A sobreposicao entre duas mantas, deve ser de no minimo 10cm, tomando-se os cuidados necessarios para uma
perfeita aderéncia.

II1. Protecao mecanica:

A. Sobre a manta colocar uma camada separadora com papel kraft betumado ou filme de polietileno e executar a pro-
tecdo mecanica. A camada separadora tem a funcdo de evitar que os esforcos existentes da utilizacdo da laje e os
esforcos de dilatacdo e contracdo da argamassa de protecdo mecanica, atuem diretamente sobre a impermeabiliza-
cdo.
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Executa-se em seguida, uma argamassa de cimento e areia no trago 1:4 ou 1:5 e espessura minima de 3 cm. Quan-
do a protegdo mecanica for o piso final, esta argamassa devera ser executada em quadros de 2 x 2m com juntas de
trabalho na largura minima de 1 cm e juntas perimetrais com largura minima de 2 cm, preenchidas com mastique.

Caso contrario, executar somente juntas de trabalho perimetrais. A argamassa devera obrigatoriamente estar arma-
da com tela galvanizada em superficies verticais ou de grandes inclinagdes.

Nos locais sujeitos a transito de veiculos é obrigatdrio armar a protecdo mecanica com tela soldada e é recomenda-
vel, a execucdo de camada amortecedora composta por areia, emulsdo asfaltica e cimento, no traco 8:3:1, com es-
pessura minima de 2cm ou a utilizacdo de um geotéxtil de alta gramatura.

IV. Limpeza:

A limpeza de equipamentos e ferramentas devera ser efetuada com tiner ou produto especial especificado pelo fa-
bricante. Caso haja excesso de alfalto nas ferramentas, promover seu aquecimento com chama de magarico para
auxiliar a remocao.

9.2.2.3. Observacoes:
A argamassa utilizada na regularizagdo devera estar isenta de cal e/ou hidréfugos.

Nas emendas da manta é recomendavel a passagem de um rolete apos a sobreposicdo, ou biselamento com a pon-
ta arredondada de uma espatula.

A impermeabilizagdo deve ser iniciada pelos pontos criticos, tais como: ralos, juntas de dilatagdo, etc.

E recomendavel, durante a aplicacdo da manta alinhar a bobina,desenrolando-a totalmente e rebobinando-a nova-
mente.

Apos a execucdo da impermeabilizacdo, executar o teste de estanqueidade, permanecendo a estrutura com agua
durante 72 horas no minimo, para a deteccdo de quaisquer falhas na aplicagdo da impermeabilizacgo.

9.2.3. Tipo: Impermeabilizante flexivel (Denvertec 540 ou equivalente)

9.2.3.1. Aplicagao:

Reservatorios.

9.2.3.2. Caracteristicas Técnicas / Especificagdo:
Marca de referéncia: Denvertec 540

Impermeabilizante flexivel, bicomponente, formulado a base de polimeros acrilicos (resina termoplastica), cimentos,
cargas minerais inertes e aditivos.

Consumo: Denvertec 540 - 3,5 kg/m2 com uma tela industrial de poliéster / DenverTec 100 — 2,00 kg/m?2

Normas: Devera atender a NBR 12170 — Potabilidade de agua aplicavel em sistema de impermeabilizacdo. Devera
atender a NBR 9575 — impermeabilizacdo — selecdo e projeto classificado como * Membrana de polimero modificado
com cimento”

1. Preparacao da superficie:

A superficie devera estar limpa, umedecida, isenta de particulas soltas ou desagregadas, nata de cimento, dleo, des-
moldantes, etc., devendo ser previamente lavada com escova de ago e agua.

Detectar todas as falhas de concretagem, abrindo até a obtencdo de concreto firme e homogéneo. Executar o corte
das pontas de ferro sem fungdo estrutural 3 cm para o interior da estrutura, retirar tocos de madeira, etc.

Recompor estas areas com argamassa de cimento e areia, traco 1:3 amassada com mistura de 1 parte de agua para
1 parte de graute a base de cimento.

Reparos com graute a base de cimento, com espessuras maiores ou iguais a 5 cm, poderdo receber a adicao de pe-
drisco até 30% em peso.

Notas:
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a) Em substrato muito liso aplicar camada de aderéncia constituida por 4 partes de cimento portland, 4 partes de
areia média, 1 parte de agua e 1 parte de 'graite a base de cimento. Aplicar com trincha, em camada fina, aguar-
dando sua secagem por 24 horas.

b) As tubulagdes deverdo estar rigidamente fixadas garantindo assim, a perfeita execugdo dos arremates.

c) E recomendavel antes do inicio da impermeabilizacdo, efetuar teste de carga total, a fim de se verificar a existén-
cia de trincas, fissuras, bicheiras, etc. Detectando-se algum destes casos, os mesmos devem ser tratados adequada-
mente antes do inicio da impermeabilizagdo.

II. Preparacao da Mistura:

A. Adicionar pequenas quantidades do componente B (pd) a quantidade total do componente A (resina), misturando
mecanicamente por 3 minutos com o auxilio de uma furadeira, com uma haste adaptada, até atingir a consisténcia
de uma pasta cremosa, lisa, homogénea e sem formagdo de grumos.

III. Aplicacgao:

A. Sobre a superficie umedecida, aplicar duas demaos de argamassa polimérica em forma de pintura e em sentidos
cruzados.

B. Aplicar a primeira demdo do impermeabilizante flexivel sobre o substrato imido, com o auxilio de uma trincha, rolo
ou vassoura de pélos macios, aguardando a completa secagem.

C. Aplicar a segunda demdo, incorporando uma telaindustrial de poliéster resinada (malha 2 x 2 mm), sobrepondo 5
cm nas emendas.

D. Aplicar as demaos subsequentes, aguardando os intervalos de secagem entre demdos até atingir o consumo reco-
mendado.

IV. Limpeza:

A. A limpeza de equipamentos e ferramentas podera ser efetuada com agua, enquanto o produto ndo estiver seco.
Apds secagem, efetuar a limpeza com tiner.

9.2.3.3. Observacoes:
A tela de poliéster deve ficar totalmente recoberta pelo impermeabilizante flexivel

B. Em regides de fissuras, juntas e trincas executar inicialmente um reforgo com o mesmo tecido, em uma faixa de 30
cm ao longo das mesmas, ap0s calefacdo com mastique adequado.

C. E recomendavel a aplicacio de 2 dem3os de argamassa polimérica impermeabilizante no teto de reservatdrios e
tanques fechados para protecdo da estrutura, evitando-se assim, a corrosao das armaduras causada pela a¢do do
ion cloro.

D. Apos o periodo de no minimo cinco dias da aplicacdo da Ultima demdo, fazer o teste de estanqueidade, permane-
cendo a estrutura com agua durante 72 horas no minimo, para detecgdo de quaisquer falhas de aplicacdo da imper-
meabilizagdo.

E. Deve-se lavar o reservatorio com agua limpa e vassoura de pélo macio, antes do enchimento da agua para consu-
mo. E recomendavel também, o descarte da primeira agua.

F. Durante a aplicacdo do impermabilizante flexivel homogeneizar a mistura manualmente, pelo menos a cada periodo
de 10 a 20 minutos, dependendo das condigdes ambientais.

G. Recomenda-se ndo deixar estruturas como tanques, reservatorios, etc. sem agua por mais que 30 dias.

9.2.4. Tipo: Argamassa Polimérica Bicomponente (Denvertec 100 ou equivalente)

9.2.4.1. Aplicagdo:

A. Devera ser utilizada em composicdo com as mantas conforme especificacdo do fabricante.
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9.2.4.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:
Marca de referéncia: Denvertec 100

Argamassa polimérica bicomponente, a base de cimento, agregados minerais inertes, polimeros acrilicos e aditivos,
formando um revestimento com propriedades impermeabilizantes.

Devera atender a NBR 11905-Sistema de impermeabilizacdo composto por cimento impermeabilizante e polimeros.
Devera atender a NBR 12170 — Potabilidade de agua aplicavel em sistema de impermeabilizagdo.

Consumo: Umidade se solo ou agua de percolagdo — 2,00 a 3,00 kg/m?

Pressdo hidrostatica positiva — 3,00 a 4,00 kg/m?2

Pressdo hidrostatica negativa — 4,00 kg/m?2

1. Preparacdo da superficie:

A superficie devera estar limpa, umedecida e isenta de particulas soltas ou desagregadas, nata de cimento, dleo,
desmoldante, etc., devendo ser previamente lavada com escova de ago e agua.

Reparar ninhos e falhas de concretagem com argamassa de cimento e areia média lavada, trago 1:3, amassada com
uma solucdo de agua e graute a base de agua.

Existindo jorros de 4gua ou merejamentos, como em subsolos com lengol freatico, executar previamente o tampo-
namento utilizando cimento de pega ultra-rapido, apds preparo do local.

II. Preparagao da mistura:

O produto é fornecido em dois componentes: componente A (resina) e componente B (p6). O componente B (pd)
deve ser adicionado aos poucos ao componente A (resina) e misturado mecanicamente por 3 minutos ou manual-
mente por 5 minutos, tomando-se cuidado para dissolver possiveis grumos.

Os componentes po e resina estdo dimensionados dentro da embalagem para "aplicacdo em forma de pintura”. Se
houver necessidade de aplicagdo em forma de revestimento (aplicagdo com desempenadeira), utilizar a metade do
componente A, e adicionar a quantidade total do componente B. Para a obtencdo da consisténcia desejada, ir adi-
cionando aos poucos o componente A.

III. Aplicacgao:

Umedecer a superficie a ser tratada e aplicar o a argamassa polimérica com o auxilio de uma trincha, vassoura de
pélo ou desempenadeira metélica, conforme a consisténcia escolhida (pintura ou revestimento). Aplicar 2 a 4 cama-
das, em sentido cruzado, sendo aproximadamente 1 kg/m2 por camada, aguardando secagem entre camadas

Em regiGes criticas como ao redor de ralos, juntas de concretagem, etc., deve-se reforgar o revestimento com a in-
corporagdo de uma tela industrial de poliéster malha 2 x 2 mm, resinada, apos a primeira camada.

IV. Limpeza:

A limpeza de equipamentos e ferramentas podera ser efetuada com agua, enquanto o produto ndo estiver seco.
Ap0s a secagem, efetuar a limpeza com tiner.

9.2.4.3. Observacoes:

Durante a aplicagdo da argamassa homogeneizar a mistura manualmente, pelo menos a cada periodo de 10 a 20
minutos, dependendo das condigdes ambientais.

Nao utilizar o produto apds decorrido o tempo de uso da mistura (40 minutos).

Apds o periodo de no minimo trés dias da aplicagdo da Ultima demdo, fazer o teste de estanqueidade, permanecen-
do a estrutura com agua durante 72horas no minimo, para se poder detectar quaisquer falhas de aplicagdo da im-
permeabilizacao.

Em areas abertas ou sob incidéncia solar, promover a hidratagdo da argamassa por no minimo 03 dias consecuti-
vos. A argamassa ndo € recomendado para estruturas sujeitas a fissuragao.

Executar protegdo mecanica somente em areas em que o sistema impermeabilizante possa sofrer danos mecanicos.

Para uma perfeita aderéncia das protecdes mecanicas e revestimentos, executar previamente chapisco com cimento
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e areia no trago 1:2, amassada com a mistura de 2 partes de agua para uma parte de adesivo Denverfix Chapisco.

G. Antes de encher os reservatorios para consumo, efetuar lavagem com agua em abundancia e vassouras de pélo ma-
cio. E recomendavel também, o descarte da primeira agua.

9.2.5. Tipo: Véu de Poliester (Denvertec 540 ou equivalente)

9.2.5.1. Aplicagao:

A. A tela de poliéster sera utilizada em composicdo com o impermeabilizante fléxivel, a base de polimeros acrilicos, ci-
mentos e aditivos (Denvertec 540 ou equivalente).

9.2.5.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:
Modelo de referéncia: BIDIM VP 05
Armadura estruturante para emulsGes para aplicacdo in loco.

A utilizacdo do véu evita o escorrimento tanto nas aplicagdes horizontais como nas aplicacdes verticais, evita imper-
feicOes na superficie e evita o puncionamento (furo) na camada impermeabilizada, prolongando assim a vida util da
area.
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10.Revestimentos de Paredes

10.1. Argamassas

10.1.1. Tipo: Chapisco

10.1.1.1. Aplicagao:
A. Em todas as paredes de alvenaria.

10.1.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:
Devera ser aplicado, caso ndo haja indicacao contraria, em todas as superficies das alvenarias de blocos ceramicos.

A alvenaria, antes de receber o revestimento, deve estar seca, as juntas completamente curadas, deixando trans-
correr o tempo suficiente para sua acomodagao (assentamento).

C. Para aplicacdo as paredes devem ser preparadas: limpar a alvenaria com vassoura, cortar eventuais saliéncias da
argamassa das juntas e umedecer adequadamente a superficie.

D. Devera ser executado com argamassa industrializada.
E. Todas as argamassas deverdo ser preparadas em equipamento de mistura — misturador por bartelada ou continuo.

Podera ainda ser aceito (com o aval da FISCALIZACAO) chapisco com a seguinte composicdo: argamassa de cimen-
to e areia média, trago 1:3, espessura 5mm.

10.1.2. Tipo: Embogo

10.1.2.1. Aplicagao:

A. Devera ser aplicado, caso ndo haja indicagdo contraria, em todas as superficies que receberam chapisco, em blocos
de concreto ou em outras indicadas em projeto.

10.1.2.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:

A. Os servicos s6 poderao ser iniciados apds completa pega de argamassa das alvenarias e chapiscos e apos todas as
tubulagdes serem embutidas nos panos.

B. Sera constituido de argamassa 1:2:9 de cimento, cal hidratada e areia média Umida (3%), espessura maxima de
20mm.

Todas as argamassas deverdo ser preparadas em equipamento de mistura — misturador por bartelada ou continuo.
Utilizar guias de sarrafeamento espacada com o minimo de 2 metros.

As arestas devem ser chanfradas ou protegidas por cantoneiras.

mm o 0O

A superficie devera ser abundantemente molhada e ndo devera ser desempenada para facilitar a aderéncia do rebo-
co.

Devera ser previsto aditivo impermeabilizante para aplicacao em areas externas ou com contato com umidade.

H. Para o caso de fachadas que receberdo pintura, devera ser executado frio no revestimento, na regido de encunha-
mento da alvenaria. Para evitar a infiltragdo de agua devera ser aplicada uma membrana a base de cimento e aditi-
VO que proporcionara flexibilidade e impermeabilizacdo a junta.

I. Para reforco da argamassa de revestimento, deve-se utilizar tela de aco galvanizado com malha de pelo menos
25mm.
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10.2. Revestimentos Ceramicos e Vitrios

A. Deverao ser seguidas as normas técnicas referentes ao assunto, em especial:

® NBR 13755 — Revestimento de paredes externas e fachadas com placas ceramicas e com utilizacdo de argamas-
sa colante — Procedimento;

® NBR 13816 — Placas ceramicas para revestimento — Terminologia;
® NBR 13817 — Placas ceramicas para revestimento — Classificagdo; e
® NBR 13818 — Placas ceramicas para revestimento — Especificagdo e métodos de ensaios

A. Deverao ser seguidos modelos e marcas dos produtos discriminados no projeto de arquitetura. Caso tais produtos
tenham saido de linha ou haja dificuldade para seu fornecimento a CONTRATADA devera formalizar a necessidade
de alteracdo da especificacdo perante a FISCALIZACAO que, apds analise da solicitagdo, ira providenciar nova espe-
cificagdo.

B. Devera ser efetuado o tamponamento dos orificios existentes na superficie da alvenaria, especialmente os decorren-
tes da colocacdo de tijolos ou lajotas com os furos no sentido da espessura da parede, o que constitui erro de exe-
cugdo. Este tamponamento sera executado com argamassa apropriada, empregando-se na sua composicdo areia
média.

C. Concluida a operagdo de tamponamento, o ladrilheiro procedera a verificacdo do desempeno das superficies, dei-
xando “guias” para que se obtenha, apos a conclusao do revestimento de azulejos ou de ladrilhos, superficie perfei-
tamente desempenada.

D. Em seguida, a superficie dos tijolos devera ser molhada, o que sera efetuado com jato de mangueira, sendo julgado
insuficiente o umedecimento produzido por agua contida em pequenos recipientes.

I. Caracteristicas das Pecas Ceramicas
A caixa do produto devera conter informacoes relativas ao tamanho, tonalidade e lote das pecas.

B. A expansdo por umidade devera estar entre 20 e 25%, comprovada através de laudo técnico, emitido por laborato-
rio independente e idoneo, a ser apresentado a FISCALIZACAO.

C. O percentual de absorcdo de agua devera estar entre 6 e 10%.
Pegas consideradas antiderrapantes devera possuir grau 0,75 de aderéncia.

E. Antes da aplicacdo do produto, devera ser feito teste de umidade para garantir que ndo havera alteragdo do acaba-
mento das pegas em virtude do excesso de umidade.

II. Colocacdo
A superficie devera estar limpa, regularizada e aprumada.

B. Com a superficie ainda Umida, procede-se a execugdo do chapisco e, posteriormente, do emboco, conforme dispos-
to em itens especificos.

C. Depois de curado o emboco, cerca de dez dias, devera ser iniciada a colocagdo dos azulejos ou dos ladrilhos.
D. O assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade.

E. Para locais externos, que recebam insolagdo ou em grandes panos ceramicos (superiores a 30m2) devera ser utiliza-
da argamassa industrial do tipo AC2 ou AC3.

F. Para assentamentos com junta seca, utilizar argamassa industrial do tipo AC3.
Devera ser construido gabarito para a correta dosagem de argamassa e agua.

H. Devera ser adicionada agua a argamassa de alta adesividade até obter-se consisténcia pastosa, ou seja, uma parte
de agua para trés a quatro partes de argamassa.

I. Em sequida, deixar a argamassa preparada “descansar” por um periodo de 15 minutos, apds o que devera ser exe-
cutado novo amassamento.

________________________________________________________________________________________________________|
Fox Engenharia e Consultoria Ltda.
SIA Sul e Quadra 4C e Bloco D e Loja 37 e Brasilia-DF e CEP 71.200-045
Tel. (61)2103-9555 o Fax: (61)3234-9757 e www.foxengenharia.com.br e fox@foxengenharia.com.br



v Memorial de Especificagdes — Civil - Caderno A (CV)
Rev. 01 (04/06/2012)

Engenharia e Consultoria Pag. 42

J. O emprego da argamassa devera ocorrer, no maximo, até duas horas apos o seu preparo, sendo vedada nova adi-
gdo de agua ou de outros produtos.

K. A argamassa sera estendida com o lado liso de uma desempenadeira de aco, numa camada uniforme de 3 a 4 mili-
metros.

L. Com o lado denteado da mesma desempenadeira de ago, formam-se cordGes que possibilitardo o nivelamento dos
azulejos ou ladrilhos.

M. Com esses corddes ainda frescos, devera ser executado o assentamento, batendo-se um a um como no processo
tradicional. A espessura final da camada entre os azulejos ou ladrilhos e 0 embogo serd de 1 a 2 milimetros.

N. As pecas deverdo ser assentadas de baixo para cima, pressionando com a mao ou batando levemente com martelo
de borracha.

0. Para pecas com dimensdo igual ou superior a 30cm devera ser aplicada dupla colagem, com aplicacdo de argamas-
sa também na peca ceramica.

P. Quando necessario o corte e o furo dos azulejos ou ladrilhos sé poderao ser feitos com equipamento proprio para
essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual.

Q. Em areas externas ou em locais com insolacdo consideravel, apds o assentamento devera ser colocada sobre o pai-
nel ceramico recém aplicado uma camada de papeldo ao papel tipo Kraft umedecido visando retardar a secagem.

R. Para conjunto de pecas unidos por ponto-cola, cada peca devera batida (com martelo de borracha) individualmente,
de forma que todas consigam esmagar os dentes da argamassa.

III. Juntas

A. Juntas de dilatagdo deverdo ser previstas para cada 32 m2 de painéis continuos e no encontro de materiais ndo soli-
darios tais como:

® em volta de pilares;
® entre pilares e paredes;
® entre paredes e vigas.

B. As juntas deverdo possuir 5mm de espessura e, preferencialmente, deverdo estar localizadas em pontos impercepti-
veis, tais como sob rodapés e tabicas de forro.

C. Antes do rejuntamento, vera ser retirado o excesso de argamassa colante e fazer uma verificagdo, por meio de ins-
trumento ndo contundente, se ndo existem pegas assentadas apresentando som cavo.

D. Quando ndo especificado de forma diversa, as juntas serdo corridas e rigorosamente de nivel e prumo. A espessura
das juntas sera de:

® Azulejos:
O De5x5cm:2,0mm;

E. Ainda quando ndo especificado de forma diversa, as arestas e os cantos ndo serdo guarnecidos com pecas de arre-
mate.

Decorridos sete dias do assentamento devera ser executado o rejuntamento.
De preferéncia o rejuntamento serad executado com argamassa pré-fabricada.

As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidas, apds o que receberdo a argamassa de rejuntamento.

= T @ M

Ap0s a aplicagdo e secagem do rejuntamento devera ser aplicado selador apropriado para rejuntes.

10.2.2. Tipo: Pastilha Ceramica 5 x 5cm Jatoba

10.2.2.1. Aplicagao:

A. Nas paredes das areas molhadas conforme indicacdo em projeto.
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10.2.2.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Linha: Natural
Cor: Predominancia em JN 6001 Super Branco e detalhes em JN 6602 Cinza Prata
Dimens0es: 5x5cm

Juntas de assentamento: 2,00mm

moow»

Fabricante: Jatoba

10.2.2.3. Observacgoes:

A. Prever instalacdo de perfis de aluminio apropriados para quinas e cantos.

10.3. Revestimentos de Laminado Melaminico Fenolico

\10.3.1. Tipo: Laminado

10.3.1.1. Aplicagao:

A. Nas paredes indicadas em projeto de arquitetura.
10.3.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
A. Composicdo:
+  Base de MDF ou Aglomerado ou Madeira ou Compensado;
+  Papel Kraft com tratamento resinado fendlico;
«  Papel decorativo com tratamento de resina melaminica;

«  Papel overlay com tratamento de resina melaminica para o acabamento e protecdo do papel decorativo.

B. Processo produtivo em alta pressao (polo menos 60 minutos de submissao a uma pressao de 100kgf/cm2) a uma
temperatura de 145°C.

C. Cores e acabamentos: Predominancia em PP-7935 Carvalho Cinza (TX) com frisos em PP-185 Cinza Chumbo (TX) e
acabamentos em DLP-8951 Aluminium (MB)

D. Fabricante de Referéncia: Pertech
10.3.1.3. Observacoes:

A. Prever instalacdo de perfis de aluminio apropriados para quinas e cantos, todas as especificacdes do esquema de
instalacao deverdo seguir as orientagbes do fabricante de referéncia.

10.4. Revestimentos Acusticos

\10.4.1. Tipo: Revestimento Aclstico em Poliuretano Expandido Flexivel

10.4.1.1. Aplicagao:

A. Nas paredes e lajes das salas de maquinas especificadas em projeto.
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10.4.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificagao:

Sonex Skin

B. Material: Placas em poliuretano expandido flexivel, formulado na densidade 36kg/m3 em superficie esculpida em cu-
nhas anecdcicas de 40mm de espessura, acopladas com lencol de chumbo de 0,3mm de espessura.

C. Cor:Natural

D. Dimensdes: 500 x 500.

E. Espessura 40/125mm

F. Seguranga ao fogo: FMVSS 302/1999 para a espuma de poliuretano ou NBR 9442/1986 - Classe A

G. Absorcdo acustica: NRC 0,55

H. Garantia: 5 anos, desde que sua instalacdo seja realizada conforme instrugdes do fabricante, quanto a utilizacao do
adesivo, integridade da superficie a ser aplicada e ndo ocorréncia de contaminagdo do ambiente.
Instalacao:

I. Material Necessario: fio de nylon e pregos ou cordao de giz; estilete ou faca afiada; serra copo; adesivo e aplicador.

J. A superficie (teto ou parede) deve estar lisa, coesa, limpa e livre de umidade ou poeira.

K. Demarcar o alinhamento com fio de nylon ou cordao de giz.

L. Para recortar as placas, usar estilete ou facas afiadas. Utilizar a serra copo para melhor acabamento de detalhes cir-

culares, como lumindrias pequenas. Fazer os recortes sempre antes de aplicar o adesivo

M. Na hora da aplicacdao, observar o desenho do Sonex, composto de colunas que se alternam com 2 cunhas e 3 cu-
nhas. Cole as placas mantendo sempre o mesmo sentido das colunas, respeitando a demarcacdo do alinhamento, e
assim por diante, fileira por fileira.

N. Utilizar adesivo PA-02 ou outro recomendado pelo fabricante.

Ao aplicar o Adesivo PA-02 no verso da placa Sonex, faga listras verticais e horizontais espacadas de 10 centimetros
entre elas com se fosse um tabuleiro de xadrez. Para transferir o adesivo do verso da placa para a superficie a ser
aplicada, pressione a placa Sonex e a retire por alguns segundos, entre 30 e 60, para haver a evaporacao do so-
Ivente e cura parcial. Recoloque a placa pressionando-a por alguns segundos. Aplicacdes em teto exigirao um tempo
de cura maior, bem como, em dias frios com alta umidade.

10.4.1.3. Observacoes:

A. As luminarias deverdo ser rebaixadas ao nivel das placas, para que ndo somente o efeito estético seja mantido,
como também o correto aproveitamento do cone de luz vindo da luminaria para o ambiente. O contorno de encaixe
da luminaria com a placa devera ser selado (ex. espuma em spray, fita crepe larga) para que o fluxo de ar dentro
do plénum ndo contamine a placa acustica com sujeira particulada.

B. Vazamentos ou rachaduras, com o tempo, podem comprometer a integridade das placas, manchando-as ou mesmo
causando descolamentos.

C. Em alguns casos, o verniz desmoldante utilizado para retirar as formas apos a cura do concreto de lajes e vigas es-
truturais compromete a ancoragem de qualquer adesivo, sendo necessario fazer a escovagdao mecanica com cerdas
de aco para o correto preparo da superficie. Lembramos que as imperfeicdes do concreto (residuos, desniveis), tam-
bém serdo reproduzidos na instalacdo das placas.
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\10.4.2. Tipo: Painéis em La de Rocha Thermax PSE 64 ou equivalente

10.4.2.1. Aplicagao:
A. Nas paredes e lajes das salas de GMG.

10.4.2.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

A. Painéis em I3 de rocha THERMAX® aglomerados com resinas especiais, revestidos em uma face com véu de fibra
de vidro.

Dimensdes (mm) 1200 x 600
Espessura (mm) 51
Acabamento: V1-BCO

Comportamento ao fogo:

moo®

« ISO 1182: incombustivel

« ASTME 84 / UL 723: Flame 0 e Smoke 0
F. Coeficiente de Absorgdo Acustica (ISO/R 354 e ASTM C 423)

Produto ~ Espessura H Fregliéncia ( Hz ) H
(mm) 325 250 500 1000 2000 4000
“PSE-64H 51 013 061 09 1,00 1 | 098 H
Instalacdo:
A. Material Necessario: fio de nylon e pregos ou corddo de giz; estilete ou faca afiada; serra copo; adesivo e aplicador.
B. A superficie (teto ou parede) deve estar lisa, coesa, limpa e livre de umidade ou poeira.
C. Demarcar o alinhamento com fio de nylon ou cordao de giz.
D. Para recortar as placas, usar estilete ou facas afiadas. Utilizar a serra copo para melhor acabamento de detalhes cir-
culares, como luminarias pequenas. Fazer os recortes sempre antes de aplicar o adesivo
E. Utilizar adesivo PA-02 ou outro recomendado pelo fabricante.

F. Ao aplicar o Adesivo PA-02 no verso da placa, faga listras verticais e horizontais espacadas de 10 centimetros entre
elas com se fosse um tabuleiro de xadrez. Para transferir o adesivo do verso da placa para a superficie a ser aplica-
da, pressione a placa Sonex e a retire por alguns segundos, entre 30 e 60, para haver a evaporacao do solvente e
cura parcial. Recoloque a placa pressionando-a por alguns segundos. Aplicagdes em teto exigirdo um tempo de cura
maior, bem como, em dias frios com alta umidade.

10.4.2.3. Observacoes:

A. As lumindrias deverdo ser rebaixadas ao nivel das placas, para que ndo somente o efeito estético seja mantido,
como também o correto aproveitamento do cone de luz vindo da lumindria para o ambiente. O contorno de encaixe
da luminaria com a placa devera ser selado (ex. espuma em spray, fita crepe larga) para que o fluxo de ar dentro
do plénum ndo contamine a placa aclstica com sujeira particulada.

B. Vazamentos ou rachaduras, com o tempo, podem comprometer a integridade das placas, manchando-as ou mesmo
causando descolamentos.

C. Em alguns casos, o verniz desmoldante utilizado para retirar as formas apods a cura do concreto de lajes e vigas es-
truturais compromete a ancoragem de qualquer adesivo, sendo necessario fazer a escovagdao mecanica com cerdas
de aco para o correto preparo da superficie. Lembramos que as imperfeicdes do concreto (residuos, desniveis), tam-
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bém serdo reproduzidos na instalagdo das placas.

10.5. Outros

\10.5.1. Tipo: Revestimento em Ceradmica Extrudada

10.5.1.1. Aplicagao:
Nas paredes das fachadas.

10.5.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificagoes:
Fachada ventilada em ceramina terracota natural espessura 24mm;
Peso 32 Kg;
Painéis lisos, com 300 mm de largura e comprimento 1400 mm e com juntas verticais e horizontais de 10mm;
Linha: TerrArt Light NBK
Cores: Cod 8.01-0 e cod 7.03-0
Fabricante: Hunter Douglas

O revestimento devera ficar afastados 120mm da alvenaria (com 20mm de ajuste para o prumo) fixado sobre estru-
tura metalica auxiliar.

Densidade bruta 36,5 - 66,5 N/mm?2;
Resisténcia a compressdo 36,5 - 66,5 N/mm?2

Resistente a impactos, 100% reciclavel, resistente a congelamento, resistente ao fogo, auto-limpante pela agua da
chuva.

Os painéis serdo fixados por sistema de clips em aluminio, o que permite o manuseio independente de cada placa.

10.5.1.3. Observacoes:

A instalacdo do revestimento em fachada ventilada exige mao de obra especializada a ser contratada junto com o
fornecimento do material.
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11.Portas, Esquadrias e Vidros

11.1. Portas e Esquadrias de Madeira

A. S6 serdo admitidas na obra pecas bem aparelhadas, rigorosamente planas e lixadas, com arestas vivas (caso ndo
seja especificado diferente), apresentando superficies completamente lisas.

B. Serdo recusadas todas as pegas que apresentarem sinais de empenamento, descolamento e rachadura, lascas, de-
suniformidade da madeira quanto a qualidade e espessura, e outros defeitos.

C. As folhas deverdo movimentar-se perfeitamente, sem folgas demasiadas.

As sambladuras (jungGes com entalhe) serao do tipo mechas e encaixe, com emprego de cunha de dilatacao para
garantia de maior rigidez da unido.

11.1.1. Tipo: Portas de Madeira Semi-Ocas Revestidas com Laminado de Madeira

11.1.1.1. Aplicagao:
A. Nas portas de madeira indicadas no projeto de arquitetura.

11.1.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

I. Nicleo

B. O nlcleo das portas devera ser de laminas, compensadas, de cedro aromatico ou madeira equivalente, capeado
com duas folhas, uma em cada face, da mesma madeira.

C. Outra alternativa para o miolo é a utilizagdo de estrado constituido por pegas de madeira (verticais e horizontais)
garantindo a estabilidade do conjunto pelo seccionamento destas pegas e seus respectivos encaixes.

II. Enquadramento

A. O enquadramento do nlcleo sera constituido por pecas — montante ou pinasio vertical e travessa ou pinasio hori-
zontal — de cedro aromatico.

B. Os montantes ou pinaculos verticais deverdo ter largura suficiente para que a fechadura fique completamente em-
butida na pega, assim como os parafusos das dobradicas.

III. Capeamento
O adesivo devera estar perfeitamente homogeneizado.

B. Para preparo da superficie o adesivo devera ser aplicado sobre o compensado, com igual parte de agua, de forma a
fechar todos os poros e melhorar a ancoragem da chapa.

C. Apos a aplicacdo da demdo de preparo devera ser aplicada a primeira demdo para a colagem da chapa. A aplicacdao
sera feita com espatula dentada para se obter espalhamento uniforme.

D. Apos 4 horas devera ser aplicada a segunda demdo do adesivo sobre o compensado e uma Unica demdo sobre o
verso do laminado melaminico.

E. Apds 30 minutos de secagem (ou até que ndo oferega aderéncia ao toque manual) devera ser aplicado o laminado
de uma extremidade a outra, no sentido longitudinal, aplicando-se pressao manual. Um martelo de borracha devera
ser utilizado partindo do centro para as bordas.

F. O excesso de cola devera ser removido com diluente.

G. O laminado devera ter a cor e padrdo conforme indicacdo no projeto de arquitetura.
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IV. Acabamento
Alizar em madeira com pintura em esmalte acetinado cor Branco Neve REF.: SUVINIL

B. Porta em madeira, com pintura em esmalte acetinado cor branco neve REF.: SUVINIL

11.1.1.3. Observacoes:

A. Deverao ser seguidas as dimensdes previstas no projeto de arquitetura.

11.2. Portas e Esquadrias Metalicas

\11.2.1. Tipo: Porta corta-fogo

11.2.1.1. Aplicagao:

A. Nas portas indicadas em projeto de arquitetura.

11.2.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

A. A Porta corta fogo devera ser fabricada de acordo com as exigéncias da NBR 11.742, certificada pelo Inmetro/ABNT,
com resisténcia ao fogo durante 90 minutos - P90.

B. Devera ser executada em chapa galvanizada N°24, com material interno incombustivel - manta cerémica, tipo eixo
vertical com conjunto de dobradigas (3 com mola) e testada para contato direto com fogo a 800°C durante 90 mi-
nutos.

11.2.1.3. Observacoes:

A. Inclui revestimento, fechaduras e demais ferragens indicadas em detalhamento de projeto de arquitetura.

11.3. Portas e Esquadrias de Aluminio

11.3.1.1. Aplicagao:

B. Na Fachadas-cortina na linha cittd com vidro colado, porta de abrir na linha especial e guarda-corpo na linha espe-
cial com vidro colado.

11.3.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:

A. Todo aluminio sera extrudado na liga 6063 e tempera T5 sem apresentar variagbes dimensionais, empenamentos
nem devendo apresentar ranhuras e rebarbas em conformidade com a norma da ABNT NBR 8116 e 9243.

Havendo necessidade de acabamento em chapa compacta de aluminio devera ser executado na liga 1200 H-14.

Os contramarcos serao em perfis de aluminio sendo sua fixacao com chumbadores e conexdes de aluminio. Na ins-
talacdo devera ser seguidos rigorosamente o nivel e prumo, e desta maneira a garantia do perfeito esquadro. Utili-
zar gabaritos de tubo industrial de ago.

Prumo desvio maximo de 2 mm.
Retiddo desvio maximo de 1 mm.
Nivel sem tolerancia.

Torgdo maximo de 5°.
Arrancamento 40 kgf/chumbador.

Esquadro desvio maximo de 2 mm, medida na diagonal.

S " I mmo

Alinhamento afastamento maximo de 2 mm.
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K. A distribuicdo dos chumbadores, nos contramarcos, e de presilhas para os remates, sera em funcdo das dimensGes
das pegas sendo,

«  Até 600 mm utilizar 2 chumbadores.

»  Maior que 600 mm e menor que 1.200mm utilizar 3 chumbadores.

«  Maior que 1.200 mm e menor que 2.200mm utilizar 4 chumbadores.

«  Acima de 1.200 mm considerar 1 chumbador a cada 600 mm no maximo.

- Para os vaos com largura maior e igual a 1.500mm utilizar chumbamento com finca pino vermelho 3x40 extra-

forte calibre 22 a cada 750 mm.

L. E importante e necessario que todos os cantos/encontros a 45° e 90° sejam vedados com selante de silicone. Utili-
zar conexdo de aluminio.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas sera anodizado natural fosco (1000).
N. A camada anddica deve compreender o intervalo de minimo 16 a 20 micra, portanto da classe A18.

Para evitar a corrosdo eletrolitica, as superficies de contato entre o aluminio e o aco galvanizado ou outros metais,
deverao ser protegidas com fita scotch rap ou 471 da marca 3M.

P. Havendo necessidade de refilar perfis, este servico devera ser anterior ao acabamento. O servico de anodizacdo de-
vera ser executado, preferencialmente, na Prodec, Olga Color,Albracolor, Zincromo.

Q. Os componentes deverdo ser praticos, nao criar dificuldades ao usuario, serem estanques ao ar e agua, nao vibra-
rem e manter sua estabilidade estrutural.

Todos componentes aparentes serdo na cor preta.
S. Parafusos
+  Parafusos de aco inoxidavel AISI-304 austenitico, ndo magnético passivados com fenda philips. Fabricacdo
Inox-par.
T. Guarnicdo de Borracha
«  Guarnicdo de borracha EPDM com teor maximo de cinzas de 7%. A fabricagdo podera ser da marca Seal, Beta
ou Neobor.
« Todas as guarnigdes das fachadas-cortinas deverdo ser vulcanizadas (emenda aquecida) nos cantos.
U. Escovas
+  Escovas de polipropileno com base e altura em fungdo dos encaixes e distancias dos perfis tipo poly bond com

densidade 4P na cor preta. Serdo dimensionadas para compressao minima de 20 %. A fabricacdo € Seal, Veda-
sil, Schlegel.

V. Selantes

+  No encontro entre o contramarco e o revestimento da fachada na largura inferior e nas alturas, com dez centi-
metros, serd executado um sulco e posteriormente aplicado selante de silicone de cura neutra que tem a fun-
¢do de vedacdo e selagem entre os dois materiais.

«  Todos os encontros dos perfis de contramarcos, marcos e folhas e também nas fachadas,serao vedados com si-
licone de cura acética na cor preta.

« Na instalagdo do marco no contramarco sera utilizado selante de silicone de cura acética ou mastique a base de
resina acrilico sendo o corddo aplicado sobre o contramarco em todo o perimetro fazendo desta maneira um
esmagamento do selante.

« Na limpeza das superficies de aluminio que receberao selante de silicone deverdo ser removidas as sujeiras, in-
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crustacdes e graxas utilizando-se panos de algodao ou gaze, nuncaestopa, limpos embebidos de xilol ou toluol.

« Na limpeza das superficies dos vidros que receberdo selante de silicone deverdo ser removidas as sujeiras, in-
crustacOes e graxas utilizando-se panos de algoddo ou gaze, nunca estopa, limpos embebidos de alcool isopro-
pilico.

+  Para o sistema de adesdo dos vidros nas fachadas-cortina e nos guardas-corpo com vidro colado, sera empre-

gado o silicone estrutural bicomponente de cura rapida ou monocomponente de cura lenta.

« As dimensbes dos corddes de silicone estrutural deverdao sem dimensionados, pela empresa fornecedora do sili-
cone, com base nos célculos dos esforgos a que estardo submetidos. A empresa fornecedora do silicone devera
fazer o acompanhamento da colagem e fornecer o termo de garantia da aplicagdo com 25 anos.

- Todos os cantos inferiores deverado ser utilizados suportes com cantoneiras CT001 com 50 mm de comprimento.
«  Os selantes que estejam armazenados por mais de cinco meses nao deverdo ser utilizados.

«  Empregar selantes de silicone de fabricacdo G.E. ou Dow Corning.

W. ArticulagGes - Bragos de Maximo-ar

« A fixagdo dos bracos sera com rebites reforcados e com parafusos nos pontos criticos, todos em ago inoxidavel
AISI 304, ndo magnéticos. No caso da utilizagdo de rebites pop para a fixagdo estes deverdo ser de liga espe-
cial. De fabricacao Fermax ou Udinese.

«  Para a definicdo do comprimento dos bragos verificarem a tabela do fornecedor levando em conta a altura da
bascula, a carga méxima admitida, a espessura do vidro e a carga de vento que exercera sobre a bascula. Para
as basculas das fachadas-cortina aplicarem limitador de abertura em torno de 35 cm.

X. Fechos
«  Para janela maximo-ar usar fechos de sobrepor. Fabricacdo Fermax, Udinese, Fise. Para as basculas com largu-
ra igual e superior a 80 cm utilizar dois fechos.

Y. Fechaduras

«  Para as portas de abrir sera utilizado Papaiz 323/C400 com macaneta em aluminio MAC 270 E23 da Udinese.

11.3.1.3. Montagem:

A. A empresa contratante fornecera o projeto de montagem e instalacao e a especificacdo, constando de todos os ma-
teriais, perfis e componentes. Qualquer modificacdo no produto, no material, no acabamento, mudanga no projeto
ou alteragdo na especificagdo s6 podera ocorrer mediante consulta prévia com aprovagdo, por escrito, pela contra-
tante e ou pela fiscalizacdo.

B. Havendo necessidade de detalhamento complementar ou de usinagem devera ser desenvolvido pela empresa con-
tratada / fabricante e que encaminhara a contratante para aprovagao.

C. Antes da fabricagdo seriada a empresa contratada devera fabricar prototipos de algumas unidades modelos de cada
tipologia e deverdao ser montados anteriormente a época de sua instalacao na obra para ser submetido a testes e
aprovacao os quais poderdo estar acrescidos das recomendagbes que serao incorporadas posteriormente.

D. Todo trabalho devera ser seguido com embasamento no projeto, na especificacdo e nas consideracdes gerais de
fornecimento. O projeto desenvolvido e apresentado em anexo devera ser seguido pela empresa contratada deven-
do ser feito uma correspondéncia de aceite e enviada a CONTRATATADA.

E. Havendo necessidade de projeto complementar ou de usinagem este sera desenvolvido, pela empresa fornecedora
que devera ser encaminhado a construtora em trés vias para aprovacado pela FISCALIZACAO.

11.3.1.4. Limpeza e Manutengdo:

A. Nao apoie escada ou outro objeto na superficie das esquadrias e evite pancada sobre a mesma. As esquadrias de-
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vem abrir suavemente, ndo devendo ser forcadas. Havendo respingos de cimento, gesso, acido ou tinta remova-os
imediatamente com um pano Umido.

B. Caso haja impregnagdo de detritos e sujeiras lavar com agua ou detergente sabdo neutro, evitando o uso de abrasi-
vos, tipo palha de aco. Para remover respingos de tintas esmalte e graxas use, com cuidado, solvente tipo varsol ou
querosene.

11.3.1.5. Observacoes:

A. A empresa contratada fornecera termo de garantia comprometendo-se a manter seus produtos em perfeitas condi-
¢Oes de funcionamento e prestar assisténcia técnica necessaria durante o periodo minimo de cinco anos apos a
aceitagao final da obra ou da data de rescisdo contratual.

B. As garantias oferecidas pelos fabricantes ou fornecedores de materiais deverao ser transferidas a CONTRATANTE.

A CONTRATADA fara a obtencdo de registros, inclusive junto ao CREA-SP, e licengas necessarias para a execucdo
dos servigos.

D. E responsabilidade da contratada a medicdo dos véos das esquadrias para a fabricacdo, da definicdo das medidas
dos vidros e da colocacao dos mesmos de acordo com as normas vigentes.

E. A contratada devera facilitar a meticulosa fiscalizagdo dos materiais e execugdo dos servicos contratados, facultando
0 acesso na fabrica e na obra.

F. Na elaboragdo das esquadrias, entre as etapas de produgdo os materiais deverdo estar sempre isolados e protegi-
dos do contato entre as pecas de forma a que nao se verifique atritos e arranhdes de qualquer natureza.

As Esquadrias somente poderdo ser enviadas a obra devidamente embaladas e protegidas.

H. A contratada executara os servicos dentro da legislacdo e principalmente as normas da ABNT. A contratada devera
manter permanentemente em servico uma equipe de funcionarios e encarregado experientes.

11.3.1.6. Calculo de Pressao de Vento:
A. VK = Vo0.SI.S2.S3 (em m/s)
« VK VO SI S2 S3 Resultado

-« VK4511,040,8841,18
B. Q = (VK) ao quadrado dividido por 1,6 (em Pascal - Pa)

g VKVK 1,6 Resultado

+ q41,1841,18 1,6 1.059,87

C. P = q.(Ce-Ci) (em Pascal - Pa) - Pressdo de ensaio
« Pqg1,5Resultado

+ P1059,87 1,2 1.271,84

D. P = q.(Ce-Ci) (em Pascal - Pa) - Pressdao de seguranca
« Pqg1,5Resultado

+ P 1059,87 1,5 1.589,81

11.3.2. Tipo: Porta com Veneziana

11.3.2.1. Aplicagao:

A. Nas portas indicadas em projeto de arquitetura.
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11.3.2.2, Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:
As folhas serdao dotadas de escovas vedadoras de polipropileno em todo o requadro, para vedacao.
Os perfis das folhas serdo unidos por centilhdes de aluminio extrudado e aparafusado.

No quadro do chassis, tal unido sera feita por meio de parafusos auto-atarrachantes em ranhuras no proprio mate-
rial.

As portas serdo dotadas de dobradigas de liga de aluminio especial, tipo palmela.

11.3.3. Tipo: Esquadrias de Aluminio

11.3.3.1. Aplicagao:
Nas esquadrias indicadas em projeto.

11.3.3.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:

Seguir recomendacdes gerais para esquadria de aluminio e dimensbes de projeto de arquitetura.

11.4. Vidracaria

I. Manipulagao

As chapas de vidro serdo manipuladas de maneira que ndao entrem em contato com materiais duros, capazes de
acarretar defeitos em suas superficies e bordos.

A movimentagao horizontal e vertical do vidro na obra serd estudada adequadamente, de comum acordo com o for-
necedor e o construtor.

II. Armazenamento

As chapas de vidro serdo armazenadas em pilhas, apoiadas em material que nao Ihes danifique os bordos, com uma
inclinagdo em torno de 6% em relagao a vertical.

O Armazenamento sera feito em local adequado, ao abrigo da umidade e de contatos que possam danificar ou dete-
riorar as superficies de vidro.

As condigOes do local serdo tais que evitem infiltracdo de poeira entre as chapas

Visando uma melhor preservagao das chapas de vidro, o prazo maximo de armazenamento sera estabelecido de co-
mum acordo entre o fornecedor e o construtor.

III. Remocao de Manchas

II1.I. Manchas de Irizacdo:

Apresentam-se como manchas colorodas como dleo sobre dgua e sao decorréncia de alteracdes da superficie do vi-
dro pelo ataque quimico da agua.

Aprofundidade do ataque é varidvel , dependendo do tempo de exposicdo, podendo a remogdo das manchas ser
efetuadas por polimento superficial.

Quando a irizagdo nao for muito acentuada, a superficie do vidro podera ser lavada com solucdo aquosa de 5% a
10% de fluoreto de aménia ( produro perigoso de ser manuseado)

IIL.II. Manchas Cinza

Apresentam-se de forma irregular, em pequenos pontos, e sdo decorréncia de depdsitos de acido silicico ( silica so-
lubilizada)
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B. A remocgdo dessas manchas sera efetuada com uma solugdo de acido fluoridrico de 2%a 4% de concentragdo. Re-
gistre-se que esse tipo de limpeza pode atacar as pecas metalicas da serralheria, o que exige procedimentos espe-
ciais de seguranca.

11.4.1. Tipo: Vidro Laminado Light Blue (LB 63 + PVB incolor + Vidro Float
Incolor)

11.4.1.1. Aplicagao:

A. O vidro laminado sera utilizado nas esquadrias de aluminio.

11.4.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

A. Serdao empregados vidros laminado Sun Guard Light Blue (LB 63 + PVB incolor + vidro float incolor) espessura de 8
mm e outros especiais.

Ver melhor a especificacdo de cor, espessura e outras caracteristicas nos projetos de arquitetura e de esquadrias.

Todo o servico de colocacdo dos vidros para todas as esquadrias com e sem baguetes e para os guarda-corpos se-
rao de responsabilidade da empresa contratada.

D. O vidro é um componente fundamental nas esquadrias. Para tanto sua instalacdo é muito importante para o bom
funcionamento e uma boa estanqueidade. Deverdo atender aos critérios das normas ABNT NBR 10.820, 10.821,
10.830 e 10.831.

E. Para evitar o contato direto entre vidro e o aluminio, devera ser utilizado, onde necessario, calcos de borracha em
EPDM que tem a funcdo de sustentar o peso do vidro e de distribuir o esforgo que o quadro da folha deve suportar
para sustentar o vidro em pontos definidos.

F. Utilizar calgos de apoio com dureza shore “"D” entre 70 e 75
1. Descrigdo

A. Constituido por duas laminas de vidro de fortemente unidas através de calor e pressao a uma ou mais peliculas de
Polivinil Butiral (PVB), garantindo que na quebra a pelicula ndo se rompa e que os fragmentos gerados mantenham-
se aderidos ao PVB, ndo devassando o vao, reduzindo drasticamente o risco de acidentes e evitando que o ambien-
te fique exposto ao tempo.

II. Armazenamento

A. E imprescindivel que o armazenamento seja efetuado em local seco e ventilado, pois caso contrario, aumenta-se o
risco de formacgao de bolhas na borda.

B. O armazenamento em cavalete € indispensavel, pois o apoio nas bordas provoca a deformacdo da pelicula de butiral
e, quando o vidro é retirado, essa pelicula ndo recupera rapidamente a forma original, provocando o aparecimento
de registro com infiltracdo de ar e a conseqiiente formacao de bolhas nas bordas.

III. DisposicOes Diversas

A. Antes da colocagdo dos vidros de seguranca laminados far-se-a a verificagdo da existéncia de drenos nos respecti-
vos caixilhos, de forma a evitar a presenca de umidade e/ou vapor de agua em suas bordas. Caso contrario, a inci-
déncia de sol provocara pressdes do vapor de agua nas regides proximas as bordas do vidro, o que favorece o apa-
recimento de bolhas.

B. O calafetador do tipo acético ndo deve ser usado para selagem ou vedacdo dos caixilhos com vidros de seguranca
laminados. Esses tipos de silicone provocam bolhas na pelicula de butiral.

C. Idem ao anterior, com relacdo aos calafetadores que contenham, na sua composicdo, polissulfetos e dleo de linha-
Ga.

D. O emprego de materiais de limpeza que contenham cloro em sua composicdo sera evitado, pois o cloro podera de-
positar-se nas bordas das placas, entre as laminas de vidro, e, na presenca da agua, formar um eletrdlito de alta
condutibilidade elétrica, capaz de provocar a corrosdo da serralheria.

E. O alcool, também, ndo devera ser usado como material de limpeza, pois ataca o butiral dos vidros de seguranca la-
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minados.

11.4.2. Tipo: Espelho Cristal Optimirror Incolor Espessura 5mm

11.4.2.1. Aplicagao:
Para os sanitarios, conforme indicado no projeto de arquitetura.

Para o sanitario PNE devera ser prevista base em mdf, conforme indicado em projeto.

11.4.2.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
A. Tecnologia Copper-Free com resisténcia a umidade, oxidagdo, formagdo de manchas e corrosdo das bordas.

B. Camada protetora adicional — filme de resina curada por exposicao a luz ultra-violeta(protecdao contra riscos durante
0 manuseio)

C. Cor da tinta no verso do espelho: verde
I. Método de instalacao
A. Materiais para aplicagao:
« fita dupla face,
» silicone de cura neutra — base alcoxi
* luvas de seguranga
* mangotes de seguranga
«  Oculos de seguranca
« ftrena
*  pano limpo e macio
+ tesoura

»  dlcool isopropilico

B. Vistoria na parede:
+  Verificar se ha irregularidades ou passagem de tubulaga de agua(quente ou fria) na parede
+  Retirar elementos mecénicos como pregos ou parafusos

«  Para uma instalacdo de qualidade, ndo pode haver irregularidades ou qualquer tipo de infiltragdo ou umidade
na parede.

«  Fazer a medicdo da parede para a marcagao do local de instalacdo

G. Medir a pecga

»  Verificar o estado de conservacdo como riscos, lascas, trincas e etc. Caso haja alguma irregularidade, ndo faca
a instalagdo.

«  Apos a verificagdo, limpe a parte posterior ( costado) do espelho com um pano limpo e macio embebido em al-
cool. Coloque sempre o alcool no pano e nunca diretamente sobre a superficie a ser limpa. Passe um pano seco
apos a limpeza.
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»  Utilize equipamentos de seguranca

«  Vire o espelho e faga outra vistoria. Verifique se ndo ha nada na mesa que possa danificar a pintura.

Apoie novamente a pega e distribua pedagos de fita adesiva sobre o costado. Consulte o fabricante sobre as especi-
ficagGes de quantidade e area a ser coberta.

Aplique o silicone em filetes, no sentido das fitas. A altura desses filetes deve ser levemente superior a altura da fita
adesiva.

Nunca aplique o silicone em formato de pingos, pois 0 acimulo de material em uma memsa area dificulta a seca-
gem do silicone e pode causar manchas no espelho.

A aplicacdo das fitas dupla face e do silicone deve sempre ser vertical para permitir a ventilacdo atras do espelho e
evitar possivel condensacdo de umidade, o que pode causar manchas a pega.

Entre dois espelhos deve existir um espago de, no minimo, 1mm.

11.5. Ferragens

\11.5.1. Tipo: Conjunto de Ferragens para Porta de Madeira

11.5.1.1. Aplicagao:

Para instalacdo em todas as portas de madeira, conforme projeto de arquitetura. Inclui fornecimento e instalacdao de
dobradicas/fechadura/macaneta.

11.5.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Dobradica 85 Reforcada com Anéis 3 12 x3” CRA REF. La Fonte
Mola aérea hidraulica COD. TS90 “Impulse” REF.: Dorma

Magcaneta com Roseta independente, Linha Taco de Golf (Smart), Série 280, Acab. NAP, Funcdo Externa ou Banhei-
ro, REF.: Papaiz

11.5.2. Tipo: Chapa de Inox e Barra de apoio para Portas

11.5.2.1. Aplicagao:
Portas de Sanitario PNE

11.5.2.2, Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Chapa para protegao da base da porta contra batida e danos.
Chapa de aco inox 16 (1,52MM) escovado h=40cm colada na base das portas de madeira.

A barra de apoio sera em aco inox, linha conforto, CoD. 2310 C-80cm, DECA
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12.Pisos

12.1. Preparacao de Superficie

\12.1.1. Tipo: Preparacgao do Solo

12.1.1.1. Aplicagao:

A. Para aplicacao do piso.

12.1.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:

A. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA deverd submeter & FISCALIZACAO, o plano de lancamento e método
de compactagdo. Deverao ser informados o nimero de camadas, o material a ser utilizado, o tipo de controle, o tipo
de equipamento, etc.

B. O lancamento devera ser executado em camadas com cerca de 30cm de espessura.

Ap0s sua compactagdo a camada devera estar com, no maximo 20cm de altura.

D. A umidade do solo devera estar proxima do nivel étimo, por método manual, admitindo-se variagcdo de, no maximo,
3%.

E. As camadas serdo homogéneas, no que se refere ao tipo de material e umidade.

F. O material apresentaré Indice de Suporte Califérnia (CBR) na ordem de 30%.

G. Devera atingir grau de compactacado na ordem de 95%, no minimo (NBR 7182).

H. Deverdo ser executados os seguintes ensaios:

Granulometria por peneiramento: NBR 7181;

Limite de liquidez: NBR 6459;

Limite de plasticidade: NBR 7180;

Compactagdo: NBR 7182;

Indice de Suporte Califérnia (CBR): método DNER-DPTM-49-64
Densidade “in situ”: método DNER-DPTM-92-64

I. Ao final da terraplanagem, eventuais diferengas de nivel devem ser preenchidas com concreto pobre ou com mistu-
ra adensada de cimento-areia no trago 1:20.

J. O aterro em volta das fundagGes devera ser feito com concreto magro ou com mistura de cimento-areia no traco
1:30.

K. O transporte para preparo do terreno, escavacao e aterro sera de responsabilidade da CONTRATADA.
O lastro de concreto para contrapiso sera executado com base para assentamento dos pisos em geral.

12.1.2. Tipo: Contrapiso

12.1.2.1. Aplicagao:

A. Executar sobre o subleito (laje).

12.1.2.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacoes

A. Sobre o subleito (laje) executar o lastro em concreto nao estrutural, ao qual se adiciona a agua de emassamento,
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um aditivo tipo V ou VZ.
O uso do aditivo tipo D permite aumentar a estanqueidade do concreto.
De preferéncia, a concretagem do lastro sera efetuada em operacao contigua e ininterrupta.

Como medida de ordem geral, proceder-se-a, apos o inicio da pega e antes que o concreto endurega demasiada-
mente, a um escovamento da superficie, até que os graos do agregado graldo da superficie se tornem aparentes
pela remogdo da pelicula que ai costuma se formar.

E. Prever compactacdo a pelo menos 100% com referéncia ao ensaio de compactagdo, método A.A.S.H.O. Intermedia-
rio.

F. Verificar espessura dos pisos de acabamento para definicao final da espessura do lastro.

G. Execugdo de argamassa com espessura variavel em torno de 5,5 cm nos pavimentos de cimento e areia média, no
trago 1:4, a fim de regularizar e alcangar a cota de apoio para o piso.

H. Execucdo de argamassa com espessura variavel em torno de 7,5 cm no térreo e areas externas sobre laje de cimen-
to e areia média, no trago 1:4, a fim de regularizar e alcancar a cota de apoio para o piso.

I. A argamassa sera sarrafeada, batida e desempenada.
12.1.3. Tipo: Camada de Regularizacao

12.1.3.1. Aplicagao:
A. Executar sobre o contrapiso quando necessario.

12.1.3.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacoes

A. Lancar a camada niveladora em quadros dispostos em xadrez em dimensOes ndo maiores que a régua vibratdria.
Traco 1:5, de cimento e areia média com 2 cm de espessura.

A superficie devera estar isenta de poeira, 6leo, nata de cimento e particulas soltas.
A espessura minima sera de 0,3 cm e a maxima de 2 cm.

Os caimentos deverao ser executados nesta camada.

moow

Obter uma superficie desempenada e bem nivelada.

12.2. Piso em Concreto

12.2.1. Tipo: Piso em Concreto

12.2.1.1. Aplicagao:

A. Para aplicacdo no piso conforme indicagdo de projeto.

12.2.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdao:
Argamassa trago 1:4 (cimento e areia) preparo manual.
A espessura da argamassa devera ter entre 20 mm e 30 mm, e ser processado em betoneira.

Devera ser executado sobre contrapiso regularizado e nivelado de acordo com inclinagdo de projeto.

©o 0w

Na execugdo, o contrapiso deve ser incialmente limpo, removendo-se residuos, partes contaminadas, nata de ci-
mento, lama e poeira que possam prejudicar a aderéncia da argamassa. As partes lisas ou “queimadas” serdo apico-
adas, lavadas com jato d'agua sob pressdo, varridas com vassouras de cerdas duras e deixadas umedecidas.

E. Em seguida, sera aplicado sobre o contrapiso, com vassoura, um chapisco fluido no traco 1:3 (cimento e areia). So-
bre esse chapisco ainda fresco sera lancada a argamassa de traco 1:4 com 2cm de espessura, pressionada com co-
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Iher de pedreiro.

A argamassa deve ser sarrafeada entre “guias” ou “mestras”, constituidas por faixas do mesmo material, executada
sobre o contrapiso antes da aplicacdo do chapisco, atendendo ao nivelamento proposto para a superficie acabada

Em areas maiores executar juntas de dilatagdo de 2.00 x 2.00 m no piso.

O sarrafeamento sera feito com régua de madeira passada em movimentos de vai e vem. Deverao ser removidos os
excessos de agua e de argamassa das superficies sarrafeadas.

Executar acabamento com sarrafeamento do concreto utilizando régua de aluminio apoiada em duas formas parale-
las, que serviram como guia, seguido de desempeno e moderado alisamento.

Adicionar por povilhamento, mistura seca decimento e areia peneirada, no traco 1:3 ( sem adicionar agua, antes de
terminada a pega do concreto, submetendo a superficie a novo alisamento com desempenadeira de madeira( para
acabamento aspero) ou desempenadeira de aco ( para acabamento liso).

Logo apos o acabamento e endurecimento, deverao ser curados, ou seja, mantidos permanentemente Umidos du-
rante, pelo menos, as primeiras 96 horas, sem nenhuma movimentacao.

Em algumas regides sera utilizada pigmentacdo nas proporcoes de 1,5kg de pigmento xadrez amarelo + 1,5kg de
pigmento xadrez vermelho para cada saco de 50kg de cimento (conferir em projeto de arquitetura).

12.2.2. Tipo: Piso Cimentado Liso

12.2.2.1. Aplicagao:

Para aplicagdo no piso conforme indicagdao de projeto.

12.2.2.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:
Piso cimentado desempenado com acabamento rustico.
Para aplicacao do piso cimentado, a laje de concreto, devera ter a idade minima de dez dias.

A argamassa de composicao de traco de 1:3 de cimento e areia média, devendo ser usado cimento e areia de uma
Unica marca e procedéncia, de modo a evitar variagées na coloragdo e textura.

A espessura da argamassa devera ter entre 20 mm e 30 mm, e ser processado em betoneira.

Executar acabamento com sarrafeamento do concreto utilizando régua de aluminio apoiada em duas formas parale-
las, que serviram como guia, seguido de desempeno e moderado alisamento.

Adicionar por povilhamento, mistura seca decimento e areia peneirada, no traco 1:3 ( sem adicionar agua, antes de
terminada a pega do concreto, submetendo a superficie a novo alisamento com desempenadeira de madeira( para
acabamento aspero) ou desempenadeira de ago ( para acabamento liso).

Em dareas maiores executar juntas de dilatacdo de 2.00 x 2.00 m no cimentado.

Acabamento no estacionamento do térreo e semi-enterrado serd em poliuretano ou epdxi na cor verde Pantone
320C.

Nos demais locais 0 acabamento devera ser em poliuretano cinza claro.

12.3. Piso em Pedras Naturais

12.3.1. Tipo: Granito Branco Quartzo

12.3.1.1. Aplicagao:

Para aplicacao no piso conforme indicacdo de local e paginagdo de projeto.
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12.3.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Granito Branco Quartzo o esp 20mm.
Conferir acabamento indicado em projeto (polido ou apicoado).
Devera ser aplicado, por pessoal especializado.

Nao sera tolerado o assentamento de pegas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa, com veios ca-
pazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou com quaisquer outros defeitos.

Na escolha e distribuicdo das pecas pelas areas a recobrir, havera especial cuidado para que ndo resultem elemen-
tos isolados, cuja coloragdo e textura dé a impressdo de manchas ou defeitos, isto €, a atual variacdo entre as pe-
dras sera judiciosamente aproveitada de forma a serem obtidas superficies uniformemente mescladas em seu con-
junto, sem concentragdes desequilibradas ou andmalas de elementos discrepantes.

Amostras, de cada tipo de pedra especificada, serdio previamente submetidas & aprovacdo da FISCALIZAGAO.

A forma e dimensOes de cada peca deverdo obedecer, rigorosamente, as indicacdes dos respectivos desenhos de
detalhe de execugao.

As pecas apresentardo forma regular nas partes aparentes, faces planas e arestas perfeitamente retas.

A CONTRATADA executara nas pecas todos os rebaixos, recortes ou furos que se fagam necessarios para assenta-
mento dos ralos de aguas pluviais, de guarda corpo de serralherias e de outros elementos previstos para cada local.

As juntas deverdo ser perfeitamente alinhadas e de espessuras uniformes.

A espessura das juntas nao poderao exceder 1,5 milimetros

As superficies ficardo perfeitamente desempenadas e sem saliéncias apreciaveis entre as pegas.
Nos piso de nivel ndo serdo toleradas diferencas de nivel superiores a 5mm em 5mm ou seja 0,1%.
Utilizar argamassa pré fabricada para o assentamento.

A juntas serdo limpas de argamassa de assentamento que por elas refluir.

12.4. Pisos Vinilicos

\12.4.1. Tipo: Piso Vinilico em Placas

12.4.1.1. Aplicagao:

Nos locais indicados no projeto de arquitetura.

12.4.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Placas vinilicas autoportantes
Espessura total: 4,70 mm
Capa de uso de PVC: 0,80mm
Ref.: 3663001
Espessura da capa de uso de PVC: 0,80 mm
Dimensao: 50x50 cm
Peso 5,46 kg/m?2
Resisténcia a abrasao EN 660-1 Classe T
Identagao residual EN 433 <0.15mm
Estabilidade dimensional EN 434 <0.10%
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Resisténcia ao fogo EN 13501-1 Bfl s1

Resisténcia ao escorregamento DIN 51130 R9

Carga estatica EN 1815 <2kV

Resisténcia elétrica EN 1081 >10e10Q

Absorgcao do som ao impacto EN 140-8 / EN ISO 171/2 14dB
Estabilidade da cor EN ISO 105-B02 > 6/8

Resisténcia quimica EN 423 Boa resisténcia

Resisténcia térmica EN 12524 0,06m2 K/W

Para que a instalagdo do piso ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs (equipamentos de protegao indivi-
dual), como dculos, luvas, mascara, protetor auricular, botas de borracha e capacete quando necessario.

O contapiso deve estar:

« Seco e isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado contra infiltracdes do subsolo,
quando for piso térro, totalmente isento de vazamentos hidraulicos;

«  Limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e 0leos;
«  Firme: sem rachaduras, pecas de ceramica ou pedras soltas, movimentagOes estruturais ou de curagem;

«  Liso: sem depressdes ou desniveis maiores que 1mm que ndo possam ser corrigidos com a massa de prepara-
Gdo;

« Para a instalacdo de revestimentos vinilicos, a umidade maxima do contrapiso deve ser de 2,5% sob teste de
umidade CM (método de carbureto de calcio).

O piso deve ser instalado sobre o piso elevado com adesivo de tack permanente. As placas devem ser dispostas de
forma a sobrepor as emendas da base do piso elevado, para evitar desniveis e infiltragdo de agua durante a limpe-
za.

12.5. Pisos em Carpete

\12.5.1. Tipo: Piso Carpete em Placas

12.5.1.1. Aplicagao:

Nos locais indicados no projeto de arquitetura.

12.5.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:

Nome: FLOOR FOSA 1800

Cor Cinza claro e Cinza Grafite- mescla

Trafego recomendado Alto trafego comercial

Tipo de construcao Bouclé

Peso da fibra 24 oz/sy - 820g/m2

Altura do pélo 3,5mm
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Peso total 5.200 g/m?2
Gauge 1/10"
Tipo de fibra 100% B.C.F. TOUGHLON

Metodo de Tingimento

Solution Dyed Nylon(fio tinto em massa)

Composicao da base

PVC + Glass Fiber Spunbonded + PVC

Resisténcia a manchas

3M Test Method 8 of 10 Pass

Flamabilidade

CSN 13592 3.5

Pill test

CSN 7496 7 of 8 Pass

Perda da cor por exposicao a luz

CSN 13592 3.4 & AATCC 16E >- 4.0

Protecdo Anti-estatica

incorporada e permanente

Protecoes: anti-microbiana, anti-alérgica, anti-bacteriana
Dimensao das placas 50 x 50cm
Garantia: 10 anos

Nos trabalhos de aplicagdo de carpetes fixados por cola, servicos esses que utilizam solventes inflamaveis ou toxi-
cos, tomar as seguintes precaugdes indispensaveis:

+ o local de aplicagdo deverd ser suficientemente ventilado;

« & proibido fumar no local de aplicagdo;

» afiacdo provisdria de iluminagdo (cabos e rabichos) ndo podera apresentar trechos desencapados ou conexdes

por pressao;

« acola e os solventes depositados no local de aplicacdo terdo de ser mantidos em recipientes tampados e sua

quantidade ndo devera ultrapassar a necessidade do consumo diario.

B. A base para aplicagdo devera estar firme, isenta de umidade e nivelada.
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13. Rodapés, Soleiras e Peitoris

\13.1.1. Tipo: Rodapés

13.1.1.1. Aplicagao:

A. Nos locais indicados no projeto de arquitetura.

13.1.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:

Deverdo ser seguidas as materiais, dimensoes, formas e padrdes definidos no projeto de arquitetura.

@

O servico devera ser executado por mdo de obra especializada.

Pecas rachadas, arranhadas, amassadas, com retoques visiveis ou com deformacgGes que comprometam seu aspecto
e estabilidade ndo poderao ser assentadas.

Devera ser obtida uma superficie desempenada e bem nivelada.
Deverdo apresentar forma, cor e textura regular nas partes aparentes, faces planas e arestas perfeitamente retas.

Deverdo ser serradas e acabadas sempre na mesma direcao.

@ mm o

A CONTRATADA executara todos os rebaixos, recortes, furos e demais intervencdes necessarias nas pecas para seu
perfeito assentamento.

H. Amostras deverdo ser previamente submetidas a aprovagdo da Fiscalizacdo.

13.1.2. Tipo: Soleiras em Pedra Natural

13.1.2.1. Aplicagao:

A. Nos locais indicados no projeto de arquitetura, inclusive sob o piso elevado.

13.1.2.2, Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Deverdo ser seguidas as dimensdes, formas e padroes definidos no projeto de arquitetura.
B. O servico devera ser executado por mao de obra especializada.

Pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa ou com veios que comprometam seu aspecto e estabi-
lidade ndo poderdo ser assentadas.

D. Devera ser obtida uma superficie desempenada e bem nivelada.

E. Deverdo apresentar forma, cor e textura regular nas partes aparentes, faces planas e arestas perfeitamente retas,
com juntas secas.

F. Deverdo ser serradas e acabadas sempre na mesma direcdo.

G. A CONTRATADA executara todos os rebaixos, recortes, furos e demais intervencdes necessarias nas pegas para seu
perfeito assentamento.

H. A espessura das juntas ndo podera ser inferior a 1,5mm.

I. Prever assentamento através de argamassa colante industrializada, tipo 2.

J.  Amostras deverdo ser previamente submetidas a aprovacao da Fiscalizacdo.

K. A CONTRATADA devera fornecer a Fiscalizagdo os dados da jazida das pecas fornecidas.
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14. Forros, Divisorias e Pisos Falsos
14.1. Forros

\14.1.1. Tipo: Forro Mineral Termoacustico, 625 x 625 mm

14.1.1.1. Aplicagao:

A. Nos locais indicados no projeto de arquitetura.

14.1.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:
Forro em Fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeido, resistente a fungos e bactérias
Referéncia: Thermatex Acoustic da AMF
Tipo de borda: AW
Cor: Branco puro cédigo RAL 9010
Espessura: 19mm
Peso: 4,6 kg/m?2
Absorgao Sonora: NRC 0,70 conforme ASTM C 423
Atenuacdo Sonora: CAC 40 dB
Reflexao da Luz: Aproximadamente 88% (ISO 7724-2, ISSO 7724-3)
Coeficiente Térmico: 0,052 — 0,057 W/m©°C
Resisténcia a umidade: RH95
Resisténcia a fogo: A2-s1, d0 (EN13501-1)
Combustibilidade: Classe II — A conforme NBR 9442 e IT-10

1. Recomendacodes para Instalacao:

T r A IOTMmMmON® P

Podem ser instalados de forma horizontal ou inclinada, sempre para uso interno.

@

Montagem rapida com obra limpa e seca.

Deve ser instalado sempre com pendurais reguladores e tirantes de arame galvanizado, fixados nos perfis principais,
a cada 625mm e preferencialmente com perfil “T” de ago, tipo clicado. Quando for utilizado perfil “T” de aluminio,
observar para que o mesmo tenha peso entre 145 e 165 g/ml (gramas / metro linear).

D. Utilizar lumindrias com lampadas de baixa emissdo de carga térmica: fluorescentes.
E. Deverdo ser executadas tabicas em gesso conforme detalhe em projeto de arquitetura.
I1. Limpeza, Manuseio e Armazenamento:

A. Por serem rigidas e estaveis, as placas podem ser limpas in loco, sem a necessidade de nova remogdo apos os ser-
vicos de manutencdo no plénum.

B. As placas devem ser armazenados em local seco e ventilado, protegido das intempéries (agGes de sol e chuva), so-
bre estrado de madeira plano e nivelado. As placas devem estar contraplacados duas a duas, com as faces espelho-
espelho.

C. O transporte do produto deve ser feito com cuidado, evitando choques ou atritos.
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\14.1.2. Tipo: Forro de gesso acartonado, tipo FGE

14.1.2.1. Aplicagao:
Nos locais indicados no projeto de arquitetura.

14.1.2.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

I. Normas
NBR 14715:2001 - Chapas de gesso acartonado - Requisitos
NBR 14716:2001 - Chapas de gesso acartonado - Verificacdo das caracteristicas geométricas
NBR 14717:2001 - Chapas de gesso acartonado - Determinacdo das caracteristicas fisicas

Descricao: Forros monoliticos para uso interno em vedacgdes horizontais ndo-estruturais para areas secas ou Umidas,
constituidos por uma estrutura de acgo galvanizado, formada por perfis e tirantes rigidos regulaveis, e painéis de for-
ro de gesso, produzidos por processo industrializado continuo a partir de gipsita natural e cartao duplex.

II. Placas de Gesso
Dependendo do uso, poderdo ser utilizadas as seguintes placas:
® Placas Placo Standard (ST): areas secas

® Placas Placo Resistentes a Umidade (RU): ambientes sujeitos a acdo da umidade, por tempo limitado (de forma
intermitente)

® Placas Placo Resistentes ao Fogo (RF): exigéncias especiais de resisténcia ao fogo

III. Estrutura e Acessorios

Execucdo de estrutura metdlica, utilizando pino com rosca, tirante, borboleta, unido e canaleta 70/20, conforme ori-
entacgdo do fabricante.

II1.I. Composicao:
Perfil de ago galvanizado F530 (canaletas longitudinais), com espessura de 0,50mm
Perfis de ago galvanizado (montantes M), com espessura de 0,50mm e larguras de 48mm, 70mm e 90mm
Perfil de ago galvanizado (cantoneira CR2), com espessura de 0,50mm e larguras de 25mm e 30mm
Perfil de aco galvanizado (tabica metalica CR3), com espessura de 0,50mm denominado tabica metalica CR 3.
Unido em ago galvanizado para fixacdo dos perfis longitudinais F530, entre si
Presilha com regulagem em aco galvanizado para fixagdo dos perfis nos pendurais de sustentacdo do forro

Suspensdo MD ou MS com regulagem em ago galvanizado para fixagdo dos montantes M48, M70 e M90 nos pendu-
rais de sustentacgdo do forro

Pendurais em arame de ago galvanizado N° 10
Parafusos autoperfurantes e atarrachantes com acabamento fosfatizado ou zincado, para fixacao das placas e fixa-
¢ao perfil/perfil
ITL.II. Componentes de acabamento e fixagdo:
Fita de papel micro perfurada, empregada nas juntas entre placas
Fita de papel com reforco metalico, para acabamento e protecado das placas nos cantos salientes
Massa especial para rejuntamento de pega rapida em pd, para preparar e de pega normal, pronta para uso

Massa especial para calafetagao e colagem de placa.
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IV. Dados Técnicos

Caracteristica de Desempenho do
Produto

orma de Referéncia
ara Avaliacao

Fesultado Esperado

spessura £ 0,5mm
argura +0 / - 4 mm
omprim. +0 / - 5 mm
squadro <2,5 mm/m

Densidade superficial de massa “\IBR 14717/01 “néximo 2%

spessura 9,5 mm:
in 400 N (longit.) / 160 (transv.)
spessura 12,5 mm:

Caracteristicas geométricas NBR 14716/01

Resisténcia minima a ruptura na NBR 14717/01

flexao in 550 N (longit.) / 210 (transv.)
spessura 15,0 mm:
in 650 N (longit.) / 250 (transv.)
Dureza superficial NBR 14717/01 %iémetro maximo 20 mm
Absorgdo de agua para chapa RU “\IBR 14717/01 ‘héximo 5%
Absorgao superficie de agua para BR 14717/01 4ximo 160 g/m2
chapa RU
V. Instalagao
A. Modelo de referéncia: sistema Placo
B. Marcar o nivel do forro nas paredes de contorno do ambiente a ser forrado.
C. No encontro do forro com a parede seguir o projeto de detalhamento (tabica de 3x3cm em gesso).
D. Marcar o espacamento dos tirantes qualquer que seja o suporte, de modo a ter num sentido, no maximo, 0,60m

(espaco entre Perfis F 530) e no outro sentido, no maximo 1,20m (espaco entre pontos de fixacdo no mesmo
perfil).

E. Aplicar os Perfis Metalicos F 530 através da unido da Presilha F 530 com regulador. A continuidade entre perfis de-
vera assegurada pela Unido F 530.

F. As placas deverdo ser colocadas perpendicularmente aos perfis, com juntas de topo desencontradas.

G. Comegar o parafusamento pelo canto da placa que se encontra encostada na alvenaria ou nas placas ja instaladas,
para se evitar comprimir as placas no momento da parafusagem final.

H. Parafusar de 0,30 em 0,30m no maximo e a 1cm da borda das placas.

14.1.2.3. Observacoes:
As chapas deverdo ser aparafusadas na canaleta 70/20 a cada 60cm.
Devera ser aplicada nas juntas entre as chapas fita kraft e gesso, formando uma superficie uniforme.

A fixacdo dos dutos de ar condicionado e de rede hidraulica e elétrica sera sempre independente da fixagdo do for-
ro.

D. Deverdo ser previstas juntas de dilatacao periféricas (tabicas) e no contorno de pilares e paredes conforme detalhes
do projeto de arquitetura.

E. Executar tabica de 5x5cm

F. Acabamento em pintura latex PVA, cor branbco Neve da Sherwin Williams
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14.2. Pisos Elevados

14.2.1. Tipo: Piso elevado em placas de ago com enchimento em concreto, para
receber revestimento, padrao Tate

14.2.1.1. Aplicagao:

A. Nos locais indicados no projeto de arquitetura.

14.2.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

A. O procedimento para a instalacdo do piso elevado devera seguir a seguinte seqiiéncia:
® As areas que receberdo piso elevado deverdo ter um projeto de paginacdo, onde sera indicado o ponto de
partida da montagem do piso elevado.
® A equipe de montagem, que se apresentara sempre uniformizada, devera se dirigir ao local da obra para fazer
um levantamento planialtimétrico a laser, onde devera ser verificada a possivel existéncia de desniveis na laje,
para corre¢do antecipada de diferencas nas alturas dos pedestais.

B. Os produtos que compdem o conjunto do piso elevado deverdo ser entregues da seguinte forma:
® As placas deverdo ser empilhadas em palets com base em madeira, com 30 pecas cada sendo todo o conjunto
amarrado com fita de arquear com 16mm de largura. Caso haja qualquer inconveniente referente a esta
quantidade de placas devido ao peso do conjunto em fungado de limitacdo de capacidade das gruas ou
elevadores disponiveis, a empresa fabricante devera fornecer o produto embalado em palets menores.

® Placas revestidas com granito ou porcelanato serdao empilhadas em palets com base de madeira, com 16 pecas
cada, separadas uma a uma por folhas de isopor e cantoneiras de papeldo nas quinas para protegao do revesti-
mento, sendo o conjunto amarrado com fita de arquear.

® Os pedestais e parafusos deverdao ser embalados em caixas de papeldo reforcadas lacradas e devidamente
identificadas.

@ As longarinas, quando utilizadas, deverao ser fornecidas embaladas em caixas de papelao reforgadas, lacradas
e devidamente identificadas.

® Quando houver placa de piso elevado revestida com laminado a mesma devera ser fornecida com protegdo in-
dividual de filme plastico, sendo também empilhadaa em palets com base de madeira conforme item anterior.

® A marcagdo da partida do piso elevado devera ser feita por eixos e respeitar o projeto.

C. No procedimento de montagem na etapa de locacao dos pedestais os mesmos deverao ser distribuidos a cada 2,5m
a 3,0m (dependendo do comprimento da barra de nivelamento) em ambas as diregGes e devera ser utilizado nivela-
dor a laser para ajuste dos mesmos. A barra de nivelamento, devera conter marcas a cada 60cm utilizadas para a
locagdo dos pedestais.

D. Devera ser utilizada linha esticada de forma a garantir o alinhamento e esquadro da montagem.

E. A colagem dos pedestais deve ocorrer por etapas de tal forma a garantir o ajuste das placas quando o adesivo utili-
zado ndo estiver com o processo de cura concluido.

F. As placas deverdo ser encaixadas e travadas nas cruzetas dos pedestais seguindo uma seqiiéncia linear de tal forma
a garantir perfeita amarragao do sistema de piso elevado.

G. Quando houver necessidade de recortes nas placas para fechamento do piso, as faces recortadas deverao receber
protecdo com verniz de tal forma a evitar a exposigdo do ago a agdo da corrosdo.

H. A placa de piso elevado devera ter medida de até 600mm x 600mm sendo composta por um sanduiche formado por
duas chapas de aco carbono, sendo a superior de alta dureza com 0,7mm de espessura e a inferior tipo UsiF com
0,9mm de espessura, unidas por processo de solda multi-ponto de 600 KVA; tratamento anti-oxidante (fosfatizacdo
a base de acido fosforico) por imersdo e pintura a base Epdxi a p6 (espessura minima da camada de pintura: 50 mi-
cras). Enchimento com uma mistura de cimento leve tipo CP II E 32, com baixo teor de escéria , plastificante e es-
puma expandida , resultando em argamassa compacta, leve e flexivel.

I. A face inferior da placa devera possuir 60 repuxos desalinhados com altura variavel de 22,10 mm a 22,35 mm, con-
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formados a frio que combinem resisténcia estrutural e dissipacdo acustica eficaz.

Os quatros cantos inferiores da placa deverdo possuir repuxos conformados a frio para apoio e encaixe positivo nos
pedestais sem obrigatoriedade de uso de parafusos de fixacdo e travamento. Nestes repuxos deverdo estar localiza-
dos furos conformados a frio para encaixe de parafusos auto-travantes, quando necessario, sem atravessar a alma
da placa evitando contato com o enchimento.

As placas deverdo ser totalmente intercambiaveis.

A CONTRATADA devera comprovar (através de laudos autenticados de testes realizados por laboratérios idoneos)
que atende as Normas da ABNT e as recomendag8es minimas da CISCA - Ceilings & Interior Systems Construction
Association (Associacao de construtores de sistemas de forros e interiores), organizacdo reconhecida internacional-
mente e/ou nacionamento.

I. Tolerancias técnicas da placa (comprovadas em laboratoério idoneo):

Dimens0es de carater quadrado (diferenga entre as medidas das diagonais de um vértice ao outro) - Tolerancia ma-
xima de 0,38mm

Planicidade - Tolerancia maxima de 0,7mm

Espessura da chapa de ago - Tolerancia maxima 0,09 mm (chapa superior)
Espessura da chapa de ago — Tolerancia maxima 0,09mm (chapa inferior)
Espessura da placa — 30 mm

Deflexdo maxima da placa (carga distribuida) — 1,5 mm

Deflexdo maxima da placa (carga concentrada)- 3,6 mm

Deformagdo maxima da placa (carga distribuida) — 0,25 mm

Deformagdo maxima da placa (carga concentrada) - 1 mm

Resisténcia a carga maxima distribuida —1220 kg/m2

Resisténcia a carga maxima de seguranca - 1498 kg

Resisténcia a carga maxima concentrada no centro da placa — 454 kg
Resisténcia a carga rolante (10 passes) — 363 kg

Resisténcia a carga rolante (10000 passes) — 272 kg

II. Pedestais

Base: Devera ser composta de chapa com dimensdo aproximada de 102mm x 102mm x 2mm em acgo carbono lami-
nado a frio, com nervuras para maior resisténcia a torgGes, espora de aterramento e quatro furos nos cantos para
fixacdo com cola ou parafusos no piso, soldadas a um tubo quadrado em aco carbono com dimensGes de 7/8" x
7/8" (22,10mm x 22,10mm) e espessura de 1,5 mm soldado a chapa de apoio por solda de projecdo (100 KVA).

Cruzeta: Devera ser confeccionada em chapa de aco carbono laminado a frio com espessura de 2 mm e dimensao
de 95 mm x 95 mm com reforco na parte inferior em ago carbono laminado com espessura de 2mm, soldada por
solda de projecdo (100 KVA). Este reforco devera ter um furo para passagem do fuso de tal forma a manter a per-
pendicularidade do mesmo. A parte superior da cruzeta devera ser conformada em abas com forma de ganchos
para encaixe e travamento das placas sem uso de parafusos. Devera possibilitar a regulagem de altura milimétrica
(vertical) , através de um fuso em vergalhdo de aco carbono macico com rosca laminada de 34", com prensagem
auto-travante, e uma porca em ago carbono sextavada macica de 27mm de rosca interna 3", com abas auto-tra-
vante no sentido axial.

Resisténcia a carga axial no pedestal com altura de até 30cm: 45.000 N

Cruzeta para rampa: Devera ser confeccionada em chapa de aco carbono laminado a frio com espessura de 3/16” e
dimensao de 75,30mm x 76,30mm soldada por solda de projecao de 100KVA a um suporte de aco com dimensoes
de 28,00mm x 25,00mm e espessura de 1/8”. A chapa superior da cruzeta devera conter quatro furos de 4" ros-
queados para fixacdo dos parafusos que fixardo as placas de piso elevado, e quatro furos rosqueados de 3/16" para
fixacdo de longarinas. O suporte devera ter um pino central também em aco com diametro igual a 8,0mm e compri-
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mento de 28,0mm, que devera atravessar um fuso em vergalhdo de ago carbono macico, permitindo a regulagem
da angulagdo da chapa superior. Este parafuso devera conter, uma prensagem auto-travante na extremidade, uma
rosca laminada de 34" que devera possibilitar a regulagem de altura milimétrica (vertical) por meio de uma porca
em aco carbono sextavada macica de 27mm, de rosca interna 34", com abas auto-travante no sentido axial.

E. Cruzeta de reforco/apoio: Devera ser utilizada como reforco, apoio da placa em cantos ou reforco em placas recor-
tadas, onde a esfera da cruzeta devera se encaixar no domus da placa. Deve ser composta por 2 esfera em ferro
fundido com diametro de 58cm e altura de 29cm. A base da esfera devera receber rosca embutida onde devera ser
rosqueado um fuso em vergalhdo de aco carbono macico com rosca laminada de 34”. O fuso devera receber, uma
porca em ago carbono sextavada macica de 27mm, de rosca interna 34", com abas auto-travante no sentido axial
de tal forma a permitir regulagem de altura milimétrica (vertical) e, prensagem auto-travante na extremidade.

F. Os pedestais deverdo receber protecdo de zincagem eletrolitica (zinco eletrolitico branco) com espessura minima de
5 micras.

G. Amortecedor de Cruzeta: O produto devera ser projetado para ser encaixado sobre a cruzeta do pedestal com fun-
cdo de eliminar, apds a montagem do piso elevado, qualquer visualizagdo da cruzeta (zincada) pela micro fresta do
encontro entre as quatro placas de piso elevado e também de eliminar totalmente o contato da superficie da mesma
com as abas do perimetro da placa. Devera ser produzido através de EVA natural na cor preta injetado a quente,
com desenho em forma de cruz com cantos internos arredondados e comprimento nominal de 88 mm x 88 mm, lar-
gura nominal de 14 mm e espessura de 1Imm. H. Sua face superior devera ser lisa sendo a face inferior com quatro
pontos sobressalentes para encaixe e fixacao na cruzeta.

H. O produto devera apresentar as seguintes caracteristicas:
® Tensdo a ruptura — 10 Mpa

® Alongamento na ruptura — 830%

® Dureza — 25 +/- Share D

III. Longarina

A. Devera ser utilizada para travamento do conjunto de piso elevado apenas em pisos com altura acabada a partir de
40cm ou na montagem de rampas.

B. Deverdo ser confeccionadas em tubo de aco carbono laminado a frio de 31,75mm x 15,88mm x 1,19mm com zinca-
gem eletrolitica, com comprimento nominal de 600mm ou 1200mm.

C. A face superior devera ser revestida por tinta tipo batida de pedra de tal forma a evitar atrito direto da borda meta-
lica da placa com a face da longarina.

D. O sistema de fixacdo devera ser por meio de parafusos especificos auto-travantes com cabeca philips, a cruzeta do
pedestal por meio de 2 furos, um em cada extremidade da longarina (longarina de 600 mm) ou por meio de 4 furos,
um em cada extremidade e dois no meio da longarina (longarina de 1200 mm).

IV. Diversos
O fabricante devera garantir uma revisdo da instalagdo do piso elevado 30 dias ap6s a entrega da obra.

B. O piso devera ter garantia de 10 anos para defeitos de fabricagdo e desnivelamentos e rangidos.

14.2.1.3. Observacoes:

A. Neste item estdo inclusos todos os furos, recortes, fechamentos verticais, rampas, degraus e demais acessorios ne-
cessarios para a perfeita montagem do piso.

B. Acabamento e altura devem ser conferidas em projeto de arquitetura.
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15.Carpintaria e Marcenaria

A. Pegas com sinais de empenamento, descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira e outros defeitos
serdo recusadas.

B. A espessura e dimensdo das pegas deverdo seguir o especificado no projeto de arquitetura.

]
Fox Engenharia e Consultoria Ltda.
SIA Sul e Quadra 4C e Bloco D e Loja 37 e Brasilia-DF e CEP 71.200-045
Tel. (61)2103-9555 o Fax: (61)3234-9757 e www.foxengenharia.com.br e fox@foxengenharia.com.br



v Memorial de Especificagdes — Civil - Caderno A (CV)
Rev. 01 (04/06/2012)

Engenharia e Consultoria Pag. 70
16.Serralheria
A. Os Trabalho de serralheria deverao utilizar mao de obra especializada, seguindo os projetos de arquitetura.
B. A CONTRATA, caso julgue necessario, deveré elaborar desenhos detalhados para a execucdo das pecas metalicas,
que deverdo ser aprovados pela FISCALIZACAO.
C. O material a ser empregado devera ser novo, limpo e perfeitamente desempenado, sem nenhum defeito de fabrica-
cdo.
D. Amostras dos perfis deverdio ser apresentados e aprovados pela FISCALIZAGAO.
E. Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, terdo todos os angulos ou linhas de emenda soldados bem esmeri-
Ihados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda.
F. Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escariados, e as asperezas, limadas. Os furos serdo executados
com broca ou maquina de furar.
G. Os perfis e as chapas empregadas na confeccao dos perfilados serdo submetidos a tratamento preliminar antioxi-
dante, o qual sera funcao do sistema de pintura e obedecera, no que se refere ao preparo da superficie, ao disposto
na norma Sueca SIS 5900.
16.1. Corrimaos e Guarda-corpos
16.1.1. Tipo: Barra de apoio de PNE
16.1.1.1. Aplicagao:
A. Para instalagdo em todos os sanitarios PNE.
16.1.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:
A. Armarios com chapa de fibra de madeira tipo MDF (Medium Density Fiberboard - Fibra de Média Densidade)
e=18m
B. Conjunto de barras de apoio para portadores de necessidades especiais, conforme a NBR 9050.
C. Deverdo ter segdo circular, em didametro definido em projeto ou norma especifica.
D. Deverdo de ago inoxidavel, padrao Edmetal ou PHD.
E. Deverdo suportar a resisténcia a um esforgo minimo de 1,5 KN em qualquer sentido.
16.1.2. Tipo: Corrimao e Guarda-corpo em Aco Inox
16.1.2.1. Aplicagao:
A. Para instalagdo conforme projeto de arquitetura.
A. Os Corrimaos possuirdo o anel para orientacdo de deficientes visuais (conforme NBR 9050) em Neoprene NP, silico-
ne, ou equivalente.
16.1.2.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
A. Corrimdo com didametro de 1 2", em aco inox escovado, espessura da parede do tubo de 2,25mm.
B. Devera ser instalado nas alturas indicadas no projeto de arquitetura.
C. O corrimdo laterais da escada, sera instalado a altura: 0,92m do piso, medidas da geratriz superior.
D. Deverdo atender a NBR9050 e NBR14718.
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E. Os guarda-corpos serdo em tubo de ago, com @ = 2". O fechamento do guarda-corpo sera em vidro laminado trans-
parente 8mm. A altura minima do guarda-corpo sera de 1,10m

16.2. Diversos

\16.2.1. Tipo: Escada de Marinheiro

16.2.1.1. Aplicagao:
A. Para instalagdo conforme projeto de arquitetura.

16.2.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
A. Escada metalica em ferro chato conforme detalhamento do projeto de arquitetura.
Escada metdlica auxiliar em ago galvanizado, conforme detalhamento do projeto de arquitetura.

Acabamento em pintura esmalte cor branco sobre fundo primer anticorrosivo.

16.2.2. Tipo: Alcapao metalico

16.2.2.1. Aplicagao:
A. Para instalagdo conforme projeto de arquitetura.

16.2.2.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Alcapdo metalico para visita do reservatorio.

Acabamento em pintura elestrostatica cor cinza claro.
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17.Pintura

\17.1.1. Tipo: Pintura PVA sobre Superficie Interna de Argamassa

17.1.1.1. Aplicagao:

A. Para tetos e paredes internas indicadas em projeto de arquitetura.

17.1.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:
A superficie da argamassa deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo.
Partes soltas ou mal aderidas serdo eliminadas, raspando-se ou escovando-se a superficie.

Profundas imperfeigdes da superficie serdo corrigidas com a prdpria argamassa empregada no reboco.

o0 ® >

ImperfeicOes rasas da superficie serdo corrigidas com massa de PVA, modelo de referéncia “Suvinil Massa Corrida”,
ref.: 6350, da “Glasurit”.

E. Com “lixa para massa”, ref.: 230 U, grao 100, da 3M do Brasil Ltda., eliminar qualquer espécie de brilho.

I. Tratamento da Superficie

A. Logo apos o preparo da superficie, aplicar uma demao de selador, modelo de referéncia “Suvinil Selador
Acrilico”, ref.: 5700, da “Glasurit”, com as seguintes caracteristicas:

e Cor: branca;

e Diluicdo: até 10% (dez por cento), em volume;
e Diluente: agua;
°

Aplicacao: trincha — ref.: 186 ou 529 — de Pincéis Tigre S.A., rolo — ref.: 1320 ou 1328 — idem, idem ou pistola
convencional.
B. Quatro horas apds, aplicar uma demao de “Suvinil Massa Corrida”, ref.: 6350, da “Glasurit”, com as seguintes
caracteristicas:

e Cor: branca;
e Diluicdo: se necessario, adicionar um pouco de agua;
e Diluente: agua;

® Aplicacdo: desempenadeira de aco ou espatula, em camadas finas;
® Rendimento: 8 a 12 m2/galdo, por demao.

C. Trés horas apds, efetuar lixamento com “lixa para massa” modelo de referéncia 230 U, grdo 100, da 3M do Brasil
Ltda., e remover o pd.

D. Aplicar de uma segunda demdo de “Suvinil Massa Corrida” e, trés horas apos, novo lixamento, agora com “lixa para
massa” modelo de referéncia 230 U, grdo 150, da 3M do Brasil Ltda., e remover novamente o po.

II. Acabamento
A. Para acabamento devera ser aplicada uma demao de latex, modelo de referéncia “Suvinil Latex”, ref.:
2250, da “Glasurit”, com as seguintes caracteristicas:

e® Cor: a critério do projeto de arquitetura;

e Diluicdo: até 20% (vinte por cento), em volume;
e Diluente: agua;
°

Aplicagdo: trincha modelo de referénicia 186 ou 529 — de Pincéis Tigre S.A., rolo — ref.: 1320 ou 1328 — idem,
idem ou pistola convencional;
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® Rendimento: 45 a 55 m2/galdo, por demao.
® Aspecto: acetinado caso ndo haja indicacao contraria no projeto de arquitetura.

B. Quadro horas apds, aplicar uma segunda demao, idéntica a primeira.

III. Aplicacao

A. A CONTRATADA aplicara a pintura, rigorosamente de acordo com o acima especificado, em todas as superficies in-
dicadas, no Projeto de Arquitetura, para receber emulsdo de acetato de polivinilo.

B. Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA devera preparar amostra de cores e acabamentos
com as dimensGes minimas de 0,50x1,00m para aprovacao da FISCALIZACAO.

17.1.2. Tipo: Pintura Acrilica sobre Superficies Externas de Argamassa

17.1.2.1. Aplicagao:

A. Para paredes externas indicadas em projeto de arquitetura.
17.1.2.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:

I. Preparo da Superficie
A superficie da argamassa deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo.
Partes soltas ou mal aderidas serdo eliminadas, raspando-se ou escovando-se a superficie.

Profundas imperfeicGes da superficie serdo corrigidas com a propria argamassa empregada no reboco.

o0 w >

Imperfeicdes rasas da superficie serdo corrigidas com massa acrilica modelo de referéncia “Massa Acrilica
Metalatex”, da “Sherwin-Williams".

E. Com “lixa para massa”, modelo de referéncia 230 U, grdo 100, da 3M do Brasil Ltda., eliminar qualquer espécie de
brilho.

II. Tratamento da Superficie

A. Logo apds o preparo da superficie, aplicar uma demao de selador modelo de referéncia “Selador Acrilico Pigmentado
Metalatex”, da “Sherwin-Williams”, com as seguintes caracteristicas:
® Cor: branca;
e Diluigdo: até 10% (dez por cento) de agua — para trincha ou rolo — e até 25% (vinte e cinco por cento) de agua
para pistola convencional;

Diluente: agua;

Aplicagdo: trincha — ref.: 186 ou 529 — de Pincéis Tigre S.A., rolo — ref.: 1320 ou 1328 — idem, idem ou pistola
convencional;

® Rendimento: 25 a 35 m2/galdo, por demao.

B. Quatro horas apos, aplicar uma demao de massa modelo de referéncia “Massa Acrilica Metalatex”, da “Sherwin-Wil-
liams”, com as seguintes caracteristicas:

® Cor: branca;
Diluicao: se necessario, adicionar um pouco de agua;
Diluente: agua;

Aplicagdo: desempenadeira de ago ou espatula, em camadas finas;

Rendimento: 8 a 12 m2/galdo, por demao.

C. Seis horas ap0s, lixamento com “lixa para massa”, ref.: 230 U, grdo 100, da 3M do Brasil Ltda., e remocao do po.
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D. Aplicacdo de uma segunda demao de “Massa Acrilica Metalatex” e, seis horas apds, novo lixamento.

III. Acabamento

A. Aplicagdo de uma demdo de tinta de emulsdo acrilica “Metalatex Spazio Acabamento Acetinado”, com as seguintes
caracteristicas:

@ Cor: conforme projeto de arquitetura;

e Diluicdo: até 10% (vinte por cento), em volume;
® Diluente: agua;
°

Aplicagdo: trincha modelo de referéncia 186 ou 529 — de Pincéis Tigre S.A., rolo — ref.: 1320 ou 1328 — idem,
idem ou pistola convencional;

® Aspecto: acetinado caso ndo haja indicagdo contraria no projeto de arquitetura.

B. Duas horas apds, aplicar uma segunda demdo, idéntica a primeira.

IV. Aplicagao

A. A CONTRATADA aplicara a pintura, rigorosamente de acordo com o acima especificado, em todas as superficies de
argamassa — externas ou internas - indicadas, no Projeto de Arquitetura, para receber emulsdo acrilica.

B. Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA devera preparar amostra de cores e acabamentos
com as dimensGes minimas de 0,50x1,00m para aprovacao da FISCALIZACAO.

17.1.3. Tipo: Pintura Anticorrosiva

17.1.3.1. Aplicagao:

A. Superficies metdlicas indicadas em projeto, exceto aluminio

17.1.3.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:

B. As superficies metalicas, exceto aluminio, deverdo estar limpas, secas, isentas de graxa, dleo, ferrugem, poeira,
nata de cimento, etc.

C. Apos estarem convenientemente limpas, receberdo pintura a base de cromato de zinco, a titulo de protecdo contra
a corrosdo, antes da aplicagdo da pintura de acabamento.

D. As superficies galvanizadas como tubulagbes e corrimdos, deverdo receber primer SUPERGALVITE, fabricante
Sherwin Williams ou similar, antes da pintura de acabamento, de modo a que esta possa aderir convenientemente
a0 aco galvanizado.

17.1.4. Tipo: Pintura Esmalte Sintético

17.1.4.1. Aplicagao:

A. Superficies metalicas indicadas em projeto, exceto aluminio

17.1.4.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:

A. A CONTRATADA aplicara o esquema acima, rigorosamente de acordo com o acima especificado, sobre as superficies
de aco, e/ou ferro-comum e/ou de aluminio (natural) indicadas, nos desenhos do Projeto de Arquitetura para rece-
ber esmalte sintético.

B. Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA devera preparar amostra de cores e acabamentos
com as dimensGes minimas de 0,50 x 1,00m para aprovagao da FISCALIZACAO.

C. Apos a aplicacdo do primer de protegdo, as superficies metalicas deverdo receber pintura esmalte sintético acetina-
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do, aplicado por meio de compressor e pistola, fabricagdo da SHERWIN WILLIAMS ou similar.

Todos os dutos de instalagdes ndo embutidas serdao pintados nas cores estabelecidas pela ABNT.
17.1.5. Tipo: Pintura Epoxi

17.1.5.1. Aplicagao:

No piso frio (abaixo do piso elevado)

17.1.5.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Tipo: tinta epoxi a base de agua
Qualidade: de primeira linha
Cor: Definida em projeto

A superficie deve estar:
»  Firme e coesa (curada a no minimo 28 dias )
» Isenta de cal ¢/ ou umidade.

+  Limpa (limpar o local com agua e sabdo neutro); isento de: gordura, dleo , graxa, mofo, poeira, residuos de sa-
b3o / detergente
+  Seca (apds lavagem aguardar 72 horas de secagem do local, sem contato com agua, para iniciar a pintura)

Se a superficie apresentar mofo, deve ser feita a eliminacdo, lavando-se a superficie com uma solugdo de hipoclorito
de sodio e agua, misturados na proporcao de 1:1. A solucdo deve ser aplicada com brocha, agindo por 15 minutos e
enxaguando-se com agua limpa em seguida para eliminar residuos de cloro.

Evitar pintar em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que possam transportar para a pintura, poeira ou
particulas suspensas no ar. Aplicar somente com temperatura entre 10 e 40 °C e umidade relativa do ar no maximo
80 %.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA devera preparar amostra de cores e acabamentos
com as dimensdes minimas de 0,50x1,00m para aprovagdo da FISCALIZACAO.

10 Passo - Nivelamento de Absorcdo: aplicacao do Fundo Branco Epoxi.
20 Passo - Nivelamento da Superficie: de nivelar e corrigir imperfeicdes rasas. Proporciona acabamento liso.

Recomendagbes: Quando se faz nivelamento com massa, o nivel de absorgdo da superficie fica desigual; para que o
esmalte epoxi tenha um nivel de absorgdo por igual na superficie recomenda-se aplicar apos a massa epdxi nova-
mente o Fundo Branco Epdxi (seguir instrucdes do 1° passo)

30 Passo - Pintura Esmalte Epdxi

RecomendagOes: Todos os produtos utilizados e misturas devem ser bem homogeneizados, antes e apds catélise e
diluigdo.
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18.Loucas e Metais

\18.1.1. Tipo: Lougas

18.1.1.1. Aplicagao:

A. Para todas as loucas indicadas em projeto de arquitetura.

18.1.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:
Utilizar produtos especificados em projeto de arquitetura como modelo de referéncia.

Nivelamento e fixagdo com parafusos de metal ndo ferrosos, com buchas plasticas expansiveis, em furos previamen-
te abertos na parede ou piso acabados;

C. Ligacdo de agua (rabicho) em tubos flexiveis com @ 1/2”, de latdo corrugado ou plastico, por meio de conexdes
apropriadas;
D. As canoplas nunca poderao ser cortadas.

A bacia sanitaria sera fixada no piso acabado por meio de dois parafusos com buchas plasticas expansiveis, em fu-
ros previamente abertos, e ligada ao esgoto por anel de vedacao de @ 4”

F. A saida de esgoto do lavatdrio e do tanque podera ser por sifdo ajustavel ou ligado diretamente a um ralo sifonado.

G. Na colocagdo das cubas de embutir, colar a cuba na bancada com reforgo de grampos de ago, aplicando massa
plastica com auxilio de uma espatula. Nao transportar o conjunto antes da secagem completa.

H. Na colocacdo de cubas de sobrepor verificar se a bancada estd preparada com o recorte adequado, centralizado
com o ponto de esgoto. Encaixar a pega na bancada e aplicar massa de vedagao sob as bordas. Efetuar as ligagdes
de &gua e esgoto. Preencher as juntas com argamassa de rejunte ou cimento branco.

I. Na colocagdo do lavatdrio ou tanque verificar altura indicada no projeto de arquitetura, nivelando-a com o nivel de
bolha.

J.  Na colocacdo da bacia sanitaria, instalar a bolsa conica plastica ou anel de vedacdo na saida de esgoto e colocar a
bacia em sua posicao final. Marcar os pontos de fixacdo, retirar a louga , perfurar o piso com furadeira, colocar as
buchas e os parafusos . Assentar a louca ajustando ao mesmo tempo na parede o tubo de ligacdo de agua. Montar
as arruelas e porcas, apertando a perfeita fixagdo e conferindo o nivelamento com nivel de bolha. Preencher as jun-
tas com argamassa de rejunte o cimento branco.

18.1.2. Tipo: Metais

18.1.2.1. Aplicagao:

A. Para todos os metais indicadas em projeto de arquitetura.

18.1.2.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacao:
Utilizar produtos especificados em projeto de arquitetura como modelo de referéncia.

B. Os registros de pressdo deverao possuir os elementos abaixo:
«  Corpo (fundido de liga de latdo com chumbo)
«  Cabega ou castelo, haste, premer-gaxeta e porca canopla
« Canopla
+  Volante
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C. Os registros de gaveta deverdo possuir os elementos abaixo:
«  Corpo( de latdo bronze ou aco)
+  Cabega ou castelo, cunha, porca de canopla
* Haste e premer-gaxeta
« Canopla

* Volante

D. As torneiras deverdo ter todos os elementos abaixo:
e Corpo (latdo)
»  Cabeca ou castelo, haste ou guia e premer-gaxeta

* Volante

E. Os chuveiros deverdao possuir os elementos abaixo e atender os seguintes requisitos minimos para seu adequado
funcionamento

«  Brago de ferro.
e Crivo.

«  Ser equipado com chave elétrica devidamente protegida contra curto-circuito, isolada de qualquer contato com
a agua.

»  Pressao adequada de servigo.
»  Preservagao dos padrdes de seguranca.

»  Adequado funcionamento hidraulico.

F. A valvula de escoamento devera ser em latdo fundido e atender aos requisitos minimos:
+  Protecdo interna contra substancias que causem entupimento na tubulacdo
«  Funcionamento hidraulico conveniente.

*  Preservagdo dos padrdes de higiene

G. O sifdes que sdo visiveis deverdo ser dotados de peca roscada, removivel, denominada copo. Deverdo ser em latdo
fundido ou chapa de latdo e atender aos requisitos minimos.

»  Adequado funcionamento hidraulico.
»  Preservacao dos padrdes de higiene.

+  Os sifées que ndo sdo visiveis (escondidos) poderdo ser em PVC (da Tigre ou similar).

H. A fixacao dos metais sanitarios dar-se-a colocando as valvulas de escoamento de cima para baixo nos furos da pega
sanitaria, para garantir o exato posicionamento delas. Instalar tubos de ligacdo entre as valvulas, fixando-os com
porcas; em seguida, remover o conjunto montado.
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19.Diversos

\19.1.1. Tipo: Brises

19.1.1.1. Aplicagao:

Para fachada conforme paginacao em arquitetura.

19.1.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:
Tubrise Hunter Douglas
Material: em aluzinc (ago com camada de 55% aluminio, 43,5% de zinco e 1,5% de silicio)
Espessura 0,5 mm
Peso 10,58 Kg/m2
Diametro do tubo 41mm
Comprimento maximo 6000 mm

Microperfurado, padrdo #118, com 15% de abertura, furos com didametro de 2mm, sendo a distancia horizontal en-
tre eixos dos furos de 5mm e distancia vertical também entre eixos de 4,3mm, formando entre furos angulo de 60°.
Recebe pintura em processo continuo “coil coating”, pré-pintura de primer e posterior pintura a base de poliéster.

Laminas espagadas a cada 80mm, fixadas em sistema de bracadeiras, trava para cada porta painel ranhurado em
aco galvanizado, 1,2 mm de espessura, fixado por parafuso autobrocante, instalados no maximo a cada 1500mm, o
que impede a retirada da lamina e a vibragdo sobre estruturas metalicas ou concreto.

Acabamento lateral feito através de tampas em aluminio extrudado.
Cor: Areia 7204

Instalacdo conforme indicagao do fabricante.

19.1.2. Tipo: Bancadas de Granito

19.1.2.1. Aplicagao:
Para todas as bancadas de granito indicadas em projeto de arquitetura.

19.1.2.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:
Bancadas em granito com espessura minima de 20mm.
As bancadas de granito deverao ser embutidas 2cm nas paredes para fixagao.

Prever reforgo na fixagdo com a instalagdo de de mao-francesa, para apoio, fixada por meio de parafusos e buchas
ou grapas.

As maos francesas deverao ser instaladas entre as extremidades da banca e a cuba, uma de cada lado.
Nas bancadas com mais de 2m de comprimento, recomenda-se fixar pelo menos trés maos francesas.

Seguir dimensdes e detalhes de projeto de arquitetura.
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20.Paisagismo

>

O projeto recebera vegetagao conforme projeto apresentado: qualidade, localizagdo, formas e quantificacdo.

B. Tanto o plantio quanto o cultivo deverdo ser executados seguindo-se as diretrizes indicadas neste memorial.

20.1. Servicos Preliminares

20.1.1. Tipo: Limpeza da area

A. Verificar se o terreno a ser ajardinado esta livre de restos de obras. A limpeza sera executada antes da marcagdo da
obra, retirando-se todo e qualquer material indesejavel (como entulhos, tufos, etc.).

Retirar ervas daninhas e restos de torrdes e rizomas de outras plantas.

Quanto a remogdo de elementos existentes, como vegetagdo e pedras, no caso de areas ajardinadas ja existentes,
devera ser esclarecida junto a FISCALIZACAO.

20.1.2. Tipo: Cuidados

A. Os funcionarios da obra deverdo utilizar materiais adequados e que estejam dentro das normalizacGes técnicas para
cada tipo de servico a ser executado, além dos equipamentos de protecdo individual e coletivos que se facam ne-
cessarios, conforme normas regulamentadoras.

O entorno da area a ser trabalhada, como muretas, passeios, paredes, etc. deverdo ser protegidos.

Antes de iniciar o revolvimento do solo, os projetos de hidraulica, elétrica e de drenagem deverdo ser consultados.

20.1.3. Tipo: Locacao da Obra

A. A locacdo dos elementos do projeto devera ser feita obedecendo ao projeto. As areas de plantio, canteiros, covas,
calgamentos, etc, deverao ser demarcadas com a utilizacdo de estacas, mangueiras, cal, etc.

B. Na hipdtese de serem constatadas incompatibilidades entre a configuracdo real do terreno e os elementos do proje-
to e havendo necessidade de alteracdes do mesmo, os fatos deverdo ser comunicados a FISCALIZACAO para que
esta faca as alteragbes necessarias.

20.1.4. Tipo: Preparo do Solo

A. Devera ser feita a analise do pH do solo e sua fertilidade, no caso de necessidade de corregdo, devera ser realizada
de acordo com os resultados da analise quimica. O pH ideal para a maioria das plantas ornamentais esta entre 6,0 e
6,5.

B. Em solos acidos, uma média de 100 a 400g de calcario dolomitico por m2 devera ser incorporado ao substrato para
sua regularizagdo.

C. 0O solo devera ser revolvido a uma profundidade de aproximadamente 20cm para o rompimento da camada superfi-
cial.

D. No caso de necessidade de substituicdo, devera ocorrer a uma camada de 20 cm de profundidade, utilizando-se ter-
ra de boa procedéncia, de densidade leve, boa drenagem e aeracdo, coloragdo vermelho escuro a marrom e livre de
qualquer tipo de ervas daninhas.

E. Durante a colocacdo da terra, deverao ser executadas as modificacdes do relevo no terreno, ou seja, o volume, a
forma que o canteiro ou jardim tera, se houver em projeto.

F. A adubacdo: a utilizacdo de adubo organico, esterco de boi bem curtido, é indispensavel para o bom desenvolvi-
mento das plantas. O ideal, se possivel, € que a incorporagdo do adubo ao solo seja realizada 20 dias antes do plan-
tio (ou que o mesmo ja esteja fermentado), numa relacdo de 5kg/m2. Ou ainda, incorporacao de calcario e adubo
na seguinte proporcdo: 2509 de calcario; 200g de adubo quimico (10-10-10) e 300g de himus de minhoca/ m2.
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20.1.5. Tipo: Escolha das Mudas

As mudas deverao ser adquiridas conforme projeto e memorial descritivo, respeitando as especificacdes de tipo, cor,
tamanho e outras observacgoes relevantes constantes no memorial.

Deverdo estar em perfeito estado fitossanitario, sem apresentar sintomas de doengas ou deficiéncias nutricionais e
estar em boas condicdes de formacado e desenvolvimento. A terra do torrdo ndo podera conter ervas daninhas.

O transporte das mudas devera ser feito de maneira a evitar danos em suas partes. As forracbes poderdo ser “enca-
valadas” desde que as mudas ndo sejam prejudicadas. As de maior porte deverdo ter suas folhas e galhos amarra-
dos.

Antes do plantio, manter as mudas protegidas da acdo do sol excessivo e do vento de acordo com a necessidade de
cada uma. Planta-las o mais rapidamente possivel.

20.2. Plantio

20.2.1. Tipo: Sistema de plantio

As mudas deverdo ser totalmente retiradas de sua embalagem tomando-se cuidado para ndo danificar o torrdo da
planta. Apenas as embalagens feitas com materiais organicos como o sisal, poderdo ser mantidas na hora do plan-
tio.

Na abertura das covas deve-se ter o cuidado de separar a terra da superficie da camada mais profunda, que ndo
devera retornar a cova. O fundo recebera uma cobertura de terra vegetal especial preparada com adubo.

As covas serdo cubicas, recomendando-se executa-las de acordo com o memorial botanico (desde que nado se verifi-
guem dobras nas raizes das mudas), nas dimensbes minimas de:

Cova e Adubacao

Tipo Altura da Muda Medidas da Cova Adubacao por Cova

Arbustos e Herbaceas De0,3al5m 60 x 60 x 60 cm NPK (4-14-8) 0,5kg
Calcareo dolomitico 0,5kg
Super simples 0,5kg
Esterco curtido 0,6kg/cova

Arvores e Palmeiras Del,7a3,0m 100 x 100 x 100 cm NPK (4-14-8) 1 kg
Calcareo dolomitico 1,2 kg
Super simples 1 kg
Esterco curtido 1 kg/cova

Arvores e Palmeiras De3,0a60m 130 x 130 x 130 cm NPK (4-14-8) 1,2 kg
Calcareo dolomitico 1,4 kg
Super simples 1,2 kg
Esterco curtido 1,5 kg/cova

Forracbes e Canteiros De0,1a0,3m 20 x 20 x 20 cm NPK (4-14-8) 0,1 kg
Calcareo dolomitico 0,1 kg
Super simples 0,1 kg
Esterco curtido 0,3 kg/cova

Gramados Até 0,1 m Descompactar o solo NPK (4-14-8) 0,2 kg
Calcareo dolomitico 0,3 kg
Super simples 0,2 kg
Humus de minhoca 2 kg/m?2

D. As mudas deverao ser colocadas nas covas, de tal modo que as raizes fiquem livres. Sua colocacao deve ser prefe-

rencialmente na posicao vertical, caso ndo haja especificacdo de outra forma de plantio em projeto, de maneira que
a superficie do torrao fique a 5 cm do nivel do solo. Espalhar a terra vegetal com substrato cuidadosamente em tor-
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no do torrdo. Apds o preenchimento da cova, aperta-se levemente em torno do pé da muda. Durante o plantio a
terra devera ser irrigada.

As mudas de arvores, palmeiras ou plantas de maior porte receberdo tutoramento com estaca (de madeira ou bam-
bu) maior que a planta a ser fincada ao lado do torrdo. A amarracdo devera ser feita em 2 ou 3 pontos, formando
um “oito” entre a estaca e o caule, respeitando o engrossamento do caule durante seu crescimento, com fio de ra-
fia, barbante, sisal ou arame coberto de borracha.

20.2.2. Tipo: Sistema de plantio

As placas ou rolos de grama deverdo estar em perfeito estado fitossanitario, sem apresentar sintomas de doencas,
deficiéncias nutricionais ou partes danificadas. Nao deverdo apresentar ervas daninhas.

Todos os buracos deverao ser corrigidos antes da colocacdo das placas ou rolos e a terra ser levemente umedecida
antes de proceder o plantio.

Apds o plantio das mudas de plantas e forragGes e o acerto final do terreno, sdo colocadas as placas de grama bem
justapostas, € a Ultima espécie a ser implantada no jardim. Devera ser executado o mais brevemente possivel a par-
tir de sua chegada a obra.

No caso de necessidade de recortes devido o projeto de paisagismo, 0 mesmo sera feito com o auxilio de facdo bem
afiado.

Apds o plantio o gramado devera ser “batido” para favorecer uma melhor fixacdo e uniformizacdo da superficie.

Devera receber uma camada de 5kg/m2 de substrato de cobertura que ajudara a corrigir eventuais diferencas de ni-
veis. Irrigar a area plantada diariamente num periodo minimo de 60 dias, a fim de assegurar sua fixacdo e evitar o
secamento das placas.

20.2.3. Tipo: Irrigacao

Todas as mudas deverdo ser irrigadas abundante e diariamente durante a obra. Posteriormente devera ser executa-
do de acordo com as espécies adotadas. Atentar para as areas com cobertura que ndo receberdo irrigagdo natural
(chuvas).

O ideal é que as regas sejam feitas no periodo da manha, com o sol ainda fraco, pois é neste periodo quando as
plantas perdem mais agua. Caso nao seja possivel, proceder com as regas no comego da noite. Evitar horarios com
sol forte.

20.3. Colocacao de Elementos

No caso de projetos onde haja a presenca de elementos como pedras, seixos, granilhas, dormentes, placas de ci-
mento, etc, devera ser feito uma camada de areia fina sobre a terra antes da colocacao dos mesmos.

O uso de delimitador de canteiros indicado para evitar o0 avango das plantas e/ou gramas no espacgo destinado a
outro elemento, permitindo a manutencao do formato dos canteiros.

Os elementos deverdo ser dispostos de acordo com o previsto no projeto de paisagismo. Respeitando desenhos e
curvas dos canteiros.

20.4. Podas

As podas sdo executadas para que sejam feitas corregdes no desenvolvimento das plantas, de acordo com as neces-
sidades de luz, adubacdo e irrigagdo, ou seja, para mantermos a planta saudavel e com um desempenho adequado
as suas caracteristicas. Visa eliminar galhos ou ramos mortos, secos, ou que apresentem ma formacdo. Isto faz com
que a energia vital da planta ndo seja desperdicada, ajudando no melhor desenvolvimento do vegetal. Pode ser uti-
lizada também para criar formatos nas plantas, quando o estilo do jardim assim exige.

Deverdo ser feitas com ferramentas adequadas para cada tipo de planta ou cultura, atentando para ndo realizar cor-
tes irregulares, desta forma, os instrumentos utilizados deverdao estar sempre bem afiados.
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C. A poda deverd ser feita de acordo com a planta e com o objetivo (vide memorial botanico). No caso deste jardim
em questdo, a poda sera apenas para manter os formatos dos canteiros, ndo permitindo que uma planta invada o
espaco de outra. Atentar para ndo modificar as caracteristicas do projeto, este estilo ndo exige podas em formatos.

20.5. Limpeza Final

A. A limpeza final da obra consiste na remogdo do entulho, material ndo aproveitavel, limpeza dos canteiros e das
areas afetadas pela obra.

B. A CONTRATADA devera fornecer mao de obra e equipamentos necessarios para a execucdo dos trabalhos de limpe-
za, a fim de entregar a area devidamente limpa e desobstruida.
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21.Transporte Mecanico Vertical

21.1. Elevador de Passageiros

Quantidade: 01 (um) elevador

Paradas: 04 (quatro) paradas

Entradas: 04 (quatro) unilaterais;

Dimensodes da Caixa: Largura 2.000mm, Comprimento 2.500 mm;

Dimensdes da Cabina: Largura 1.200mm, Comprimento 1.600 mm, Altura 2.300 mm, acabamento em ago nox;
Contra Peso: Lateral;

Area (til da cabina: 2,08 m2.

Capacidade: 12 (doze) passageiros ou 900 kdf;

Velocidade: 60 m/min ou 1,00 m/s.

Acionamento: Maquinas de tragdo direta, sem engrenagem, tipo “gearless”;

Comando: Eletr6nico com placa de controle micro processada, com Drive inversor de frequéncia do tipo regenerati-
vO.

Casa de Maquinas: Superior;
Porta de Cabina: Automatica, Abertura Central, vdo 900x2.100 mm, com acionamento VVVF.
Portas de Pavimento: Automaticas simultaneas, abertura Central vao de 900x2.000mm.

Acabamento: Aco inoxidavel escovado SAE 304.

21.2. Elevador de Carga

Quantidade: 01 (um) elevador

Paradas: 04 (quatro) paradas

Entradas: 04 (quatro) unilaterais;

Dimensodes da Caixa: Largura 3.000mm, Comprimento 2.500 mm;

Dimens0es da Cabina: Largura 2.100mm, Comprimento 2.100 mm, Altura 2.300 mm, acabamento em epoxi texturi-
zado;

Contra Peso: Lateral;

Area Util da cabina: 4,41 m2.

Capacidade: 2.000 kdf;

Velocidade: 30 m/min ou 0,50 m/s.

Acionamento: Maquinas de tracdo direta, sem engrenagem, tipo “gearless”;

Comando: Eletrénico com placa de controle micro processada, com Drive inversor de frequéncia do tipo regenerati-
vO.

Casa de Maquinas: Superior;
Porta de Cabina: Automatica, Abertura Central, vdo 1.300x2.100 mm, com acionamento VVVF.
Portas de Pavimento: Automaticas simultaneas, abertura Central vao de 1.300x2.100mm.

Acabamento: Aco inoxidavel escovado SAE 304.
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21.3. Consideracoes Gerais

Os servicos ora propostos visam permitir o acesso de passageiros aos varios niveis do edificio, especialmente aque-
las com deficiéncia de locomogao desde o nivel — 3,50m do piso inferior, até o nivel + 7,00 m do pavimento supe-
rior, em total atendimento a Legislagdo Brasileira de Acessibilidade.

Os elevadores serdo instalados em caixas de corrida com 2,00 e 3,00 m de largura e 2,50 m de comprimento inter-
nos, pogo com 1,60 m de profundidade e Ultima altura de 4,50 m, especialmente construidas para essa finalidade.

Os elevadores serdo do tipo convencional, com casa de maquinas superior e utilizardo maquinas de tragdo sem en-
grenagens, acionadas por quadros de comando equipados com inversor de frequéncia do tipo regenerativo.

A cabina do elevador de passageiros, cujas dimensOes permitem o acesso de pessoa em cadeira de rodas, com res-
pectivo acompanhante estara equipada com todos os dispositivos exigidos pela NBR NM 313, para atendimentos de
pessoas com necessidades especiais.

21.4. Especificacoes Técnicas dos Equipamentos

21.4.1. Tipo: Quadro de Comando Eletronico

Deverdo ser instalados QUADROS DE COMANDO ELETRONICOS COMPUTADORIZADOS de alta performance, espe-
cialmente projetado para elevadores eletromecanicos, equipados com placas de controle micro processada, e drive
inversor de frequéncia, que ofereca, no minimo, as seguintes fungbes basicas:

ESTACIONAMENTO PREFERENCIAL PROGRAMAVEL

Permite que, caso solicitado pelo usuario, o elevador retorne automaticamente ao pavimento principal (térreo),
quando ndo estiver sendo utilizado por um periodo superior a um minuto.

DETECGAO DE BOTOES DE CHAMADA DEFEITUOSOS

O comando automaticamente detecta um botdo que por ventura tenha ficado preso ou com defeito, passando a ig-
norar este chamado. Desta forma, o elevador continua em funcionamento, atendendo as demais chamadas, voltan-
do a atender a chamada defeituosa se o botdo for solto ou corrigido.

DETECGCAO DE FALTA OU INVERSAO DE FASE

O comando ao receber um sinal indicando falta ou inversdo de fase, imediatamente desliga o motor de tragdo, so
retornando ao funcionamento normal apos restabelecidas as fases, executando o processo de INICIALIZACAO.

OPERAGCAO DE EMERGENCIA EM CASO DE INCENDIO

Quando ativado, o sistema cancela as chamadas, dirige-se até o andar de acesso (térreo) e permanece |3 até que
se desfaca a condicao.

SEGURANCA

O comando devera monitorar constantemente as condicOes de seguranca das portas de pavimento, porta de cabina,
trincos eletromecanicos, relé térmico de protecdo, limites de curso, etc., de tal forma que, se alguma condicao de
seguranca for violada, o comando impedira o funcionamento do elevador.

DRIVE VVVF REGENERATIVO

Com a utilizagdo de maquinas de tragdo com motores sincronos de corrente alternada os novos comandos deverao
utilizar “drive” inversores de freqiiéncia (VVVF), de Ultima geracdo, com controle vetorial de fluxo, que controla au-
tomaticamente a freqliéncia, a tensdo e a intensidade da corrente elétrica fornecidas ao motor de tragdo, proporcio-
nando perfeito nivelamento da cabina, com aceleragGes e desaceleragBes confortaveis, segundo uma rampa progra-
mavel.

Em determinados momentos do funcionamento do elevador, esses equipamentos, ao invés de consumirem a ener-
gia elétrica fornecida pela Concessionaria, passam a gera-la, isso porque nos processos de frenagem, por exemplo,
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os motores de tragdo passam a trabalhar como geradores de energia elétrica, ao invés de consumidores.

Diante disso, deverao ser aplicados quadros de comando equipados com “drive regenerativo”, cuja energia dissipa-
da, de boa qualidade possa retornar para a rede elétrica do edificio, provendo a poténcia para alimentar outros ele-
vadores ou para outros equipamentos da instalacdo.

As especificagdes técnicas do “drive regenerativo” devem ser apresentadas detalhadamente, demonstrando resulta-
dos praticos sobre a economia de energia oriunda dessa regeneragao.

MENSAGEM DIGITALIZADA

O sistema de comando da cabina do elevador de passageiros devera incorporar, também, equipamentos de digitali-
zagao da voz humana, que possam gravar mensagens operacionais e educativas de até 08 (oito) segundos e trans-
miti-las com excelente qualidade de som, em cada andar atendido pelo elevador.

O sistema sonoro de sinalizagdo devera ser programado para informar o nome do andar atendido, e o sentido de
movimento do elevador, por exemplo, “primeiro andar....subindo”,além de mensagens educativas e de seguranca,
tais como, “por favor...libere a porta”, que associado ao sistema “braille” e de sinalizagdo tactil de piso, vém atender
as normas NBR NM 313, NBR 9050 e as posturas locais de acessibilidade.

Devera ser prevista no Painel de Operacdo da Cabina chave que possibilite a ativagdo e a desativacdo do sistema de
voz digitalizada.

ESTRATEGIA DE ATENDIMENTO

A estratégia de atendimento devera ser automatica coletiva seletiva na subida e na descida.

SISTEMA DE FORCA DE EMERGENCIA

Os quadros de comando deverao possibilitar sua interligacdo ao Sistema de Geradores de Emergéncia do edificio

O Sistema, ora denominado de Dispositivo Automatico de Funcionamento com Falta de Energia Elétrica,
devera resgatar um elevador de cada vez até o pavimento térreo, de acordo com a carga na cabina, mantendo ape-
nas um elevador em operacao segundo uma prioridade programada, até que se restabeleca o fornecimento normal
de energia elétrica.

Caso o elevador programado ndo esteja disponivel, o sistema devera direcionar a operacdo para outro elevador.
PERFORMANCE ADICIONAL

. Os comandos deverdo ser de manutencao simples e rapida, e que permitam a interacdo homem x maquina através

de dispositivo permanente ou por acesso de instrumento especifico, tipo URM, acoplado em porta serial na placa de
controle micro processada, que possibilite, sem protocolos complexos, alterar parametros operacionais, coletar codi-
gos de falhas e erros, e possibilitar, ainda:

alto conforto de viagem através da programagdo dos parametros de velocidade, aceleragdo e desaceleragdo;

- alta precisdo de parada nos andares;

« velocidade de servigo controlada e precisa;

+  baixa dissipacdo de calor na casa de maquina;

«  baixo nivel de ruido;

«  maior vida Util do sistema: maquina, motor e freio; e

« economia de energia eletrica da ordem de 40%, no minimo.

21.4.2. Maquina e Cabos de Tracgdo

As maquinas de tragdo serdo do tipo “Gerless”, sem engrenagem, com motor sincrono, de corrente alternada, de
ima permanente, isolamento Classe “F”, 220 V, 60 hz, velocidade nominal de 1,00 m/s ou 60 m/min, para o eleva-
dor de passageiros e de 0,50 m/s ou 30 m/min para o elevador de carga ambos com freio de estacionamento ele-
tromagnético.
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Os cabos de tracdo serdo especiais para elevadores, com alma de fibra, com todos os dispositivos e acessorios de
montagem dimensionados para suportar todas as cargas estaticas e dinamicas do elevador a plena carga, conforme
Normas da ABNT.

21.4.3. Cabinas

Para o elevador de passageiros sera construida em painéis de chapa de aco inoxidavel escovado SAE 304 com 1,20
mm de espessura, estruturados, com “design” sdbrio e atualizado, adequado para edificios comerciais.

As colunas da entrada e os cantos serdo em aco inoxidavel SAE 304, escovado.

O piso metalico sera rebaixado em 25 mm em relagdo ao nivel da soleira para receber revestimento em granito co-
mercial antiderrapante, em cor contrastante com o piso do pavimento, em paginacao a ser posteriormente definida.

Sera dotada, ainda, de corrimao tubular em aco inox escovado nos painéis laterais e de fundo da cabina, a 900 mm
de altura e afastado em 40 mm dos painéis, conforme estabelece o item 5.3.2.1 da NBR NM 313.

Para o elevador de carga, o acabamento sera em pintura eletrostética de epéxi em pd texturizado.

A iluminacdo devera ser embutida em difusor decorativo no teto da cabina, com no minimo 02 (duas) lampadas
frias, de modo a assegurar um iluminamento minimo de 60 lux ao nivel do piso.

As cabina serdo dotadas de portas automaticas com duas folhas, vao livre de 900x2.100mm, no elevador de passa-
geiros e de 1.300x2.100mm no elevador de cargas, ambas de abertura central, acabamento em ago inoxidavel no
elevador de passageiros e epdxi no de cargas, todas equipadas com Barras de Protegdo Eletronica com raios infra-
vermelho.

Além da ventilacdo mecanica, as cabinas terdo ventilacdo natural, através de furos oblongos instalados no roda pé e
préximo ao teto, com area total equivalente a 3,5% da area da cabina.

Devera ser instalada ventilacdo mecanica nos elevadores, com baixo nivel de ruido, acionadas por termostato eletro-
nico, além de chave tipo “Yale”, de modo a propiciar maximas condi¢des de conforto aos usuarios, tudo em total ob-
servancia a Norma NBR NM 207.

As cabinas serdo providas, também, de dispositivo "no-break”, que no caso de falta de energia elétrica, mantera a
iluminacdo parcial na cabina em no minimo 20 lux e propiciara o funcionamento da campainha de alarme e do inter-
comunicador viva voz.

21.4.4. Porta da Cabina e Operador de Porta

O sistema operador da porta das cabinas devera ser especialmente projetado para atender as exigéncias das nor-
mas de acessibilidade.

« O sistema devera englobar:
»  Motor elétrico p/operacdo da porta de cabina

«  Componentes p/ transmissdo do movimento do motor elétrico para porta de cabina: engrenagens, roldanas,
correias, barra de porta, etc.

«  Barras de Protecdo Eletronica.
+  Soleira de cabina em duraluminio.

«  Rampa mecanica retratil para arraste e acionamento de trinco.

O sistema operador de porta a ser instalado devera possuir:
«  Operagao silenciosa e suave;
«  Baixo nivel de vibracdo do conjunto;

+  Custo reduzido de manutencdo;
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«  Acionamento em corrente continua, ou alternada com acionador VVVF.

Tempo de porta aberta reguldvel entre 5 e 20 segundos, para permitir o acesso seguro dos passageiros com limita-
¢Oes de locomogdo, podendo ser reduzido pelo acionamento do botdo de fechar porta instalado no POC, conforme
item 5.2.3. da NBR NM 313.

21.4.5. Painel de Operacao de Cabina

Devera ser fornecida e instalada botoeira de cabina com espelho em aco inoxidavel escovado, tipo totem, interativo
com os painéis laterais, no lado direito, contendo botdes de micro curso, anti-vandalos, com bordas iluminadas.

Para o acionamento dos botdes de chamada, deve ser aplicada uma forca entre 1,5 e 3,0 N, evitando o seu aciona-
mento involuntario, ndo sendo permitido, portanto, o uso de botdes digitais sensitivos.

O registro da chamada deve ser informada, também, por sinal sonoro, ajustavel entre 35 e 50 dBA, com freqliéncia
nao superior a 1.500 Hz, medidos a uma disténcia de 1.000mm do botdo acionado.

Deve conter legenda convencional informando 0 (zero) para o pavimento de acesso e 1 a 3 para os pavimentos su-
periores, além de legenda braile em alto relevo, instalada no lado esquerdo de cada botdo.

A botoeira de cabina devera incorporar, ainda, Indicador de Posicdo Digital alfa numérico com no minimo 50mm de
altura e intercomunicador viva voz, permitindo a comunicacdo da cabina com a seguranca do Edificio, além do siste-
ma de voz digitalizada.

A botoeira devera ser instalada no painel lateral direito, a uma altura de 890 mm para o botdo mais baixo e 1.350
mm para 0 mais alto, conforme estabelece a ja citada Norma.

Deve possuir, também, comando de ascensorista, através do acionamento de chave tipo “Yale” ou similar, que de-
vera fazer a alteragdo do modo de operacdo de automatico para ascensorista.

21.4.6. Barras de Sensores Infravermelhos

Na porta da cabina devera ser instalado Barras de Protecdo Eletronicas (BPE), que formam uma cortina invisivel de
raios infravermelhos no vao livre da porta.

Quando qualquer um dos raios for interrompido pelo acesso do usuario ao interior da cabina, imediatamente o mo-
vimento da porta serd invertido, evitando o contato da porta com o passageiro ou com a carga transportada.

O sistema devera possuir, no minimo, 94 (noventa e quatro) feixes de raios infravermelhos, cobrindo toda a area de
passagem até, no minimo, 1.800 de altura.

21.4.7. Portas de Pavimento

Deverdo ser fornecidos e instalados conjuntos de portas de pavimento, com folhas em ago inoxidavel escovado SAE
304, de construcado robusta e compacta, suspensdo em ago, com acabamento em pintura eletrostatica, roldanas de
neoprene montadas sobre rolamentos blindados e equipadas com trincos eletromecanicos de seguranca.

As portas terdo marco em ago inox com montantes de 2.300x120x60mm, onde serdo instaladas as botoeiras de
chamada externa a 900 mm de altura, e travessa superior com 900x200x60mm e 1300x200x60, onde sera instalada
a sinalizacao de pavimento.

Essa sinalizacdo sera composta por Indicador de Posicdo Digital do tipo alfa numérico com no minimo 50mm de al-
tura, além de dispositivo para sinalizacao acustica tipo gongo para informar a chegada do carro.

Nos dois montantes verticais dos marcos deverdo ser instaladas, ainda, sinalizacdo em Braille, com 70x35mm, a
1.200mm de altura, conforme Norma NBR 9050, que regulamenta as Acoes de Acessibilidade.

No piso em frente a cada porta de pavimento, afastada em 300 mm, devera ser instalada Sinalizagdo Tactil de Aler-
ta, com 1.200x300mm, confeccionada em borracha granulada natural e atdxica, aplicada com cola de contato, tam-
bém em atendimento a norma NBR 9050 da ABNT.
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\21.4.8. Botoeiras de Pavimento

A. Deverao ser fornecidas e instaladas duas linhas de botoeiras de pavimento, sendo uma para cada elevador, com es-
pelho em ago inoxidavel escovado com 80x300mm, contendo botdes de micro curso, anti vandalos, diametro 20mm,
com bordas iluminadas através de Led"s, além do sinal acustico para informa o registro das chamadas.

As botoeiras terdo dois botdes nos pavimentos intermedidrios e um botdo nos pavimentos extremos.

As botoeiras serdo instaladas na lateral direita da porta, a 1.000mm de altura desde o piso até o centro do botdo
mais baixo.

21.4.9. Aparelho Seletor

A. O aparelho seletor devera ser do tipo eletronico, com sensores magnéticos ou Opticos que garantam uma informa-
¢do precisa ao quadro de comando com relacdo ao posicionamento da cabina dentro do passadico.

B. O sistema devera operar em malha fechada, com a adocdo de sistema de realimentagdo do tipo “encoder” incre-
mental.

21.4.10. Fiagao Fixa e Flexivel

A. Toda a fiacdo elétrica do elevador, indispensavel para garantir o perfeito funcionamento do sistema, devera utilizar
materiais que atendam as atuais normas técnicas da ABNT, inclusive para o sistema CFTV.

21.4.11. Dispositivo de Seguranca

A. A empresa contratada devera executar todos os servigos necessarios a adequar o elevador as exigéncias construti-
vas das Normas NBR NM 207 e 313, além da legislagdo especifica do Governo Local, naquilo que couber, incluindo:

+  Botoeira de inspecdo sobre a cabina;

«  Chave de emergéncia no fundo do pogo;
«  Escada no fundo do pogo;

» Iluminagdo no Passadico;

«  Guarda corpo no topo de carro;

+  Pintura da Area de Escape no Pogo

21.4.12. Limitadores de Carga

A. Deverdo ser instalados sistemas limitadores de cargas nos elevadores, do tipo eletronico, que emitirdo sinal de ad-
verténcia se a capacidade do elevador for excedida.

B. Quando determinado elevador estiver com 80% da sua capacidade nominal ele ndo mais atendera as chamadas ex-
ternas.

C. Nos Painéis de Operacao das Cabinas, serdo instalados sinalizadores eletronicos, informando a condicdo de carga
nos elevadores.

21.4.13. Guias

A. Para o elevador de passageiros, as guias do carro deverdo ser em aco laminado tipo T89, retificadas nas superficies
de deslizamento, e do tipo T82 para o conta peso, e para o elevador de carga, tipo T125 para o carro e T89 para o
contra peso, dimensionadas segundo Normas Técnicas, e montadas em suportes adequados, alinhadas e apruma-
das com dispositivo a laser.
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21.4.14. Contra peso

A. A bateria de contrapeso sera constituida por rigida estrutura metalica onde estardo montados pesos em ferro fundi-
do ou concreto em quantidade que garantira o perfeito equilibrio com a cabina e sua capacidade Util média, confor-
me a NBR NM 207.

B. A disposicdo da bateria de contra peso podera ser posterior ou lateral, consoante o projeto da Contratada, devendo
ser fornecida a Construtora em tempo habil as carga e reagGes de apoio advindas dos elevadores.

21.4.15. Regulador de Velocidade

A. O regulador limitador de velocidade sera do tipo progressivo,, compativel com a velocidade dos elevadores e com a
norma NBR NM 207 da ABNT.

21.4.16. Para Choques

A. Serdo instalados no fundo do pogo todos os dispositivos para choques de seguranga para atender as exigéncias da
NBR NM 207.

21.5. Alimentacao Elétrica

A. No local de instalagdo estardo disponiveis fontes para alimentacdo nas seguintes tensoes :
« 127 V ( variacdo de 5%), 60 Hz, monofasico (fase+neutro) para iluminagdo;

« 220V (variagdo de 5%), 60 Hz, trifasico, para alimentacdo geral dos equipamentos;

B. Para o dimensionamento dos circuitos de alimentacdo elétrica foi adotada uma poténcia estimada de 20Kw para o
elevador de passageiros e de 30Kw para o de carga.

21.6. Aterramento

A. A CONTRATADA devera prover o elevador com aterramento de resisténcia ndo superior a 10 OHMS, exclusivo para
os elevadores, conforme exige a Concessionaria de Energia Elétrica e em atendimento as Normas NBR 5410 e 6535.

21.7. Garantia

A. Os equipamentos deverdo possuir garantia minima de um ano, periodo no qual a Contratada devera prestar, sem
qualquer 6nus adicional, a manutencgdo preventiva e corretiva do referido elevador.

21.8. Documentos Contratuais

A. A Contratada devera fornecer, antes do término da obra, todas as informag0es técnicas, catalogos, diagramas elétri-
cos descritos a seguir:

»  Desenho de montagem dos equipamentos, indicando o posicionamento de cada um dos componentes;
«  Esquemas e diagramas elétricos necessarios a manutengao futura;

«  Catdlogo técnico sobre o quadro de comando, com todas as informagbes necessarias a: programacao e altera-
¢do de parametros, regulagem e ajustes das curvas de velocidade, cddigo de falhas, etc.

+  Procedimentos para regulagem de componentes mecanicos e eletromecanicos;

________________________________________________________________________________________________________|
Fox Engenharia e Consultoria Ltda.
SIA Sul e Quadra 4C e Bloco D e Loja 37 e Brasilia-DF e CEP 71.200-045
Tel. (61)2103-9555 o Fax: (61)3234-9757 e www.foxengenharia.com.br e fox@foxengenharia.com.br



v Memorial de Especificagdes — Civil - Caderno A (CV)
Rev. 01 (04/06/2012)

Engenharia e Consultoria Pag. 90

21.9. Normas Técnicas

A. Para o projeto, construcdo e ensaios dos equipamentos e seus acessorios principais, bem como em toda a termino-
logia adotada deverdo ser seguidas as prescrigdes das publicacdes da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Téc-
nicas.

B. Estas normas poderdo ser complementadas por uma ou mais das seguintes normas:
»  NBR 5665 — Calculo de trafego;
*  NBR 5666 - Elevadores Elétricos — Terminologia;
+  NBR NM 207- Elevadores Elétricos de Passageiros - Requisitos para Instalacdo;
+  NBR 5410 - InstalacGes Elétricas de Baixa Tensdo;
*  NBR 6935 - Aterramento;
*  NBR NM 313-Elevadores de Passageiros- Transporte de Pessoas Deficientes;
+  NBR 9050-Adequacdo das EdificagGes e do Mobilidrio a Pessoa Deficiente; e

e Decreto 5.296, de 02 de dezembro de 2004, Leis 10.048 de 08 de novembro de 2000 e 10.098 de 19 de de-
zembro e 2000.
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22. Limpeza Geral e Final

Diariamente a obra devera ser limpa de forma a garantir condi¢Ges de trabalho nas areas adjacentes a obra.

Durante a execucao dos servicos, todos os equipamentos e mobiliario deverdo estar devidamente protegidos contra
sujeiras provenientes da obra.

Durante a fase de demolicao, a limpeza tera periodicidade diaria. Apds esta fase, a periodicidade sera semanal.

Qualquer dano causado ao mobilidrio e equipamentos durante o periodo da obra serdao de inteira responsabilidade
da Contratada.

22.1.1. Tipo: Remocao de entulho

22.1.1.1. Aplicagao:

Durante todo o periodo da obra.

22.1.1.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:
Sera removido todo entulho, conforme as normas do (')rgéo Publico responsavel.
Nao podera haver acimulo de entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrera periodicamente.
Nao podera haver acimulo de entulho e/ou material nas areas externas.

Todo entulho deve ser retirado em horario estabelecido pela FISCALIZAGAO.

22.1.2. Tipo: Limpeza Final

22.1.2.1. Aplicagao:

Limpeza para entrega da obra.

22.1.2.2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:

Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentagOes, vidros, etc. ,serdo limpos abundante e cuidadosamente lavados,
de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servicos de limpeza.

A lavagem de marmores e granitos sera precedida com sabdo neutro, perfeitamente isento de alcalis causticos.
As pavimentagOes e revestimentos destinados a polimento e lustragdo serdo polidos em definitivo e lustrados.
As superficies de madeira serdo lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo, se for o caso.

Deverdo ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos os revestimentos, inclusive vi-
dros.

Todos os produtos de limpeza que serdo aplicados nos revestimentos deverdo ser testados na superficie antes de
sua utilizagdo, verificando se ndo havera alteragGes e danos aos seus acabamentos.
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